
（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

土木・建築 1 レディ－ミクストコンクリ
－ト試験

ＪＩＳＡ１１０１ ＪＩＳＡ１１０１

1 ＪＩＳＡ１１１６ ＪＩＳＡ１１１６
1 － ＪＩＳＡ１１１８
1 ＪＩＳＡ１１２８ ＪＩＳＡ１１２８
1 ＪＩＳＡ１１５０ ＪＩＳＡ１１５０
1 － ＪＩＳＡ５３０８

土木・建築 2 骨材試験 ＪＩＳＡ１１０２ ＪＩＳＡ１１０２
2 ＪＩＳＡ１１０３ ＪＩＳＡ１１０３
2 ＪＩＳＡ１１０４ ＪＩＳＡ１１０４
2 ＪＩＳＡ１１０５ ＪＩＳＡ１１０５
2 ＪＩＳＡ１１０９ ＪＩＳＡ１１０９
2 ＪＩＳＡ１１１０ ＪＩＳＡ１１１０
2 ＪＩＳＡ１１２１ ＪＩＳＡ１１２１
2 ＪＩＳＡ１１２２ ＪＩＳＡ１１２２
2 － ＪＩＳＡ１１２６
2 ＪＩＳＡ１１３４ ＪＩＳＡ１１３４
2 ＪＩＳＡ１１３５ ＪＩＳＡ１１３５
2 ＪＩＳＡ１１３７ ＪＩＳＡ１１３７
2 － ＪＩＳＡ１１４１
2 － ＪＩＳＡ１１４３
2 ＪＩＳＡ１１４５ ＪＩＳＡ１１４５
2 ＪＩＳＡ１１４６ ＪＩＳＡ１１４６
2 ＪＩＳＡ１２０５ ＪＩＳＡ１２０５
2 － ＪＩＳＡ１８０４
2 － ＪＩＳＡ５００２
2 － ＪＩＳＡ５０１１－１
2 ＪＩＳＡ５０１１－２ ＪＩＳＡ５０１１－２
2 ＪＩＳＡ５０１１－３ ＪＩＳＡ５０１１－３
2 － ＪＩＳＡ５０１１－４
2 － ＪＩＳＡ５０１５
2 － ＪＩＳＡ５０２１

土木・建築 3 コンクリ－ト・セメント等
無機系材料強度試験

ＪＩＳＡ１１０６ ＪＩＳＡ１１０６

3 ＪＩＳＡ１１０８ ＪＩＳＡ１１０８
3 ＪＩＳＡ１１４９ ＪＩＳＡ１１４９
3 ＪＩＳＡ５００３ ＪＩＳＡ５００３
3 ＪＩＳＡ５００６ ＪＩＳＡ５００６
3 － ＪＩＳＡ５０１５
3 － ＪＩＳＡ５２１０
3 － ＪＩＳＡ５２１２
3 ＪＩＳＡ５４０６ ＪＩＳＡ５４０６
3 － ＪＩＳＡ５４１６
3 － ＪＩＳＡ６９０２
3 － ＪＩＳＡ６９０４
3 ＪＩＳＲ５２０１ ＪＩＳＲ５２０１
3 － ＪＩＳＺ２１０１

土木・建築 4 コンクリ－ト用化学混和剤
試験

ＪＩＳＡ１１２３ ＪＩＳＡ１１２３

4 ＪＩＳＡ１１４７ ＪＩＳＡ１１４７
4 ＪＩＳＡ１１４８ ＪＩＳＡ１１４８
4 － ＪＩＳＡ５３０８
4 ＪＩＳＡ６２０４ ＪＩＳＡ６２０４
4 － ＪＩＳＡ６２０５

土木・建築 5 形状・寸法・質量・密度試
験

ＪＩＳＡ１１２９－１ ＪＩＳＡ１１２９－１

5 ＪＩＳＡ１１２９－２ ＪＩＳＡ１１２９－２
5 ＪＩＳＡ１１２９－３ ＪＩＳＡ１１２９－３
5 ＪＩＳＡ１１５２ ＪＩＳＡ１１５２
5 ＪＩＳＡ１５０９－２ ＪＩＳＡ１５０９－２
5 ＪＩＳＡ５２０８ ＪＩＳＡ５２０８
5 － ＪＩＳＡ５２１０
5 － ＪＩＳＡ５２１２
5 － ＪＩＳＡ５３７２
5 － ＪＩＳＡ５３７３
5 ＪＩＳＡ５４０２ ＪＩＳＡ５４０２
5 － ＪＩＳＡ５４０４
5 ＪＩＳＡ５４０６ ＪＩＳＡ５４０６
5 － ＪＩＳＡ５４１４
5 － ＪＩＳＡ５４１６

JNLA試験方法区分一覧（案）
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

5 ＪＩＳＡ５４２２ ＪＩＳＡ５４２２
5 ＪＩＳＡ５４２３ ＪＩＳＡ５４２３
5 － ＪＩＳＡ５４３０
5 ＪＩＳＡ５４４１ ＪＩＳＡ５４４１
5 － ＪＩＳＡ５５０８
5 － ＪＩＳＡ５５３７
5 － ＪＩＳＡ５５３８
5 － ＪＩＳＡ５５４１
5 － ＪＩＳＡ５５４７
5 － ＪＩＳＡ５７０２
5 － ＪＩＳＡ５７０６
5 － ＪＩＳＡ５７３１
5 － ＪＩＳＡ５７５６
5 － ＪＩＳＡ５９０１
5 － ＪＩＳＡ５９０５
5 － ＪＩＳＡ５９０８
5 － ＪＩＳＡ５９１４
5 － ＪＩＳＡ６３０１
5 ＪＩＳＡ６５１１ ＪＩＳＡ６５１１
5 ＪＩＳＡ６５１４ ＪＩＳＡ６５１４
5 ＪＩＳＡ６５１７ ＪＩＳＡ６５１７
5 ＪＩＳＡ６５１９ ＪＩＳＡ６５１９
5 － ＪＩＳＡ６９０１
5 － ＪＩＳＡ６９２１
5 － ＪＩＳＡ６９３１
5 － ＪＩＳＡ９５０４
5 － ＪＩＳＡ９５１０
5 － ＪＩＳＡ９５１１
5 － ＪＩＳＡ９５２１
5 － ＪＩＳＡ９５２３
5 － ＪＩＳＫ６８３３－１

土木・建築 6 セメント・混和剤（材）試
験

ＪＩＳＡ６２０１ ＪＩＳＡ６２０１

6 － ＪＩＳＡ６２０２
6 ＪＩＳＡ６２０６ ＪＩＳＡ６２０６
6 ＪＩＳＲ５２０１ ＪＩＳＲ５２０１
6 ＪＩＳＲ５２０３ ＪＩＳＲ５２０３

土木・建築 7 石灰・セメント・ガラス化
学分析試験

ＪＩＳＡ１１５４ ＪＩＳＡ１１５４

7 ＪＩＳＡ５００２ ＪＩＳＡ５００２
7 ＪＩＳＲ５２０２ ＪＩＳＲ５２０２
7 ＪＩＳＲ５２０４ ＪＩＳＲ５２０４
7 － ＪＩＳＲ９０１１
7 － ＪＩＳＲ９１０１

土木・建築 8 セメント混和用ポリマ－
ディスパ－ジョン・再乳化
形粉末樹脂試験

－ ＪＩＳＡ１１７１

8 － ＪＩＳＡ６２０３
8 － ＪＩＳＫ００６７
8 － ＪＩＳＫ５１０１－１２－１
8 － ＪＩＳＫ６３８７－２
8 － ＪＩＳＫ６７２６
8 － ＪＩＳＫ６８２８－１
8 － ＪＩＳＺ８８０３
8 － ＪＩＳＺ８８０４

土木・建築 9 建築構成部材防・耐火試験 － ＪＩＳＡ１３０１
9 － ＪＩＳＡ１３０２
9 － ＪＩＳＡ１３０４
9 － ＪＩＳＡ１３１１

土木・建築 10 建築材料難燃性試験 － ＪＩＳＡ１３２１
10 － ＪＩＳＡ５４０４
10 － ＪＩＳＡ５４３０
10 － ＪＩＳＡ５４４０
10 － ＪＩＳＡ６９０１

土木・建築 11 水特性試験 － ＪＩＳＡ１３２４
11 ＪＩＳＡ１５０９－３ ＪＩＳＡ１５０９－３
11 ＪＩＳＡ５２０８ ＪＩＳＡ５２０８
11 － ＪＩＳＡ５２１０
11 － ＪＩＳＡ５３７１
11 ＪＩＳＡ５４０２ ＪＩＳＡ５４０２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

11 － ＪＩＳＡ５４０４
11 － ＪＩＳＡ５４０６
11 － ＪＩＳＡ５４０９
11 － ＪＩＳＡ５４１４
11 － ＪＩＳＡ５４１６
11 ＪＩＳＡ５４２２ ＪＩＳＡ５４２２
11 ＪＩＳＡ５４２３ ＪＩＳＡ５４２３
11 － ＪＩＳＡ５４３０
11 － ＪＩＳＡ５４４１
11 － ＪＩＳＡ５９０１
11 － ＪＩＳＡ５９０５
11 － ＪＩＳＡ５９０８
11 － ＪＩＳＡ５９１４
11 － ＪＩＳＡ６１１１
11 － ＪＩＳＡ６３０１
11 － ＪＩＳＡ６６０３
11 － ＪＩＳＡ６９０１
11 － ＪＩＳＡ６９０４
11 － ＪＩＳＡ９５１０
11 － ＪＩＳＡ９５１１
11 － ＪＩＳＡ９５２１
11 － ＪＩＳＡ９５２３

土木・建築 12 吸音・遮音試験 － ＪＩＳＡ１４０５－１
12 － ＪＩＳＡ１４０５－２
12 ＪＩＳＡ１４０９ ＪＩＳＡ１４０９
12 ＪＩＳＡ１４１６ ＪＩＳＡ１４１６

土木・建築 13 ボ－ド類強度試験 ＪＩＳＡ１４０８ ＪＩＳＡ１４０８
13 ＪＩＳＡ１５０９－４ ＪＩＳＡ１５０９－４
13 ＪＩＳＡ５１０２ ＪＩＳＡ５１０２
13 ＪＩＳＡ５２０８ ＪＩＳＡ５２０８
13 ＪＩＳＡ５４０２ ＪＩＳＡ５４０２
13 － ＪＩＳＡ５４０４
13 ＪＩＳＡ５４１１ ＪＩＳＡ５４１１
13 － ＪＩＳＡ５４１４
13 ＪＩＳＡ５４２２ ＪＩＳＡ５４２２
13 ＪＩＳＡ５４２３ ＪＩＳＡ５４２３
13 － ＪＩＳＡ５４３０
13 － ＪＩＳＡ５７０１
13 ＪＩＳＡ５７０２ ＪＩＳＡ５７０２
13 － ＪＩＳＡ５９０１
13 － ＪＩＳＡ５９０５
13 － ＪＩＳＡ５９０８
13 － ＪＩＳＡ５９１４
13 ＪＩＳＡ６７１１ ＪＩＳＡ６７１１
13 － ＪＩＳＡ６９０１
13 － ＪＩＳＡ６９３１
13 － ＪＩＳＡ９５１０

土木・建築 14 材料断熱性試験 ＪＩＳＡ１４１２－１ ＪＩＳＡ１４１２－１
14 ＪＩＳＡ１４１２－２ ＪＩＳＡ１４１２－２
14 － ＪＩＳＡ１４１２－３
14 ＪＩＳＡ１４２０ ＪＩＳＡ１４２０

土木・建築 15 気密・水密・耐風圧試験 ＪＩＳＡ１４１４－３ ＪＩＳＡ１４１４－３
15 ＪＩＳＡ１５１５ ＪＩＳＡ１５１５
15 ＪＩＳＡ１５１６ ＪＩＳＡ１５１６
15 ＪＩＳＡ１５１７ ＪＩＳＡ１５１７
15 － ＪＩＳＡ４７１３
15 ＪＩＳＣ８９１７ ＪＩＳＣ８９１７

土木・建築 16 建築構成部材断熱性試験 ＪＩＳＡ４７１０ ＪＩＳＡ４７１０
土木・建築 17 建築構成部材曲げ・圧縮・

面内せん断試験
ＪＩＳＡ１４１４－２ ＪＩＳＡ１４１４－２

17 － ＪＩＳＡ１４１４－４
17 ＪＩＳＡ５３６３ ＪＩＳＡ５３６３
17 － ＪＩＳＡ５３７３
17 ＪＩＳＡ５４０９ ＪＩＳＡ５４０９
17 ＪＩＳＡ５４１６ ＪＩＳＡ５４１６
17 ＪＩＳＡ５５０６ ＪＩＳＡ５５０６
17 － ＪＩＳＡ５７２１
17 － ＪＩＳＡ５７３１
17 ＪＩＳＡ６５１１ ＪＩＳＡ６５１１
17 ＪＩＳＡ６５１４ ＪＩＳＡ６５１４
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

17 － ＪＩＳＡ８６５２
土木・建築 18 建築構成部材衝撃

・硬さ・弾力試験
ＪＩＳＡ１４１４－２ ＪＩＳＡ１４１４－２

18 ＪＩＳＡ１５１８ ＪＩＳＡ１５１８
18 － ＪＩＳＡ５７２１
18 － ＪＩＳＡ６５１２
18 － ＪＩＳＡ６５１３
18 ＪＩＳＡ６５１７ ＪＩＳＡ６５１７
18 － ＪＩＳＡ６５１８
18 ＪＩＳＡ６５１９ ＪＩＳＡ６５１９
18 ＪＩＳＡ６６０１ ＪＩＳＡ６６０１

化学品 19 促進耐候性試験 ＪＩＳＡ１４１５ ＪＩＳＡ１４１５
19 ＪＩＳＡ６５１３ ＪＩＳＡ６５１３
19 ＪＩＳＡ６６０３ ＪＩＳＡ６６０３
19 － ＪＩＳＡ６９０１
19 ＪＩＳＡ６９０９ ＪＩＳＡ６９０９
19 － ＪＩＳＡ６９２１
19 ＪＩＳＣ１２８１ ＪＩＳＣ１２８１
19 ＪＩＳＣ８９１７ ＪＩＳＣ８９１７
19 ＪＩＳＤ０２０５ ＪＩＳＤ０２０５
19 ＪＩＳＨ８６０２ ＪＩＳＨ８６０２
19 ＪＩＳＫ５６００－７－７ ＪＩＳＫ５６００－７－７
19 ＪＩＳＫ５６００－７－８ ＪＩＳＫ５６００－７－８
19 ＪＩＳＫ６７３２ ＪＩＳＫ６７３２
19 ＪＩＳＫ６７４４ ＪＩＳＫ６７４４
19 ＪＩＳＫ６７８３ ＪＩＳＫ６７８３
19 － ＪＩＳＫ７１０２
19 － ＪＩＳＫ７３５０－１
19 － ＪＩＳＫ７３５０－２
19 － ＪＩＳＫ７３５０－３
19 ＪＩＳＫ７３５０－４ ＪＩＳＫ７３５０－４
19 － ＪＩＳＬ１０９６

土木・建築 20 床衝撃音・床鳴り防止性試
験

ＪＩＳＡ１４１８－１ ＪＩＳＡ１４１８－１

20 － ＪＩＳＡ１４１８－２
20 － ＪＩＳＡ５５３６

土木・建築 21 耐凍害性試験 ＪＩＳＡ１４３５ ＪＩＳＡ１４３５
21 ＪＩＳＡ１５０９－９ ＪＩＳＡ１５０９－９
21 ＪＩＳＡ５２０８ ＪＩＳＡ５２０８

土木・建築 22 建築用シ－リング材試験 － ＪＩＳＡ１４３９
土木・建築 23 高分子系張り床材試験 － ＪＩＳＡ１４５１

23 － ＪＩＳＡ１４５３
23 － ＪＩＳＡ１４５４
23 － ＪＩＳＫ７２０４

土木・建築 24 ホルムアルデヒド放散性試
験（デシケ－タ法）

ＪＩＳＡ１４６０ ＪＩＳＡ１４６０

24 ＪＩＳＡ６９２１ ＪＩＳＡ６９２１
24 ＪＩＳＡ６９２２ ＪＩＳＡ６９２２

土木・建築 25 機械的耐久性試験 ＪＩＳＡ１５０９－５ ＪＩＳＡ１５０９－５
25 ＪＩＳＡ１５０９－６ ＪＩＳＡ１５０９－６
25 ＪＩＳＡ１５１９ ＪＩＳＡ１５１９
25 ＪＩＳＡ１５３０ ＪＩＳＡ１５３０
25 － ＪＩＳＡ４８０２
25 － ＪＩＳＡ５４２３
25 － ＪＩＳＡ５５４５
25 － ＪＩＳＡ５７５６
25 － ＪＩＳＡ６５１３
25 － ＪＩＳＡ６６０３

土木・建築 26 金属系材料・部品等強度試
験

ＪＩＳＡ１５２１ ＪＩＳＡ１５２１

26 ＪＩＳＡ１５２２ ＪＩＳＡ１５２２
26 ＪＩＳＡ１５２３ ＪＩＳＡ１５２３
26 ＪＩＳＡ１５２４ ＪＩＳＡ１５２４
26 ＪＩＳＡ４７０４ ＪＩＳＡ４７０４
26 － ＪＩＳＡ４７０５
26 － ＪＩＳＡ４８０２
26 ＪＩＳＡ５５２５ ＪＩＳＡ５５２５
26 － ＪＩＳＡ５５３０
26 － ＪＩＳＡ５５４１
26 － ＪＩＳＡ６５１３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

26 ＪＩＳＡ６５１４ ＪＩＳＡ６５１４
26 ＪＩＳＡ６５１７ ＪＩＳＡ６５１７
26 － ＪＩＳＡ６５１８
26 ＪＩＳＡ６５１９ ＪＩＳＡ６５１９
26 ＪＩＳＡ６６０１ ＪＩＳＡ６６０１
26 － ＪＩＳＡ６６０２
26 － ＪＩＳＡ６６０３
26 － ＪＩＳＡ６６０４
26 － ＪＩＳＡ６７１１
26 － ＪＩＳＡ８９０２

日用品 27 家具等表面抵抗試験 － ＪＩＳＡ１５３１
土木・建築 28 浴槽試験 － ＪＩＳＡ１７１８
土木・建築 29 化学物質放散性試験 ＪＩＳＡ１９０１ ＪＩＳＡ１９０１

29 － ＪＩＳＡ１９０４
29 － ＪＩＳＡ１９１１
29 － ＪＩＳＡ１９１２
29 － ＪＩＳＣ９９１３
29 － ＪＩＳＸ６９３６

給水・燃焼機器 30 温風暖房機作動試験 － ＪＩＳＡ４００３
給水・燃焼機器 31 温度特性試験 － ＪＩＳＡ４００３

31 － ＪＩＳＣ４０３４－１
31 － ＪＩＳＳ２０３１
31 － ＪＩＳＳ２０３７
31 － ＪＩＳＳ２０３８
31 － ＪＩＳＳ２０３９
31 － ＪＩＳＳ２０９３
31 － ＪＩＳＳ２１０３
31 － ＪＩＳＳ２１０９
31 － ＪＩＳＳ２１４７
31 － ＪＩＳＳ３０２０
31 ＪＩＳＳ３０３１ ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 32 温度上昇試験 － ＪＩＳＡ４００３
32 － ＪＩＳＳ２０９３

給水・燃焼機器 33 燃焼試験 － ＪＩＳＡ４００３
33 － ＪＩＳＳ２０９３
33 － ＪＩＳＳ２１０３
33 － ＪＩＳＳ２１０９
33 － ＪＩＳＳ２１４７
33 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 34 熱出力・熱効率・燃料消費
量試験

－ ＪＩＳＡ４００３

34 － ＪＩＳＳ２０３１
34 － ＪＩＳＳ２０９３
34 － ＪＩＳＳ２１０３
34 － ＪＩＳＳ２１０９
34 － ＪＩＳＳ２１４７
34 － ＪＩＳＳ２１４８
34 ＪＩＳＳ３０３１ ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 35 排気ガス試験 － ＪＩＳＡ４００３
35 － ＪＩＳＳ２０９３
35 － ＪＩＳＳ２１０９
35 － ＪＩＳＳ２１４７
35 ＪＩＳＳ３０３１ ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 36 気密性試験 － ＪＩＳＡ４００３
36 － ＪＩＳＳ２０３７
36 － ＪＩＳＳ２０８０
36 － ＪＩＳＳ２０９３
36 － ＪＩＳＳ２１２０
36 － ＪＩＳＳ２１３５
36 － ＪＩＳＳ２１４５
36 － ＪＩＳＳ２１４７
36 － ＪＩＳＳ２１４８
36 － ＪＩＳＳ３０１９
36 － ＪＩＳＳ３０２０
36 － ＪＩＳＳ３０２２
36 － ＪＩＳＳ３０２５
36 － ＪＩＳＳ３０２６
36 － ＪＩＳＳ３０２８
36 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 37 燃焼機器の安全装置試験 － ＪＩＳＡ４００３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

37 － ＪＩＳＳ２０３１
37 － ＪＩＳＳ２０３７
37 － ＪＩＳＳ２０３９
37 － ＪＩＳＳ２０９３
37 － ＪＩＳＳ２１０３
37 － ＪＩＳＳ２１０９
37 － ＪＩＳＳ２１４７
37 － ＪＩＳＳ２１４８
37 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 38 燃焼機器電気性能試験 － ＪＩＳＡ４００３
38 － ＪＩＳＳ２１４７
38 － ＪＩＳＳ３０２６
38 － ＪＩＳＳ３０３１

電気 39 騒音試験 － ＪＩＳＡ４００３
39 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
39 － ＪＩＳＣ８１１２
39 － ＪＩＳＣ８１１５
39 ＪＩＳＣ８１１７ ＪＩＳＣ８１１７
39 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
39 － ＪＩＳＣ９６０３
39 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
39 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
39 ＪＩＳＣ９６１２ ＪＩＳＣ９６１２
39 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
39 － ＪＩＳＣ９６１５
39 － ＪＩＳＣ９６１７
39 － ＪＩＳＳ２０９３
39 － ＪＩＳＳ２１０９
39 － ＪＩＳＳ２１４７
39 － ＪＩＳＳ３０２６
39 － ＪＩＳＳ３０３１
39 － ＪＩＳＺ８７３１

電気 40 絶縁試験 － ＪＩＳＡ４００３
40 － ＪＩＳＢ８３１４
40 － ＪＩＳＢ８３１８
40 － ＪＩＳＢ８４０９
40 － ＪＩＳＢ９９６０－１
40 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
40 － ＪＩＳＣ１１０２－９
40 － ＪＩＳＣ１２８１
40 － ＪＩＳＣ２１０１
40 ＪＩＳＣ２１０７ ＪＩＳＣ２１０７
40 － ＪＩＳＣ２１１６
40 ＪＩＳＣ２１３４ ＪＩＳＣ２１３４
40 － ＪＩＳＣ２３００－２
40 － ＪＩＳＣ２３０５－２
40 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
40 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
40 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
40 － ＪＩＳＣ３２１６－５
40 － ＪＩＳＣ３６６１－１
40 － ＪＩＳＣ３６６２－２
40 － ＪＩＳＣ３６６３－２
40 － ＪＩＳＣ３７１１
40 － ＪＩＳＣ３８０１－１
40 － ＪＩＳＣ４５２６－１
40 － ＪＩＳＣ４９０１
40 ＪＩＳＣ４９０８ ＪＩＳＣ４９０８
40 ＪＩＳＣ５０１２ ＪＩＳＣ５０１２
40 － ＪＩＳＣ５１０１－１
40 － ＪＩＳＣ５１０１－１４
40 ＪＩＳＣ５５０４ ＪＩＳＣ５５０４
40 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
40 － ＪＩＳＣ６５７５－１
40 － ＪＩＳＣ６５７５－２
40 － ＪＩＳＣ６５７５－３
40 － ＪＩＳＣ６５７５－４
40 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
40 － ＪＩＳＣ６９９１
40 － ＪＩＳＣ７５０３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

40 ＪＩＳＣ７６１７－１ ＪＩＳＣ７６１７－１
40 ＪＩＳＣ７６１８－１ ＪＩＳＣ７６１８－１
40 ＪＩＳＣ７６１９ ＪＩＳＣ７６１９
40 － ＪＩＳＣ７６２０－１
40 ＪＩＳＣ８１０５－１ ＪＩＳＣ８１０５－１
40 ＪＩＳＣ８１０５－３ ＪＩＳＣ８１０５－３
40 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
40 ＪＩＳＣ８１１７ ＪＩＳＣ８１１７
40 － ＪＩＳＣ８１５６
40 － ＪＩＳＣ８１５９－１
40 － ＪＩＳＣ８２０１－２－１
40 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
40 － ＪＩＳＣ８２２１
40 － ＪＩＳＣ８２２２
40 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
40 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
40 ＪＩＳＣ８３５２ ＪＩＳＣ８３５２
40 ＪＩＳＣ８３６９ ＪＩＳＣ８３６９
40 ＪＩＳＣ８４１１ ＪＩＳＣ８４１１
40 ＪＩＳＣ８４１２ ＪＩＳＣ８４１２
40 ＪＩＳＣ８４２５ ＪＩＳＣ８４２５
40 ＪＩＳＣ８４３０ ＪＩＳＣ８４３０
40 ＪＩＳＣ８４３２ ＪＩＳＣ８４３２
40 ＪＩＳＣ８４３５ ＪＩＳＣ８４３５
40 － ＪＩＳＣ８４７２
40 － ＪＩＳＣ８４７３
40 ＪＩＳＣ８９９０ ＪＩＳＣ８９９０
40 ＪＩＳＣ８９９１ ＪＩＳＣ８９９１
40 － ＪＩＳＣ８９９２－２
40 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
40 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
40 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
40 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
40 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
40 ＪＩＳＣ９２１３ ＪＩＳＣ９２１３
40 ＪＩＳＣ９２１４ ＪＩＳＣ９２１４
40 ＪＩＳＣ９２１５ ＪＩＳＣ９２１５
40 ＪＩＳＣ９２１６ ＪＩＳＣ９２１６
40 ＪＩＳＣ９２１９ ＪＩＳＣ９２１９
40 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
40 － ＪＩＳＣ９３００－１１
40 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
40 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
40 － ＪＩＳＣ９６０３
40 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
40 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
40 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
40 ＪＩＳＣ９６１２ ＪＩＳＣ９６１２
40 － ＪＩＳＣ９６１３
40 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
40 ＪＩＳＣ９６１５ ＪＩＳＣ９６１５
40 ＪＩＳＣ９６１６ ＪＩＳＣ９６１６
40 ＪＩＳＣ９６１７ ＪＩＳＣ９６１７
40 ＪＩＳＣ９６１８ ＪＩＳＣ９６１８
40 － ＪＩＳＣ９７１１
40 － ＪＩＳＣ９７３０－１
40 － ＪＩＳＣ６００６８－２－７８
40 － ＪＩＳＥ２００２
40 － ＪＩＳＳ１０２１
40 － ＪＩＳＳ１０３１
40 － ＪＩＳＳ１０３３
40 － ＪＩＳＳ２０３１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

40 － ＪＩＳＳ２０３７
40 － ＪＩＳＳ２０９３
40 － ＪＩＳＳ３０１９
40 － ＪＩＳＳ３０２６
40 － ＪＩＳＳ３０３１
40 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１
40 ＪＩＳＴ０６０１－２－１８ ＪＩＳＴ０６０１－２－１８
40 － ＪＩＳＴ１０２１
40 － ＪＩＳＴ８１３１

土木・建築 41 プラスチック等有機系材料
強度試験

－ ＪＩＳＡ５７０６

41 － ＪＩＳＡ５７５６
41 － ＪＩＳＡ６９２１
41 － ＪＩＳＡ８９５２
41 － ＪＩＳＡ９５１１

土木・建築 42 太陽熱温水器試験 － ＪＩＳＡ４１１１
土木・建築 43 洗面ユニット試験 － ＪＩＳＡ４４０１
土木・建築 44 衛生器具試験 － ＪＩＳＡ５２０７
土木・建築 45 建築材料等耐熱性試験 ＪＩＳＡ１５０９－７ ＪＩＳＡ１５０９－７

45 ＪＩＳＡ１５０９－８ ＪＩＳＡ１５０９－８
45 － ＪＩＳＡ５２１２
45 － ＪＩＳＡ５５４７
45 － ＪＩＳＡ５５４８
45 － ＪＩＳＡ５７０６
45 － ＪＩＳＡ５７５２
45 － ＪＩＳＡ５７５６
45 － ＪＩＳＡ６９０２
45 － ＪＩＳＡ６９０３
45 － ＪＩＳＡ６９２２
45 － ＪＩＳＡ９５０４
45 － ＪＩＳＡ９５１０
45 － ＪＩＳＡ９５１１

土木・建築 46 接着剤等接着・はく離試験 － ＪＩＳＡ１４１４－４
46 ＪＩＳＡ１５０９－１３ ＪＩＳＡ１５０９－１３
46 ＪＩＳＡ５４２２ ＪＩＳＡ５４２２
46 － ＪＩＳＡ５５３６
46 － ＪＩＳＡ５５３７
46 － ＪＩＳＡ５５３８
46 － ＪＩＳＡ５５４７
46 － ＪＩＳＡ５５４８
46 － ＪＩＳＡ５５５０
46 － ＪＩＳＡ５７５２
46 － ＪＩＳＡ５９０５
46 － ＪＩＳＡ５９０８
46 － ＪＩＳＡ６５１３
46 － ＪＩＳＡ６９０１
46 － ＪＩＳＡ６９２１
46 － ＪＩＳＡ６９２２
46 － ＪＩＳＫ６８５４－４

土木・建築 47 耐薬品性試験 ＪＩＳＡ１５０９－１０ ＪＩＳＡ１５０９－１０
47 － ＪＩＳＡ５５４７
47 － ＪＩＳＡ５９０５
47 － ＪＩＳＡ５９０８
47 － ＪＩＳＡ６５１３
47 － ＪＩＳＨ８６０２
47 － ＪＩＳＫ７１１４

土木・建築 48 湿式重量・減量・残分・灰
分試験

ＪＩＳＡ５３０８ ＪＩＳＡ５３０８

48 － ＪＩＳＫ００６７
48 － ＪＩＳＫ０１０１
48 － ＪＩＳＫ１４０１
48 － ＪＩＳＫ１４０２
48 － ＪＩＳＫ１４０３
48 － ＪＩＳＫ１４０４
48 － ＪＩＳＫ１４０８
48 － ＪＩＳＫ１４１０
48 － ＪＩＳＫ１４１４
48 － ＪＩＳＫ１４２３
48 － ＪＩＳＫ１４３４
48 － ＪＩＳＫ１４４９
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

48 － ＪＩＳＫ１４５０
48 － ＪＩＳＫ２１９０
48 － ＪＩＳＫ２２２０
48 － ＪＩＳＫ２２４１
48 － ＪＩＳＫ２２７０－１
48 ＪＩＳＫ２２７０－２ ＪＩＳＫ２２７０－２
48 － ＪＩＳＫ２２７２
48 － ＪＩＳＫ２４２５
48 － ＪＩＳＫ２４３５－１
48 － ＪＩＳＫ２４３６
48 － ＪＩＳＫ２４３７
48 － ＪＩＳＫ２４３８
48 － ＪＩＳＫ３３０４
48 － ＪＩＳＫ３３６２
48 － ＪＩＳＫ５１０１
48 － ＪＩＳＫ５１０１－１４－１
48 － ＪＩＳＫ５１０１－１５－１
48 － ＪＩＳＫ５１０１－１６－１
48 － ＪＩＳＫ５１０９
48 － ＪＩＳＫ５１１２
48 － ＪＩＳＫ５１１５
48 － ＪＩＳＫ６２２８
48 － ＪＩＳＫ６２２９
48 － ＪＩＳＫ６７０３
48 － ＪＩＳＫ６７９６
48 － ＪＩＳＫ６８０４
48 － ＪＩＳＫ６８１３
48 － ＪＩＳＫ６８２０
48 － ＪＩＳＫ６８８５
48 － ＪＩＳＫ８００１
48 － ＪＩＳＫ８０５７
48 － ＪＩＳＫ８０８８
48 － ＪＩＳＫ８０９２
48 － ＪＩＳＫ８１２７
48 － ＪＩＳＫ８１５３
48 － ＪＩＳＫ８２５２
48 － ＪＩＳＫ８３８３
48 － ＪＩＳＫ８４３２
48 － ＪＩＳＫ８４９８
48 － ＪＩＳＫ８５５０
48 － ＪＩＳＫ８５７２
48 － ＪＩＳＫ８５９４
48 － ＪＩＳＫ８６１２
48 － ＪＩＳＫ８６５９
48 － ＪＩＳＫ８７０３
48 － ＪＩＳＫ８７３６
48 － ＪＩＳＫ８８１９
48 － ＪＩＳＫ８８３０
48 － ＪＩＳＫ８８４８
48 － ＪＩＳＫ８８６３
48 － ＪＩＳＫ８８７８
48 － ＪＩＳＫ８８８５
48 － ＪＩＳＫ８８９３
48 － ＪＩＳＫ８８９７
48 － ＪＩＳＫ８９６５
48 － ＪＩＳＫ８９８７

土木・建築 49 耐汚染性試験 － ＪＩＳＡ５４１４
49 － ＪＩＳＡ５９０５
49 － ＪＩＳＡ５９０８

土木・建築 50 作業性試験 － ＪＩＳＡ５５３６
50 － ＪＩＳＡ５５３７
50 － ＪＩＳＡ５５３８
50 － ＪＩＳＡ５５４７
50 － ＪＩＳＡ５５４８
50 － ＪＩＳＡ５７５２
50 － ＪＩＳＡ６９０２
50 － ＪＩＳＡ６９０３
50 － ＪＩＳＫ６８３３－１

土木・建築 51 オゾン等耐久性試験 － ＪＩＳＡ５５５０
51 － ＪＩＳＡ５７５６
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

化学品 52 高分子引張試験 － ＪＩＳＡ５７２１
52 － ＪＩＳＢ２４０１－１
52 － ＪＩＳＢ９２０５
52 ＪＩＳＫ６２５１ ＪＩＳＫ６２５１
52 － ＪＩＳＫ６３０２
52 － ＪＩＳＫ６３２２
52 － ＪＩＳＫ６３２３
52 ＪＩＳＫ６３４７－１ ＪＩＳＫ６３４７－１
52 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
52 － ＪＩＳＫ６３５１
52 － ＪＩＳＫ６４１０－２
52 － ＪＩＳＫ６７３２
52 ＪＩＳＫ６７６９ ＪＩＳＫ６７６９
52 ＪＩＳＫ６７７８ ＪＩＳＫ６７７８
52 － ＪＩＳＫ６７８１
52 ＪＩＳＫ６７８７ ＪＩＳＫ６７８７
52 ＪＩＳＫ６７９２ ＪＩＳＫ６７９２
52 ＪＩＳＫ６８１５－１ ＪＩＳＫ６８１５－１
52 ＪＩＳＫ６８１５－２ ＪＩＳＫ６８１５－２
52 ＪＩＳＫ６８１５－３ ＪＩＳＫ６８１５－３
52 － ＪＩＳＫ６８８５
52 － ＪＩＳＫ７１１５
52 ＪＩＳＫ７１６１－１ ＪＩＳＫ７１６１－１
52 ＪＩＳＫ７１６１－２ ＪＩＳＫ７１６１－２
52 ＪＩＳＫ７１６４ ＪＩＳＫ７１６４
52 ＪＩＳＫ７１６５ ＪＩＳＫ７１６５
52 － ＪＩＳＬ１０１７
52 － ＪＩＳＴ９１０６
52 － ＪＩＳＺ１７０２
52 － ＪＩＳＺ１７１１

抗菌 53 かび抵抗性試験 ＪＩＳＺ２９１１ ＪＩＳＺ２９１１
土木・建築 54 ル－フィング試験 － ＪＩＳＡ６００５

54 － ＪＩＳＡ６００８
54 － ＪＩＳＡ６０１２
54 ＪＩＳＡ６０１３ ＪＩＳＡ６０１３
54 － ＪＩＳＡ６０２２
54 － ＪＩＳＡ６０２３

土木・建築 55 建築用塗膜防水材試験 ＪＩＳＡ６０２１ ＪＩＳＡ６０２１
土木・建築 56 建築材料防火・耐火試験 － ＪＩＳＡ６１１１

56 － ＪＩＳＡ６９０１
56 － ＪＩＳＡ９５１１
56 － ＪＩＳＡ９５２１
56 － ＪＩＳＡ９５２３
56 － ＪＩＳＫ７２０１－２

土木・建築 57 微粉末試験 － ＪＩＳＡ６９０２
57 － ＪＩＳＡ６９０３
57 － ＪＩＳＡ６９０４

土木・建築 58 建築用塗材試験 ＪＩＳＡ６９０９ ＪＩＳＡ６９０９
58 ＪＩＳＡ６９１６ ＪＩＳＡ６９１６
58 ＪＩＳＫ５６００－８－６ ＪＩＳＫ５６００－８－６
58 － ＪＩＳＺ８７２３

一般機械 59 寸法・形状試験 － ＪＩＳＢ０２６１
59 － ＪＩＳＢ０２６２
59 － ＪＩＳＢ１０１２
59 － ＪＩＳＢ１０７１
59 － ＪＩＳＢ１１１１
59 － ＪＩＳＢ１１３５
59 － ＪＩＳＢ１１８６
59 － ＪＩＳＢ１２１３
59 － ＪＩＳＢ１２１４
59 － ＪＩＳＢ１２１５
59 － ＪＩＳＢ１５１５－２
59 － ＪＩＳＢ１５５９
59 － ＪＩＳＢ１８０１
59 － ＪＩＳＢ２３１１
59 － ＪＩＳＢ２３１２
59 － ＪＩＳＢ２３１３
59 － ＪＩＳＢ４２２０
59 － ＪＩＳＢ４３１３
59 － ＪＩＳＢ４４３０
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

59 － ＪＩＳＢ４４３２
59 － ＪＩＳＢ４４３３
59 － ＪＩＳＢ４６０４
59 － ＪＩＳＢ４６１４
59 － ＪＩＳＢ４６２１
59 － ＪＩＳＢ４６２３
59 － ＪＩＳＢ４６２４
59 － ＪＩＳＢ４６２５
59 － ＪＩＳＢ４６２６
59 － ＪＩＳＢ４６３１
59 － ＪＩＳＢ４６３３
59 － ＪＩＳＢ４６３４
59 － ＪＩＳＢ４７０３
59 － ＪＩＳＢ４７１０
59 － ＪＩＳＢ４８０２
59 － ＪＩＳＢ４８０３
59 － ＪＩＳＢ４８０５
59 － ＪＩＳＢ６９１１
59 － ＪＩＳＢ６９１２
59 － ＪＩＳＢ６９１３
59 － ＪＩＳＢ６９１４
59 － ＪＩＳＢ６９１５
59 － ＪＩＳＢ７４２０
59 － ＪＩＳＢ８２４７
59 － ＪＩＳＢ８３６０
59 － ＪＩＳＢ８３６２
59 － ＪＩＳＢ９２１２

一般機械 60 表面粗さ・構造・性能確認
試験

－ ＪＩＳＢ１０１２

60 － ＪＩＳＢ１３０１
60 － ＪＩＳＢ１５０１
60 － ＪＩＳＢ４２２０
60 － ＪＩＳＢ４３１３
60 － ＪＩＳＢ４６０９
60 － ＪＩＳＢ４６１４
60 － ＪＩＳＢ４６２３
60 － ＪＩＳＢ４６２５
60 － ＪＩＳＢ４６３１
60 － ＪＩＳＢ４６３３
60 － ＪＩＳＢ４６３５
60 － ＪＩＳＢ４６４３
60 － ＪＩＳＢ４７１０
60 － ＪＩＳＢ６８０１
60 － ＪＩＳＢ９８０９

鉄鋼・非鉄金属 61 金属材料引張試験 ＪＩＳＢ１０５１ ＪＩＳＢ１０５１
61 ＪＩＳＢ１０５２－２ ＪＩＳＢ１０５２－２
61 ＪＩＳＢ１０５４－１ ＪＩＳＢ１０５４－１
61 － ＪＩＳＢ１１１２
61 － ＪＩＳＢ１１３５
61 ＪＩＳＢ１１８６ ＪＩＳＢ１１８６
61 － ＪＩＳＢ１８０１
61 － ＪＩＳＢ２８０３
61 － ＪＩＳＢ８８１６
61 － ＪＩＳＢ８８１８
61 － ＪＩＳＥ１１０８
61 － ＪＩＳＥ２００２
61 － ＪＩＳＥ２１０１
61 － ＪＩＳＥ２１０２
61 － ＪＩＳＥ３６０１
61 － ＪＩＳＧ３５２５
61 － ＪＩＳＧ３５３６
61 － ＪＩＳＧ３５３７
61 － ＪＩＳＧ３５４６
61 ＪＩＳＧ３５５１ ＪＩＳＧ３５５１
61 － ＪＩＳＨ４０９０
61 ＪＩＳＺ２２４１ ＪＩＳＺ２２４１
61 ＪＩＳＺ３１２１ ＪＩＳＺ３１２１

一般機械 62 頭部打撃・じん性試験 ＪＩＳＢ１０５１ ＪＩＳＢ１０５１
62 － ＪＩＳＢ１０５５
62 － ＪＩＳＢ１２１３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

62 － ＪＩＳＢ１２１４
－ ＪＩＳＢ１２１５

62 ＪＩＳＢ１１２２ －
鉄鋼・非鉄金属 63 金属組織試験 － ＪＩＳＢ１０５１

63 － ＪＩＳＢ１０５３
63 － ＪＩＳＢ１０５５
63 － ＪＩＳＢ１０５９
63 － ＪＩＳＢ２３１２
63 － ＪＩＳＢ６９１１
63 － ＪＩＳＢ６９１２
63 － ＪＩＳＢ６９１３
63 － ＪＩＳＢ６９１４
63 － ＪＩＳＧ０５５１
63 － ＪＩＳＧ０５５５
63 － ＪＩＳＧ０５５７
63 － ＪＩＳＧ０５５８
63 － ＪＩＳＧ０５５９
63 － ＪＩＳＧ０５６２
63 － ＪＩＳＧ４８０５
63 ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５０２
63 － ＪＩＳＨ０５０１

鉄鋼・非鉄金属 64 ビッカ－ス・ヌ－プ硬さ試
験

ＪＩＳＢ１０５１ ＪＩＳＢ１０５１

64 ＪＩＳＢ１０５３ ＪＩＳＢ１０５３
64 ＪＩＳＢ１０５５ ＪＩＳＢ１０５５
64 ＪＩＳＺ２２４４ ＪＩＳＺ２２４４
64 － ＪＩＳＺ２２５１

一般機械 65 ねじ等ねじり・トルク試験 － ＪＩＳＢ１０５３
65 － ＪＩＳＢ１０５４－１
65 － ＪＩＳＢ１０５４－３
65 － ＪＩＳＢ１０５５
65 － ＪＩＳＢ１０５８
65 － ＪＩＳＢ１０５９
65 － ＪＩＳＢ１１１２
65 － ＪＩＳＢ１１２５
65 － ＪＩＳＢ１１３５
65 ＪＩＳＢ１１８６ ＪＩＳＢ１１８６

一般機械 66 工具等荷重・ねじり試験 － ＪＩＳＢ１２５１
66 － ＪＩＳＢ４６０４
66 － ＪＩＳＢ４６０６
66 － ＪＩＳＢ４６０９
66 － ＪＩＳＢ４６１４
66 － ＪＩＳＢ４６２３
66 － ＪＩＳＢ４６２４
66 － ＪＩＳＢ４６２５
66 － ＪＩＳＢ４６２６
66 － ＪＩＳＢ４６３０
66 － ＪＩＳＢ４６３１
66 － ＪＩＳＢ４６３２
66 － ＪＩＳＢ４６３３
66 － ＪＩＳＢ４６３４
66 － ＪＩＳＢ４６３５
66 － ＪＩＳＢ４６３６－１
66 － ＪＩＳＢ４６５１
66 － ＪＩＳＢ８２１０
66 － ＪＩＳＢ９２１２

鉄鋼・非鉄金属 67 金属材料衝撃試験 － ＪＩＳＢ１５７５
67 － ＪＩＳＢ４６２３
67 － ＪＩＳＢ４６２５
67 － ＪＩＳＢ８８４１
67 ＪＩＳＺ２２４２ ＪＩＳＺ２２４２

一般機械 68 グリ－スニップル漏れ・流
入試験

－ ＪＩＳＢ１５７５

給水・燃焼機器 69 耐圧性能試験 － ＪＩＳＢ２００３
69 － ＪＩＳＢ２０６１
69 － ＪＩＳＢ２０６２
69 － ＪＩＳＢ２３０１
69 － ＪＩＳＢ２３０３
69 － ＪＩＳＢ２３１１
69 － ＪＩＳＢ２３１２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

69 － ＪＩＳＢ２３１３
69 － ＪＩＳＢ６８０１
69 － ＪＩＳＢ６８０３
69 － ＪＩＳＢ８２１０
69 － ＪＩＳＢ８２４４
69 － ＪＩＳＢ８２４５
69 － ＪＩＳＢ８２４６
69 － ＪＩＳＢ８２６５
69 － ＪＩＳＢ８２６６
69 － ＪＩＳＢ８３１４
69 － ＪＩＳＢ８３１８
69 － ＪＩＳＢ８４０９
69 － ＪＩＳＢ８４１０
69 － ＪＩＳＢ８４１４
69 － ＪＩＳＢ９１１３
69 － ＪＩＳＢ９８０９
69 － ＪＩＳＣ９６１８
69 － ＪＩＳＧ３４５２
69 － ＪＩＳＧ３４５４
69 － ＪＩＳＧ３４５５
69 － ＪＩＳＧ３４５６
69 － ＪＩＳＧ３４５７
69 － ＪＩＳＧ３４５８
69 － ＪＩＳＧ３４５９
69 － ＪＩＳＧ３４６０
69 － ＪＩＳＧ３４６１
69 － ＪＩＳＧ３４６２
69 － ＪＩＳＧ３４６３
69 － ＪＩＳＧ３４６４
69 － ＪＩＳＧ５５２６
69 － ＪＩＳＧ５５２７
69 － ＪＩＳＨ３３００
69 － ＪＩＳＨ３３２０
69 － ＪＩＳＨ３４０１
69 － ＪＩＳＨ４０９０
69 － ＪＩＳＫ９７９７
69 － ＪＩＳＫ９７９８
69 － ＪＩＳＳ２０３７
69 － ＪＩＳＳ２１０９
69 － ＪＩＳＳ２１４８
69 － ＪＩＳＳ３０１９
69 － ＪＩＳＳ３０２８
69 ＪＩＳＳ３０３１ ＪＩＳＳ３０３１
69 ＪＩＳＳ３２００－１ ＪＩＳＳ３２００－１

給水・燃焼機器 70 耐寒性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
70 － ＪＩＳＢ８４１０
70 － ＪＩＳＢ８４１４
70 ＪＩＳＳ３２００－２ ＪＩＳＳ３２００－２

給水・燃焼機器 71 水撃限界性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
71 － ＪＩＳＣ９６１８
71 ＪＩＳＳ３２００－３ ＪＩＳＳ３２００－３

給水・燃焼機器 72 逆流防止性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
72 ＪＩＳＳ３２００－４ ＪＩＳＳ３２００－４

給水・燃焼機器 73 負圧破壊性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
73 ＪＩＳＳ３２００－５ ＪＩＳＳ３２００－５

給水・燃焼機器 74 耐久性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
74 － ＪＩＳＢ８４１０
74 － ＪＩＳＢ８４１４
74 － ＪＩＳＳ２０３７
74 － ＪＩＳＳ２０９３
74 － ＪＩＳＳ２１０３
74 － ＪＩＳＳ２１０９
74 － ＪＩＳＳ２１２０
74 － ＪＩＳＳ２１３５
74 － ＪＩＳＳ２１４７
74 － ＪＩＳＳ２１４８
74 － ＪＩＳＳ２１９０
74 － ＪＩＳＳ３０２０
74 － ＪＩＳＳ３０２２
74 － ＪＩＳＳ３０２８
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

74 － ＪＩＳＳ３０３１
74 － ＪＩＳＳ３２００－６

給水・燃焼機器 75 浸出性能試験 － ＪＩＳＢ２０６１
75 ＪＩＳＳ３２００－７ ＪＩＳＳ３２００－７

一般機械 76 流量試験 － ＪＩＳＢ２０６１
76 － ＪＩＳＢ６８０１
76 － ＪＩＳＢ６８０３
76 － ＪＩＳＢ８４０９
76 － ＪＩＳＢ８４１０
76 － ＪＩＳＢ９８０９

一般機械 77 温度測定試験 － ＪＩＳＢ２０６１
77 － ＪＩＳＢ８２４４
77 － ＪＩＳＢ８２４６
77 － ＪＩＳＢ８３１４
77 － ＪＩＳＢ８３１８
77 － ＪＩＳＢ８３４１
77 － ＪＩＳＢ８４０９

一般機械 78 管継手樹脂コ－ティング試
験

－ ＪＩＳＢ２３０１

一般機械 79 高分子材料腐食・粘り付き
試験

－ ＪＩＳＢ２４０１－１

79 － ＪＩＳＢ２４０３
一般機械 80 高分子浸せき・抵抗性試験 － ＪＩＳＢ２４０３

80 ＪＩＳＫ６２５８ ＪＩＳＫ６２５８
80 － ＪＩＳＫ６３２７
80 － ＪＩＳＫ６３３３
80 － ＪＩＳＫ６３４７－１
80 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
80 － ＪＩＳＫ６７１８－１
80 － ＪＩＳＫ６７１８－２
80 － ＪＩＳＫ６７２３
80 － ＪＩＳＫ６７４１
80 － ＪＩＳＫ６７４２
80 － ＪＩＳＫ６７４３
80 － ＪＩＳＫ６７４４
80 － ＪＩＳＫ６７６１
80 － ＪＩＳＫ６７６２
80 － ＪＩＳＫ６７６９
80 － ＪＩＳＫ６７７３
80 － ＪＩＳＫ６７７６
80 － ＪＩＳＫ６７７７
80 － ＪＩＳＫ６７７８
80 － ＪＩＳＫ６７８７
80 － ＪＩＳＫ６７９２
80 － ＪＩＳＫ６８２０
80 － ＪＩＳＫ６９０２
80 － ＪＩＳＫ６９１１

一般機械 81 止め輪変形・荷重試験 － ＪＩＳＢ２８０４
一般機械 82 横万力締付力・すき間・片

寄試験
－ ＪＩＳＢ４６２０

82 － ＪＩＳＢ４６２１
一般機械 83 溶接機炎確認試験 － ＪＩＳＢ６８０１
一般機械 84 圧力測定試験 － ＪＩＳＢ６８０３

84 － ＪＩＳＢ８２１０
84 － ＪＩＳＢ８３４１
84 － ＪＩＳＢ８４１０
84 － ＪＩＳＢ８４１４
84 － ＪＩＳＢ９１１３

一般機械 85 マイクロメ－タ性能試験 － ＪＩＳＢ７５０２
一般機械 86 ブルドン管圧力計性能試験 － ＪＩＳＢ７５０５－１
一般機械 87 繊維製巻尺性能試験 ＪＩＳＢ７５２２ ＪＩＳＢ７５２２
一般機械 88 すきまゲ－ジ性能試験 － ＪＩＳＢ７５２４
一般機械 89 水銀充満圧力式指示温度計

性能試験
－ ＪＩＳＢ７５２８

一般機械 90 スパ－クプラグ電気的特性
試験

－ ＪＩＳＢ８０３１

一般機械 91 スパ－クプラグ機械的特性
試験

－ ＪＩＳＢ８０３１

一般機械 92 容器用弁振動試験 － ＪＩＳＢ８２４４
92 － ＪＩＳＢ８２４５
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

92 － ＪＩＳＢ８２４６
一般機械 93 液化石油ガス容器用弁耐摩

耗・耐久性試験
－ ＪＩＳＢ８２４５

一般機械 94 電気井戸ポンプ全揚程・揚
水量試験

－ ＪＩＳＢ８３０２

94 － ＪＩＳＢ８３１４
電気 95 電気応用機器電気的特性試

験
－ ＪＩＳＢ８３１４

95 － ＪＩＳＢ８３１８
95 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
95 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
95 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
95 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
95 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
95 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
95 ＪＩＳＣ９２１３ ＪＩＳＣ９２１３
95 ＪＩＳＣ９２１４ ＪＩＳＣ９２１４
95 ＪＩＳＣ９２１５ ＪＩＳＣ９２１５
95 ＪＩＳＣ９２１６ ＪＩＳＣ９２１６
95 ＪＩＳＣ９２１９ ＪＩＳＣ９２１９
95 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
95 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
95 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
95 － ＪＩＳＣ９６０３
95 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
95 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
95 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
95 ＪＩＳＣ９６１２ ＪＩＳＣ９６１２
95 － ＪＩＳＣ９６１３
95 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
95 ＪＩＳＣ９６１５ ＪＩＳＣ９６１５
95 ＪＩＳＣ９６１６ ＪＩＳＣ９６１６
95 ＪＩＳＣ９６１７ ＪＩＳＣ９６１７
95 ＪＩＳＣ９６１８ ＪＩＳＣ９６１８
95 － ＪＩＳＣ９８０１
95 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１

一般機械 96 時間計測試験 － ＪＩＳＢ８３１４
96 － ＪＩＳＢ８３４１
96 － ＪＩＳＢ８４０９

一般機械 97 電気井戸ポンプ圧力開閉器
試験

－ ＪＩＳＢ８３１４

97 － ＪＩＳＢ８３１８
一般機械 98 ゴム及び樹脂ホ－ス圧力試

験
－ ＪＩＳＢ８３６０

98 － ＪＩＳＢ８３６２
一般機械 99 電磁ポンプ低温特性試験 － ＪＩＳＢ８４０９
一般機械 100 電磁ポンプ負荷試験 － ＪＩＳＢ８４０９
電気 101 外観・構造試験 ＪＩＳＢ８６１１－８ ＪＩＳＢ８６１１－８

101 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
101 ＪＩＳＣ１０１０－３１ ＪＩＳＣ１０１０－３１
101 － ＪＩＳＣ１３０２
101 － ＪＩＳＣ２１０１
101 － ＪＩＳＣ２１０７
101 － ＪＩＳＣ２１１６
101 － ＪＩＳＣ２３００－２
101 － ＪＩＳＣ２３０５－２
101 － ＪＩＳＣ２３３６
101 － ＪＩＳＣ２３５１
101 － ＪＩＳＣ２５２０
101 － ＪＩＳＣ２５２１
101 － ＪＩＳＣ２５２２
101 － ＪＩＳＣ２５３０
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

101 － ＪＩＳＣ２５３２
101 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
101 ＪＩＳＣ２８０６ ＪＩＳＣ２８０６
101 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
101 ＪＩＳＣ３００２ ＪＩＳＣ３００２
101 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
101 － ＪＩＳＣ３２１６－２
101 － ＪＩＳＣ３２１６－５
101 － ＪＩＳＣ３６６２－２
101 － ＪＩＳＣ３６６３－２
101 － ＪＩＳＣ３６６３－８
101 － ＪＩＳＣ３７０１
101 － ＪＩＳＣ３８０１－１
101 － ＪＩＳＣ４５２６－１
101 － ＪＩＳＣ４９０１
101 ＪＩＳＣ４９０８ ＪＩＳＣ４９０８
101 － ＪＩＳＣ５０１２
101 － ＪＩＳＣ５１０１－１
101 ＪＩＳＣ５５０４ ＪＩＳＣ５５０４
101 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
101 － ＪＩＳＣ６５７５－１
101 － ＪＩＳＣ６５７５－２
101 － ＪＩＳＣ６５７５－４
101 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
101 － ＪＩＳＣ６９９１
101 － ＪＩＳＣ７５０１
101 － ＪＩＳＣ７５０３
101 － ＪＩＳＣ７５２３
101 － ＪＩＳＣ７５３０
101 ＪＩＳＣ７６１７－１ ＪＩＳＣ７６１７－１
101 ＪＩＳＣ７６１７－２ ＪＩＳＣ７６１７－２
101 ＪＩＳＣ７６１８－１ ＪＩＳＣ７６１８－１
101 ＪＩＳＣ７６１８－２ ＪＩＳＣ７６１８－２
101 ＪＩＳＣ７６１９ ＪＩＳＣ７６１９
101 － ＪＩＳＣ７６２０－１
101 ＪＩＳＣ８１０５－１ ＪＩＳＣ８１０５－１
101 ＪＩＳＣ８１０５－２－４ ＪＩＳＣ８１０５－２－４
101 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
101 ＪＩＳＣ８１１７ ＪＩＳＣ８１１７
101 － ＪＩＳＣ８１５６
101 － ＪＩＳＣ８１５９－１
101 － ＪＩＳＣ８２２１
101 － ＪＩＳＣ８２２２
101 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
101 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
101 ＪＩＳＣ８３５２ ＪＩＳＣ８３５２
101 － ＪＩＳＣ８３６６
101 ＪＩＳＣ８３６９ ＪＩＳＣ８３６９
101 ＪＩＳＣ８４２５ ＪＩＳＣ８４２５
101 ＪＩＳＣ８４３２ ＪＩＳＣ８４３２
101 ＪＩＳＣ８４３５ ＪＩＳＣ８４３５
101 － ＪＩＳＣ８４７２
101 － ＪＩＳＣ８４７３
101 － ＪＩＳＣ８５００
101 ＪＩＳＣ８９９０ ＪＩＳＣ８９９０
101 ＪＩＳＣ８９９１ ＪＩＳＣ８９９１
101 － ＪＩＳＣ８９９２－２
101 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
101 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
101 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
101 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
101 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
101 ＪＩＳＣ９２１３ ＪＩＳＣ９２１３
101 ＪＩＳＣ９２１４ ＪＩＳＣ９２１４
101 ＪＩＳＣ９２１５ ＪＩＳＣ９２１５
101 ＪＩＳＣ９２１６ ＪＩＳＣ９２１６
101 ＪＩＳＣ９２１９ ＪＩＳＣ９２１９
101 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
101 － ＪＩＳＣ９３００－１１
101 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

101 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
101 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
101 － ＪＩＳＣ９５０２
101 － ＪＩＳＣ９６０３
101 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
101 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
101 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
101 ＪＩＳＣ９６１２ ＪＩＳＣ９６１２
101 － ＪＩＳＣ９６１３
101 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
101 ＪＩＳＣ９６１５ ＪＩＳＣ９６１５
101 ＪＩＳＣ９６１６ ＪＩＳＣ９６１６
101 ＪＩＳＣ９６１７ ＪＩＳＣ９６１７
101 ＪＩＳＣ９６１８ ＪＩＳＣ９６１８
101 － ＪＩＳＣ９７３０－１
101 － ＪＩＳＣ９７３０－２－７
101 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１

電気 102 エアコン能力試験 ＪＩＳＢ８６１５－１ ＪＩＳＢ８６１５－１
鉄鋼・非鉄金属 103 金属材料曲げ試験 － ＪＩＳＢ８８１６

103 － ＪＩＳＢ９２１２
103 － ＪＩＳＧ３１４１
103 ＪＩＳＧ３３０２ ＪＩＳＧ３３０２
103 ＪＩＳＧ３３１７ ＪＩＳＧ３３１７
103 － ＪＩＳＧ３４４４
103 － ＪＩＳＧ３４４５
103 － ＪＩＳＧ３４４８
103 － ＪＩＳＧ３４５２
103 － ＪＩＳＧ３４５４
103 － ＪＩＳＧ３４５５
103 － ＪＩＳＧ３４５６
103 － ＪＩＳＧ３４６０
103 ＪＩＳＧ３５２１ ＪＩＳＧ３５２１
103 ＪＩＳＧ３５２２ ＪＩＳＧ３５２２
103 ＪＩＳＧ３５３２ ＪＩＳＧ３５３２
103 ＪＩＳＧ３５５１ ＪＩＳＧ３５５１
103 － ＪＩＳＨ３１００
103 － ＪＩＳＨ３１１０
103 － ＪＩＳＨ３１３０
103 ＪＩＳＺ２２４８ ＪＩＳＺ２２４８
103 － ＪＩＳＺ３０４０
103 ＪＩＳＺ３１２２ ＪＩＳＺ３１２２
103 － ＪＩＳＺ３１４５

一般機械 104 ハンドトラック強度・力試
験

－ ＪＩＳＢ８９２０

一般機械 105 トレ－ラ車軸荷重
・制動トルク試験

－ ＪＩＳＢ９２０８

電気 106 耐久性・耐食性試験 ＪＩＳＣ０９２０ ＪＩＳＣ０９２０
106 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
106 － ＪＩＳＣ１２８１
106 － ＪＩＳＣ１３０２
106 － ＪＩＳＣ２１０７
106 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
106 ＪＩＳＣ２８０６ ＪＩＳＣ２８０６
106 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
106 － ＪＩＳＣ２８０８
106 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
106 － ＪＩＳＣ３２１６－４
106 － ＪＩＳＣ３２１６－６
106 ＪＩＳＣ３３２７ ＪＩＳＣ３３２７
106 － ＪＩＳＣ３６６０－１－２
106 － ＪＩＳＣ３６６０－２－１
106 － ＪＩＳＣ３６６０－３－２
106 － ＪＩＳＣ３６６３－２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

106 － ＪＩＳＣ３７１１
106 － ＪＩＳＣ４５２６－１
106 － ＪＩＳＣ４９０１
106 － ＪＩＳＣ４９０８
106 ＪＩＳＣ５０１２ ＪＩＳＣ５０１２
106 － ＪＩＳＣ５１０１－１
106 － ＪＩＳＣ５１０１－１４
106 ＪＩＳＣ５５０４ ＪＩＳＣ５５０４
106 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
106 － ＪＩＳＣ６５７５－１
106 － ＪＩＳＣ６５７５－３
106 － ＪＩＳＣ６９９１
106 － ＪＩＳＣ７５０３
106 ＪＩＳＣ７６２２ ＪＩＳＣ７６２２
106 ＪＩＳＣ８１０５－１ ＪＩＳＣ８１０５－１
106 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
106 － ＪＩＳＣ８１５６
106 － ＪＩＳＣ８１５９－１
106 － ＪＩＳＣ８２０１－２－１
106 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
106 － ＪＩＳＣ８２２１
106 － ＪＩＳＣ８２２２
106 － ＪＩＳＣ８３０５
106 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
106 － ＪＩＳＣ８３０９
106 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
106 ＪＩＳＣ８３４０ ＪＩＳＣ８３４０
106 ＪＩＳＣ８３５０ ＪＩＳＣ８３５０
106 ＪＩＳＣ８３６９ ＪＩＳＣ８３６９
106 ＪＩＳＣ８４３５ ＪＩＳＣ８４３５
106 － ＪＩＳＣ８４７２
106 － ＪＩＳＣ８４７３
106 ＪＩＳＣ８５１４ ＪＩＳＣ８５１４
106 ＪＩＳＣ８７１２ ＪＩＳＣ８７１２
106 ＪＩＳＣ８７１３ ＪＩＳＣ８７１３
106 ＪＩＳＣ８７１４ ＪＩＳＣ８７１４
106 ＪＩＳＣ８９１７ ＪＩＳＣ８９１７
106 ＪＩＳＣ８９９０ ＪＩＳＣ８９９０
106 ＪＩＳＣ８９９１ ＪＩＳＣ８９９１
106 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
106 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
106 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
106 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
106 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
106 － ＪＩＳＣ９２１３
106 － ＪＩＳＣ９２１４
106 － ＪＩＳＣ９２１５
106 － ＪＩＳＣ９２１６
106 － ＪＩＳＣ９２１９
106 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
106 － ＪＩＳＣ９３００－１１
106 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
106 － ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
106 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
106 － ＪＩＳＣ９５０２
106 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
106 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
106 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
106 － ＪＩＳＣ９６１３
106 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
106 － ＪＩＳＣ９６１６
106 ＪＩＳＣ９７１１ ＪＩＳＣ９７１１
106 － ＪＩＳＣ９７３０－１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

106 － ＪＩＳＣ９７３０－２－７
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－１ ＪＩＳＣ６００６８－２－１
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－２ ＪＩＳＣ６００６８－２－２
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－６ ＪＩＳＣ６００６８－２－６
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－１３
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－１４ ＪＩＳＣ６００６８－２－１４
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－１７
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－２０
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－２７
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－３０ ＪＩＳＣ６００６８－２－３０
106 ＪＩＳＣ６００６８－２－３８ ＪＩＳＣ６００６８－２－３８
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－４５
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－５２
106 － ＪＩＳＣ６００６８－２－７８
106 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１

電気 107 機械的強度試験 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
107 ＪＩＳＣ１０１０－３１ ＪＩＳＣ１０１０－３１
107 － ＪＩＳＣ２１０７
107 － ＪＩＳＣ２１１６
107 － ＪＩＳＣ２３００－２
107 － ＪＩＳＣ２３０５－２
107 － ＪＩＳＣ２５３０
107 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
107 ＪＩＳＣ２８０６ ＪＩＳＣ２８０６
107 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
107 － ＪＩＳＣ２８０８
107 ＪＩＳＣ３００２ ＪＩＳＣ３００２
107 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
107 － ＪＩＳＣ３２１６－３
107 － ＪＩＳＣ３３１５
107 ＪＩＳＣ３３１７ ＪＩＳＣ３３１７
107 ＪＩＳＣ３３２３ ＪＩＳＣ３３２３
107 ＪＩＳＣ３３２７ ＪＩＳＣ３３２７
107 － ＪＩＳＣ３４０７
107 ＪＩＳＣ３５０２ ＪＩＳＣ３５０２
107 － ＪＩＳＣ３６６０－１－１
107 － ＪＩＳＣ３６６０－１－４
107 － ＪＩＳＣ３６６０－２－１
107 － ＪＩＳＣ３６６０－３－１
107 － ＪＩＳＣ３６６２－２
107 － ＪＩＳＣ３６６２－６
107 － ＪＩＳＣ３６６３－２
107 － ＪＩＳＣ３７０１
107 － ＪＩＳＣ３７１１
107 － ＪＩＳＣ３８０１－１
107 － ＪＩＳＣ４５２６－１
107 － ＪＩＳＣ４９０８
107 － ＪＩＳＣ５１０１－１
107 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
107 － ＪＩＳＣ６５７５－２
107 － ＪＩＳＣ６５７５－４
107 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
107 － ＪＩＳＣ６９９１
107 － ＪＩＳＣ７５０３
107 ＪＩＳＣ７６１７－１ ＪＩＳＣ７６１７－１
107 ＪＩＳＣ７６１８－１ ＪＩＳＣ７６１８－１
107 ＪＩＳＣ７６１９ ＪＩＳＣ７６１９
107 － ＪＩＳＣ７６２０－１
107 － ＪＩＳＣ８１５６
107 － ＪＩＳＣ８２２１
107 － ＪＩＳＣ８２２２
107 － ＪＩＳＣ８２８２－２－１１
107 ＪＩＳＣ８３０３ ＪＩＳＣ８３０３
107 － ＪＩＳＣ８３０５
107 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
107 ＪＩＳＣ８３０９ ＪＩＳＣ８３０９
107 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
107 ＪＩＳＣ８３４０ ＪＩＳＣ８３４０
107 ＪＩＳＣ８３５０ ＪＩＳＣ８３５０
107 ＪＩＳＣ８３５８ ＪＩＳＣ８３５８
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

107 － ＪＩＳＣ８３６６
107 ＪＩＳＣ８４１１ ＪＩＳＣ８４１１
107 ＪＩＳＣ８４１２ ＪＩＳＣ８４１２
107 ＪＩＳＣ８４２５ ＪＩＳＣ８４２５
107 ＪＩＳＣ８４３０ ＪＩＳＣ８４３０
107 ＪＩＳＣ８４３２ ＪＩＳＣ８４３２
107 ＪＩＳＣ８４３５ ＪＩＳＣ８４３５
107 － ＪＩＳＣ８４７３
107 ＪＩＳＣ８５１４ ＪＩＳＣ８５１４
107 ＪＩＳＣ８７１２ ＪＩＳＣ８７１２
107 ＪＩＳＣ８７１３ ＪＩＳＣ８７１３
107 ＪＩＳＣ８７１４ ＪＩＳＣ８７１４
107 ＪＩＳＣ８９１７ ＪＩＳＣ８９１７
107 ＪＩＳＣ８９９０ ＪＩＳＣ８９９０
107 ＪＩＳＣ８９９１ ＪＩＳＣ８９９１
107 － ＪＩＳＣ８９９２－２
107 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
107 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
107 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
107 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
107 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
107 ＪＩＳＣ９２１３ ＪＩＳＣ９２１３
107 ＪＩＳＣ９２１４ ＪＩＳＣ９２１４
107 ＪＩＳＣ９２１５ ＪＩＳＣ９２１５
107 ＪＩＳＣ９２１６ ＪＩＳＣ９２１６
107 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
107 － ＪＩＳＣ９３００－１１
107 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
107 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
107 － ＪＩＳＣ９５０２
107 － ＪＩＳＣ９６１３
107 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
107 ＪＩＳＣ９６１６ ＪＩＳＣ９６１６
107 ＪＩＳＣ９７１１ ＪＩＳＣ９７１１
107 － ＪＩＳＣ９７３０－１
107 － ＪＩＳＣ６００６８－２－２１
107 － ＪＩＳＣ６００６８－２－２７
107 － ＪＩＳＣ６００６８－２－３１
107 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１
107 － ＪＩＳＴ０６０１－２－２４
107 － ＪＩＳＴ１０２１

電気 108 電気・電子難燃性等試験 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
108 ＪＩＳＣ１０１０－３１ ＪＩＳＣ１０１０－３１
108 － ＪＩＳＣ２１０１
108 － ＪＩＳＣ２１０７
108 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
108 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
108 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
108 ＪＩＳＣ３４０８ ＪＩＳＣ３４０８
108 － ＪＩＳＣ３６６２－６
108 － ＪＩＳＣ３６６３－２
108 － ＪＩＳＣ３６６３－４
108 － ＪＩＳＣ３６６５－１－１
108 － ＪＩＳＣ３６６５－１－２
108 － ＪＩＳＣ３６６５－１－３
108 － ＪＩＳＣ４５２６－１
108 － ＪＩＳＣ５０１２
108 － ＪＩＳＣ５１０１－１４
108 ＪＩＳＣ５５０４ ＪＩＳＣ５５０４
108 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
108 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
108 － ＪＩＳＣ７５０３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

108 ＪＩＳＣ７６１７－１ ＪＩＳＣ７６１７－１
108 ＪＩＳＣ７６１８－１ ＪＩＳＣ７６１８－１
108 － ＪＩＳＣ７６１９
108 － ＪＩＳＣ７６２０－１
108 ＪＩＳＣ８１０５－１ ＪＩＳＣ８１０５－１
108 － ＪＩＳＣ８１５６
108 － ＪＩＳＣ８１５９－１
108 － ＪＩＳＣ８２２１
108 － ＪＩＳＣ８２２２
108 ＪＩＳＣ８３０３ ＪＩＳＣ８３０３
108 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
108 ＪＩＳＣ８３０９ ＪＩＳＣ８３０９
108 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
108 ＪＩＳＣ８３４０ ＪＩＳＣ８３４０
108 ＪＩＳＣ８３５８ ＪＩＳＣ８３５８
108 ＪＩＳＣ８４１１ ＪＩＳＣ８４１１
108 ＪＩＳＣ８４２５ ＪＩＳＣ８４２５
108 ＪＩＳＣ８４３０ ＪＩＳＣ８４３０
108 ＪＩＳＣ８４３２ ＪＩＳＣ８４３２
108 － ＪＩＳＣ８４７２
108 － ＪＩＳＣ８４７３
108 － ＪＩＳＣ８９９２－２
108 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
108 － ＪＩＳＣ９２１３
108 － ＪＩＳＣ９２１９
108 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
108 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
108 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
108 － ＪＩＳＣ９７３０－１
108 ＪＩＳＣ６０６９５－２－１０ ＪＩＳＣ６０６９５－２－１０
108 ＪＩＳＣ６０６９５－２－１１ ＪＩＳＣ６０６９５－２－１１
108 － ＪＩＳＣ６０６９５－２－１２
108 ＪＩＳＣ６０６９５－２－１３ ＪＩＳＣ６０６９５－２－１３
108 ＪＩＳＣ６０６９５－６－３１ ＪＩＳＣ６０６９５－６－３１
108 － ＪＩＳＣ６０６９５－１０－２
108 ＪＩＳＣ６０６９５－１１－５ ＪＩＳＣ６０６９５－１１－５
108 － ＪＩＳＣ６０６９５－１１－１

０
108 － ＪＩＳＣ６０６９５－１１－２

０
電気 109 温度試験 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１

109 ＪＩＳＣ１０１０－３１ ＪＩＳＣ１０１０－３１
109 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
109 ＪＩＳＣ２８０６ ＪＩＳＣ２８０６
109 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
109 － ＪＩＳＣ４５２６－１
109 － ＪＩＳＣ５０１２
109 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
109 － ＪＩＳＣ６５７５－１
109 － ＪＩＳＣ６５７５－２
109 － ＪＩＳＣ６５７５－３
109 － ＪＩＳＣ６５７５－４
109 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
109 ＪＩＳＣ７６１７－１ ＪＩＳＣ７６１７－１
109 ＪＩＳＣ７６１８－１ ＪＩＳＣ７６１８－１
109 － ＪＩＳＣ７６２０－１
109 ＪＩＳＣ８１０５－１ ＪＩＳＣ８１０５－１
109 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
109 ＪＩＳＣ８１１７ ＪＩＳＣ８１１７
109 － ＪＩＳＣ８１５６
109 － ＪＩＳＣ８１５９－１
109 － ＪＩＳＣ８２０１－２－１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

109 － ＪＩＳＣ８２２１
109 － ＪＩＳＣ８２２２
109 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
109 ＪＩＳＣ８３５２ ＪＩＳＣ８３５２
109 ＪＩＳＣ８３６９ ＪＩＳＣ８３６９
109 － ＪＩＳＣ８４７２
109 － ＪＩＳＣ８４７３
109 － ＪＩＳＣ８９９２－２
109 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
109 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
109 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
109 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
109 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
109 ＪＩＳＣ９２１３ ＪＩＳＣ９２１３
109 ＪＩＳＣ９２１４ ＪＩＳＣ９２１４
109 ＪＩＳＣ９２１５ ＪＩＳＣ９２１５
109 ＪＩＳＣ９２１６ ＪＩＳＣ９２１６
109 ＪＩＳＣ９２１９ ＪＩＳＣ９２１９
109 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
109 － ＪＩＳＣ９３００－１１
109 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
109 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
109 － ＪＩＳＣ９６０３
109 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
109 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
109 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
109 ＪＩＳＣ９６１２ ＪＩＳＣ９６１２
109 － ＪＩＳＣ９６１３
109 － ＪＩＳＣ９６１４
109 ＪＩＳＣ９６１５ ＪＩＳＣ９６１５
109 ＪＩＳＣ９６１６ ＪＩＳＣ９６１６
109 ＪＩＳＣ９６１７ ＪＩＳＣ９６１７
109 － ＪＩＳＣ９６１８
109 － ＪＩＳＣ９７１１
109 － ＪＩＳＣ９７３０－１
109 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１
109 － ＪＩＳＴ０６０１－２－３７
109 － ＪＩＳＴ１０２１

電気 110 放射線等危険性試験 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
110 ＪＩＳＣ３６６６－２ ＪＩＳＣ３６６６－２
110 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
110 ＪＩＳＣ６８０２ ＪＩＳＣ６８０２
110 － ＪＩＳＣ７５５０
110 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
110 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
110 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
110 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１
110 － ＪＩＳＴ０６０１－２－３７

電気 111 部品試験 ＪＩＳＣ１０１０－１ ＪＩＳＣ１０１０－１
111 ＪＩＳＣ１０１０－３１ ＪＩＳＣ１０１０－３１
111 － ＪＩＳＣ４５２６－１
111 ＪＩＳＣ６０６５ ＪＩＳＣ６０６５
111 ＪＩＳＣ６９５０－１ ＪＩＳＣ６９５０－１
111 － ＪＩＳＣ７６１８－１
111 － ＪＩＳＣ７６１９
111 ＪＩＳＣ８１０５－３ ＪＩＳＣ８１０５－３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

111 － ＪＩＳＣ８２２１
111 － ＪＩＳＣ８２２２
111 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
111 ＪＩＳＣ９２０６ ＪＩＳＣ９２０６
111 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
111 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
111 － ＪＩＳＣ９２１３
111 － ＪＩＳＣ９２１４
111 － ＪＩＳＣ９２１５
111 － ＪＩＳＣ９２１６
111 － ＪＩＳＣ９２１９
111 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
111 ＪＩＳＣ９３３５－１ ＪＩＳＣ９３３５－１
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－６ ＪＩＳＣ９３３５－２－６
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－９ ＪＩＳＣ９３３５－２－９
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－１５ ＪＩＳＣ９３３５－２－１５
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－２１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２１
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－２３ ＪＩＳＣ９３３５－２－２３
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－２４ ＪＩＳＣ９３３５－２－２４
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－４０ ＪＩＳＣ９３３５－２－４０
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－６５ ＪＩＳＣ９３３５－２－６５
111 ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１ ＪＩＳＣ９３３５－２－２０１
111 － ＪＩＳＣ９６０３
111 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
111 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
111 － ＪＩＳＣ９６１３
111 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４
111 － ＪＩＳＣ９６１５
111 － ＪＩＳＣ９６１６
111 ＪＩＳＴ０６０１－１ ＪＩＳＴ０６０１－１

電気 112 計器類機械的特性試験 － ＪＩＳＣ１１０２－９
電気 113 計器類電気的特性試験 － ＪＩＳＣ１１０２－９

113 － ＪＩＳＣ１３０２
化学品 114 耐候性試験 － ＪＩＳＣ１２８１

114 ＪＩＳＤ０２０５ ＪＩＳＤ０２０５
114 ＪＩＳＨ０５２１ ＪＩＳＨ０５２１
114 ＪＩＳＫ５６００－７－６ ＪＩＳＫ５６００－７－６
114 ＪＩＳＫ６７３５ ＪＩＳＫ６７３５
114 ＪＩＳＫ６７６１ ＪＩＳＫ６７６１
114 ＪＩＳＫ７２１９－１ ＪＩＳＫ７２１９－１
114 ＪＩＳＫ７２１９－２ ＪＩＳＫ７２１９－２
114 ＪＩＳＺ２３８１ ＪＩＳＺ２３８１
114 ＪＩＳＺ２３８２ ＪＩＳＺ２３８２
114 － ＪＩＳＺ２３８３

土木・建築 115 耐食噴霧試験 － ＪＩＳＣ１２８１
115 ＪＩＳＣ８９１７ ＪＩＳＣ８９１７
115 － ＪＩＳＣ６００６８－２－１１
115 － ＪＩＳＨ８５０２
115 ＪＩＳＨ８６８１－２ ＪＩＳＨ８６８１－２
115 ＪＩＳＫ５５５１ ＪＩＳＫ５５５１
115 ＪＩＳＫ５６００－７－１ ＪＩＳＫ５６００－７－１
115 ＪＩＳＫ５６２１ ＪＩＳＫ５６２１
115 ＪＩＳＫ５６７４ ＪＩＳＫ５６７４
115 ＪＩＳＺ２３７１ ＪＩＳＺ２３７１

鉄鋼・非鉄金属 116 塗膜密着性試験(デュポン
式)

－ ＪＩＳＣ１２８１

116 － ＪＩＳＧ３３１２
116 － ＪＩＳＧ３３１８

鉄鋼・非鉄金属 117 塗膜密着性試験（曲げ法） － ＪＩＳＣ１２８１
117 － ＪＩＳＧ３３１２
117 － ＪＩＳＧ３３１８

鉄鋼・非鉄金属 118 めっき厚さ試験（渦電流
式）

－ ＪＩＳＣ１２８１

118 － ＪＩＳＨ８５０１
電気 119 電気絶縁物機械的特性試験 － ＪＩＳＣ２１０１

119 － ＪＩＳＣ２１０７
119 － ＪＩＳＣ２１１６
119 － ＪＩＳＣ２３００－２
119 － ＪＩＳＣ２３０５－２

電気 120 化学分析試験 － ＪＩＳＣ２１０１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

120 － ＪＩＳＣ２１０３
120 － ＪＩＳＣ２３００－２
120 － ＪＩＳＣ２３０５－２

電気 121 電気絶縁物電気的特性試験 － ＪＩＳＣ２１０１
121 － ＪＩＳＣ２３００－２
121 － ＪＩＳＣ２３０５－２

化学品 122 高分子粘度試験 － ＪＩＳＣ２１０３
122 － ＪＩＳＫ６３００－１
122 － ＪＩＳＫ６７０３
122 － ＪＩＳＫ６８２０
122 － ＪＩＳＫ６８３３－１
122 － ＪＩＳＫ７１１７－１

化学品 123 高分子電気試験 － ＪＩＳＣ２１１０－１
123 － ＪＩＳＣ６４８１
123 － ＪＩＳＫ６３３０－５
123 － ＪＩＳＫ６７２３
123 － ＪＩＳＫ６９１１
123 － ＪＩＳＫ６９１８

電気 124 ケーブル類電気的特性試験 － ＪＩＳＣ２５２２
124 － ＪＩＳＣ２５２５
124 － ＪＩＳＣ２５２６
124 － ＪＩＳＣ２５２７
124 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
124 ＪＩＳＣ３００２ ＪＩＳＣ３００２
124 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
124 － ＪＩＳＣ３２１６－５
124 ＪＩＳＣ３５０１ ＪＩＳＣ３５０１
124 ＪＩＳＣ３５０２ ＪＩＳＣ３５０２
124 － ＪＩＳＣ３６６２－２
124 － ＪＩＳＣ３６６２－７
124 － ＪＩＳＣ３６６３－２
124 ＪＩＳＣ８３０６ ＪＩＳＣ８３０６
124 － ＪＩＳＨ０５０５

電気 125 ケーブル類機械的特性試験 － ＪＩＳＣ２５２４
125 － ＪＩＳＣ２５３０
125 ＪＩＳＣ２８０５ ＪＩＳＣ２８０５
125 ＪＩＳＣ２８０６ ＪＩＳＣ２８０６
125 ＪＩＳＣ２８０７ ＪＩＳＣ２８０７
125 ＪＩＳＣ３００５ ＪＩＳＣ３００５
125 － ＪＩＳＣ３２１６－３
125 － ＪＩＳＣ３２１６－４
125 － ＪＩＳＣ３２１６－６
125 － ＪＩＳＣ３６６３－２
125 － ＪＩＳＣ３７１１
125 ＪＩＳＣ９７１１ ＪＩＳＣ９７１１

電気 126 電磁両立性試験（エミッ
ション）

－ ＪＩＳＣ４４１１－２

126 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
126 － ＪＩＳＣ９７３０－１
126 － ＪＩＳＣ６１０００－３－２
126 － ＪＩＳＣ６１０００－３－３
126 － ＪＩＳＣ６１０００－３－５
126 － ＪＩＳＣ６１０００－４－７
126 － ＪＩＳＴ０６０１－１－２

電気 127 電磁両立性試験（イミュニ
ティ）

－ ＪＩＳＣ４４１１－２

127 － ＪＩＳＣ４５２６－１
127 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
127 － ＪＩＳＣ９７３０－１
127 － ＪＩＳＣ９７３０－２－７
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－２
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－３
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－４
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－５
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－６
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－８
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－１１
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－１４
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－１６
127 － ＪＩＳＣ６１０００－４－１７
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

127 － ＪＩＳＣ６１０００－６－１
127 － ＪＩＳＣ６１０００－６－２
127 － ＪＩＳＴ０６０１－１－２

電気 128 電気部品電気的特性試験 － ＪＩＳＣ４９０１
128 ＪＩＳＣ４９０８ ＪＩＳＣ４９０８
128 ＪＩＳＣ５０１２ ＪＩＳＣ５０１２
128 － ＪＩＳＣ５１０１－１
128 － ＪＩＳＣ５１０１－１４

電気 129 電気部品機械的特性試験 － ＪＩＳＣ４９０１
129 ＪＩＳＣ４９０８ ＪＩＳＣ４９０８
129 － ＪＩＳＣ５０１２
129 － ＪＩＳＣ５１０１－１
129 － ＪＩＳＣ６００６８－２－２０
129 － ＪＩＳＣ６００６８－２－５８

電気 130 音響機器電気的特性試験 ＪＩＳＣ５５０４ ＪＩＳＣ５５０４
化学品 131 高分子曲げ試験 ＪＩＳＣ６４８１ ＪＩＳＣ６４８１

131 － ＪＩＳＫ６３０２
131 － ＪＩＳＫ６３３０－９
131 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
131 － ＪＩＳＫ６７４１
131 － ＪＩＳＫ６７４２
131 － ＪＩＳＫ６９０２
131 ＪＩＳＫ６９１１ ＪＩＳＫ６９１１
131 ＪＩＳＫ６９３１ ＪＩＳＫ６９３１
131 ＪＩＳＫ７０１７ ＪＩＳＫ７０１７
131 ＪＩＳＫ７０７４ ＪＩＳＫ７０７４
131 ＪＩＳＫ７１１６ ＪＩＳＫ７１１６
131 ＪＩＳＫ７１７１ ＪＩＳＫ７１７１
131 ＪＩＳＫ７２２１－２ ＪＩＳＫ７２２１－２

電気 132 照明器具電気的特性試験 ＪＩＳＣ７５０１ ＪＩＳＣ７５０１
132 ＪＩＳＣ７５０３ ＪＩＳＣ７５０３
132 ＪＩＳＣ７５２３ ＪＩＳＣ７５２３
132 ＪＩＳＣ７５３０ ＪＩＳＣ７５３０
132 ＪＩＳＣ７６１７－２ ＪＩＳＣ７６１７－２
132 ＪＩＳＣ７６１８－２ ＪＩＳＣ７６１８－２
132 ＪＩＳＣ７６２０－２ ＪＩＳＣ７６２０－２
132 － ＪＩＳＣ７６２２
132 ＪＩＳＣ７８０１ ＪＩＳＣ７８０１
132 ＪＩＳＣ８１０５－３ ＪＩＳＣ８１０５－３
132 ＪＩＳＣ８１０５－５ ＪＩＳＣ８１０５－５
132 ＪＩＳＣ８１０６ ＪＩＳＣ８１０６
132 ＪＩＳＣ８１０８ ＪＩＳＣ８１０８
132 ＪＩＳＣ８１１７ ＪＩＳＣ８１１７
132 － ＪＩＳＣ８１４７－１
132 ＪＩＳＣ８１５２－１ ＪＩＳＣ８１５２－１
132 ＪＩＳＣ８１５２－２ ＪＩＳＣ８１５２－２
132 － ＪＩＳＣ８１５２－３
132 ＪＩＳＣ８３６９ ＪＩＳＣ８３６９
132 － ＪＩＳＣ９５０２

電気 133 光源色試験 ＪＩＳＣ７６１７－２ ＪＩＳＣ７６１７－２
133 ＪＩＳＣ７６１８－２ ＪＩＳＣ７６１８－２
133 ＪＩＳＣ７６２０－２ ＪＩＳＣ７６２０－２
133 ＪＩＳＣ７８０１ ＪＩＳＣ７８０１
133 ＪＩＳＣ８１５２－１ ＪＩＳＣ８１５２－１
133 ＪＩＳＣ８１５２－２ ＪＩＳＣ８１５２－２
133 ＪＩＳＺ８７２４ ＪＩＳＺ８７２４
133 ＪＩＳＺ８７２５ ＪＩＳＺ８７２５
133 ＪＩＳＺ８７２６ ＪＩＳＺ８７２６
133 ＪＩＳＺ９１１２ ＪＩＳＺ９１１２

電気 134 雑音強さ試験 ＪＩＳＣ９１０８ ＪＩＳＣ９１０８
134 － ＪＩＳＣ９２０６
134 ＪＩＳＣ９２０９ ＪＩＳＣ９２０９
134 ＪＩＳＣ９２１０ ＪＩＳＣ９２１０
134 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
134 － ＪＩＳＣ９２１３
134 － ＪＩＳＣ９２１４
134 － ＪＩＳＣ９２１５
134 － ＪＩＳＣ９２１６
134 － ＪＩＳＣ９２１９
134 ＪＩＳＣ９２５０ ＪＩＳＣ９２５０
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

134 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
134 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
134 ＪＩＳＣ９６０８ ＪＩＳＣ９６０８
134 － ＪＩＳＣ９６１２
134 － ＪＩＳＣ９６１３
134 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４

電気 135 電設資材電気的特性試験 ＪＩＳＣ８３０９ ＪＩＳＣ８３０９
135 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
135 ＪＩＳＣ８３４０ ＪＩＳＣ８３４０
135 ＪＩＳＣ８３５０ ＪＩＳＣ８３５０

電気 136 電設資材機械的特性試験 ＪＩＳＣ８３３０ ＪＩＳＣ８３３０
136 ＪＩＳＣ８３４０ ＪＩＳＣ８３４０
136 ＪＩＳＣ８４２５ ＪＩＳＣ８４２５

電気 137 配電機器電気的特性試験 － ＪＩＳＣ６５７５－１
137 － ＪＩＳＣ６５７５－２
137 － ＪＩＳＣ６５７５－３
137 － ＪＩＳＣ６５７５－４
137 － ＪＩＳＣ６９９１
137 － ＪＩＳＣ８２０１－２－１
137 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
137 － ＪＩＳＣ８２２１
137 － ＪＩＳＣ８２２２
137 ＪＩＳＣ８３５２ ＪＩＳＣ８３５２
137 － ＪＩＳＣ９７３０－１

電気 138 配電機器機械的特性試験 － ＪＩＳＣ８２０１－２－１
138 － ＪＩＳＣ８２０１－２－２
138 － ＪＩＳＣ８２２１
138 － ＪＩＳＣ８２２２

電気 139 電池類電気的特性試験 － ＪＩＳＣ８５００
139 ＪＩＳＣ８７１１ ＪＩＳＣ８７１１
139 ＪＩＳＣ９６１４ ＪＩＳＣ９６１４

電気 140 電池類安全性試験 － ＪＩＳＣ８５００
140 ＪＩＳＣ８５１４ ＪＩＳＣ８５１４
140 ＪＩＳＣ８７１２ ＪＩＳＣ８７１２
140 ＪＩＳＣ８７１４ ＪＩＳＣ８７１４

電気 141 太陽電池特性試験 － ＪＩＳＣ８９０４－２
141 － ＪＩＳＣ８９１３
141 － ＪＩＳＣ８９１４
141 － ＪＩＳＣ８９１６
141 － ＪＩＳＣ８９３５
141 ＪＩＳＣ８９９０ ＪＩＳＣ８９９０
141 ＪＩＳＣ８９９１ ＪＩＳＣ８９９１

電気 142 電熱器具機械的特性試験 － ＪＩＳＣ９２０６
142 － ＪＩＳＣ９２１３
142 － ＪＩＳＣ９２１４
142 － ＪＩＳＣ９２１５
142 － ＪＩＳＣ９２１６
142 － ＪＩＳＣ９２１９
142 － ＪＩＳＣ９６１６

電気 143 炊飯器性能試験 ＪＩＳＣ９２１２ ＪＩＳＣ９２１２
電気 144 風速・風量試験 － ＪＩＳＣ９６０３

144 － ＪＩＳＣ９６１３
144 － ＪＩＳＣ９６１５

電気 145 洗濯性能試験 ＪＩＳＣ９６０６ ＪＩＳＣ９６０６
145 － ＪＩＳＣ９６０８

電気 146 除湿・冷却能力試験 ＪＩＳＣ９６０７ ＪＩＳＣ９６０７
146 － ＪＩＳＣ９６１２
146 ＪＩＳＣ９６１７ ＪＩＳＣ９６１７
146 － ＪＩＳＣ９６１８
146 － ＪＩＳＣ９８０１

電気 147 回転器具類機械的特性試験 － ＪＩＳＣ９６１４
電気 148 空気清浄能力試験 － ＪＩＳＣ９６１５
化学品 149 高分子難燃性等試験 － ＪＩＳＣ６０６９５－１１－１

０
149 － ＪＩＳＣ６０６９５－１１－２

０
149 － ＪＩＳＫ６３３３
149 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
149 － ＪＩＳＫ６３５１
149 － ＪＩＳＫ６７０３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

149 － ＪＩＳＫ６７１８－１
149 － ＪＩＳＫ６７１８－２
149 － ＪＩＳＫ６７４４
149 － ＪＩＳＫ６８８５
149 － ＪＩＳＫ６９１１

車両 150 自転車塗装試験 － ＪＩＳＤ０２０２
150 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１

車両 151 ランプ類性能試験 － ＪＩＳＤ０２０３
151 － ＪＩＳＤ１６１９
151 － ＪＩＳＤ５５００

車両 152 乗車保護装置構造・耐久性
試験

ＪＩＳＤ０２０４ ＪＩＳＤ０２０４

152 － ＪＩＳＤ０４０１
152 － ＪＩＳＤ１２０１
152 － ＪＩＳＤ４６０４

車両 153 乗車保護装置ウエビング試
験

－ ＪＩＳＤ０４０１

153 － ＪＩＳＤ４６０４
車両 154 乗車保護装置バックル試験 － ＪＩＳＤ０４０１

154 － ＪＩＳＤ４６０４
車両 155 自動車騒音試験 － ＪＩＳＤ１０２４

155 － ＪＩＳＤ１０２６
155 － ＪＩＳＤ１６１６

車両 156 自動車部品振動試験 ＪＩＳＤ１６０１ ＪＩＳＤ１６０１
車両 157 自転車等荷重試験 ＪＩＳＤ４２１５ ＪＩＳＤ４２１５

157 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１
157 ＪＩＳＤ９３０２ ＪＩＳＤ９３０２
157 ＪＩＳＤ９４１２ ＪＩＳＤ９４１２
157 ＪＩＳＤ９４１４ ＪＩＳＤ９４１４
157 ＪＩＳＤ９４１５ ＪＩＳＤ９４１５
157 ＪＩＳＤ９４１６ ＪＩＳＤ９４１６
157 ＪＩＳＤ９４１７ ＪＩＳＤ９４１７
157 ＪＩＳＤ９４１９ ＪＩＳＤ９４１９
157 ＪＩＳＤ９４２０ ＪＩＳＤ９４２０
157 ＪＩＳＤ９４２１ ＪＩＳＤ９４２１
157 ＪＩＳＤ９４２８ ＪＩＳＤ９４２８
157 ＪＩＳＤ９４３１ ＪＩＳＤ９４３１
157 ＪＩＳＤ９４５６ ＪＩＳＤ９４５６

車両 158 タイヤ性能試験 － ＪＩＳＤ４２３０
158 － ＪＩＳＤ６４０３

車両 159 蓄電池性能試験 － ＪＩＳＤ５３０１
車両 160 ミラ－性能試験 － ＪＩＳＤ５７０５
車両 161 保安炎筒性能試験 － ＪＩＳＤ５７１１
車両 162 ジャッキ性能試験 － ＪＩＳＤ８１０１

162 － ＪＩＳＤ８１０３
車両 163 自転車強度試験 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１

163 ＪＩＳＤ９３０２ ＪＩＳＤ９３０２
163 ＪＩＳＤ９４１１ ＪＩＳＤ９４１１
163 ＪＩＳＤ９４１２ ＪＩＳＤ９４１２
163 ＪＩＳＤ９４１９ ＪＩＳＤ９４１９
163 ＪＩＳＤ９４２０ ＪＩＳＤ９４２０

車両 164 自転車等安全性試験 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１
164 ＪＩＳＤ９３０２ ＪＩＳＤ９３０２

車両 165 自転車部品安全性試験 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１
165 ＪＩＳＤ９４１４ ＪＩＳＤ９４１４
165 ＪＩＳＤ９４１９ ＪＩＳＤ９４１９

車両 166 自転車耐久性試験 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１
166 ＪＩＳＤ９４１２ ＪＩＳＤ９４１２
166 ＪＩＳＤ９４１４ ＪＩＳＤ９４１４
166 ＪＩＳＤ９４１５ ＪＩＳＤ９４１５
166 ＪＩＳＤ９４１６ ＪＩＳＤ９４１６
166 ＪＩＳＤ９４１９ ＪＩＳＤ９４１９
166 ＪＩＳＤ９４３１ ＪＩＳＤ９４３１
166 ＪＩＳＤ９４５６ ＪＩＳＤ９４５６

車両 167 自転車落下・衝撃試験 ＪＩＳＤ９３０１ ＪＩＳＤ９３０１
167 ＪＩＳＤ９４１１ ＪＩＳＤ９４１１
167 ＪＩＳＤ９４１５ ＪＩＳＤ９４１５
167 ＪＩＳＤ９４１６ ＪＩＳＤ９４１６
167 ＪＩＳＤ９４３１ ＪＩＳＤ９４３１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

車両 168 リフレックスリフレクタ性
能試験

ＪＩＳＤ９４５２ ＪＩＳＤ９４５２

車両 169 レ－ル等性能試験 － ＪＩＳＥ１１０１
169 － ＪＩＳＥ１１０２

車両 170 架線金具等強度試験 － ＪＩＳＥ２００２
170 － ＪＩＳＥ２１０１
170 － ＪＩＳＥ２１０２

車両 171 架線金具トルク試験 － ＪＩＳＥ２００２
車両 172 架線金具等電気試験 － ＪＩＳＥ２００２

172 － ＪＩＳＥ３６０１
鉄鋼・非鉄金属 173 鉄・鋼化学分析試験 － ＪＩＳＧ０３２１
鉄鋼・非鉄金属 174 マクロ組織試験 ＪＩＳＧ０５５３ ＪＩＳＧ０５５３
鉄鋼・非鉄金属 175 地きず試験 － ＪＩＳＧ０５５６

175 － ＪＩＳＧ３５０２
175 － ＪＩＳＧ３５２２
175 － ＪＩＳＧ４３０８
175 － ＪＩＳＧ４３１１
175 － ＪＩＳＧ４３１５

鉄鋼・非鉄金属 176 サルファプリント試験 － ＪＩＳＧ０５６０
鉄鋼・非鉄金属 177 焼入性試験 － ＪＩＳＧ０５６１
鉄鋼・非鉄金属 178 腐食試験 － ＪＩＳＧ０５７１

178 － ＪＩＳＧ０５７２
178 － ＪＩＳＧ０５７３
178 － ＪＩＳＧ０５７５

鉄鋼・非鉄金属 179 放射線透過試験 － ＪＩＳＧ０５８１
179 － ＪＩＳＺ３１０４
179 － ＪＩＳＺ３１０５
179 － ＪＩＳＺ３１０６

鉄鋼・非鉄金属 180 超音波探傷試験 － ＪＩＳＧ０５８２
180 － ＪＩＳＧ０５８４
180 － ＪＩＳＧ０９０１
180 － ＪＩＳＺ２３４４
180 － ＪＩＳＺ３０６０
180 － ＪＩＳＺ３０７０
180 － ＪＩＳＺ３０８０

鉄鋼・非鉄金属 181 渦流探傷試験 － ＪＩＳＧ０５８３
181 － ＪＩＳＨ０５０２

鉄鋼・非鉄金属 182 燃焼－重量法・滴定法 － ＪＩＳＧ１２１１－１
182 － ＪＩＳＧ１３１２－４
182 － ＪＩＳＧ１３１３－５
182 － ＪＩＳＧ１３１４－５
182 － ＪＩＳＧ１３１６
182 － ＪＩＳＧ１３１７
182 － ＪＩＳＧ１３１８
182 － ＪＩＳＧ１３２１－１
182 － ＪＩＳＧ１３２１－４
182 － ＪＩＳＧ１３２２－４
182 － ＪＩＳＧ１３２３
182 － ＪＩＳＧ１３２５－５
182 － ＪＩＳＧ１３２６
182 － ＪＩＳＧ１３２７－２
182 － ＪＩＳＧ１３２８
182 － ＪＩＳＨ１１５１

鉄鋼・非鉄金属 183 燃焼－ガス容量法 － ＪＩＳＧ１２１１－２
183 － ＪＩＳＧ１３１１－２
183 － ＪＩＳＧ１３１２－２
183 － ＪＩＳＧ１３１３－２
183 － ＪＩＳＧ１３１４－３
183 － ＪＩＳＧ１３１６
183 － ＪＩＳＧ１３１７
183 － ＪＩＳＧ１３１８
183 － ＪＩＳＧ１３２４
183 － ＪＩＳＧ１３２５－３
183 － ＪＩＳＧ１３２８

鉄鋼・非鉄金属 184 燃焼－赤外線吸収法 ＪＩＳＧ１２１１－３ ＪＩＳＧ１２１１－３
184 － ＪＩＳＧ１２１１－５
184 ＪＩＳＧ１２１５－４ ＪＩＳＧ１２１５－４
184 － ＪＩＳＧ１３１１－２
184 － ＪＩＳＧ１３１１－５
184 － ＪＩＳＧ１３１２－２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

184 － ＪＩＳＧ１３１２－４
184 － ＪＩＳＧ１３１３－２
184 － ＪＩＳＧ１３１３－５
184 － ＪＩＳＧ１３１４－３
184 － ＪＩＳＧ１３１４－５
184 － ＪＩＳＧ１３１６
184 － ＪＩＳＧ１３１７
184 － ＪＩＳＧ１３１８
184 － ＪＩＳＧ１３１９
184 － ＪＩＳＧ１３２１－１
184 － ＪＩＳＧ１３２１－４
184 － ＪＩＳＧ１３２３
184 － ＪＩＳＧ１３２４
184 － ＪＩＳＧ１３２５－３
184 － ＪＩＳＧ１３２５－５
184 － ＪＩＳＧ１３２６
184 － ＪＩＳＧ１３２７－２
184 － ＪＩＳＧ１３２８
184 － ＪＩＳＨ１１０１
184 － ＪＩＳＨ１１５１

鉄鋼・非鉄金属 185 燃焼－波形分離赤外線吸収
法

－ ＪＩＳＧ１２１１－４

鉄鋼・非鉄金属 186 重量分析 ＪＩＳＧ１２１２ ＪＩＳＧ１２１２
186 － ＪＩＳＧ１２１５－１
186 － ＪＩＳＧ１２１５－２
186 － ＪＩＳＧ１２１６
186 － ＪＩＳＧ１２１８
186 － ＪＩＳＧ１２２０
186 － ＪＩＳＧ１２２２
186 － ＪＩＳＧ１３１１－３
186 － ＪＩＳＧ１３１２－１
186 － ＪＩＳＧ１３１３－３
186 － ＪＩＳＧ１３１４－２
186 － ＪＩＳＧ１３１６
186 － ＪＩＳＧ１３１７
186 － ＪＩＳＧ１３１８
186 － ＪＩＳＧ１３１９
186 － ＪＩＳＧ１３２０
186 － ＪＩＳＧ１３２２－１
186 － ＪＩＳＧ１３２３
186 － ＪＩＳＧ１３２４
186 － ＪＩＳＧ１３２５－１
186 － ＪＩＳＧ１３２６
186 － ＪＩＳＧ１３２７－３
186 － ＪＩＳＧ１３２８
186 － ＪＩＳＨ１０５６
186 － ＪＩＳＨ１０６１
186 － ＪＩＳＨ１１０１
186 － ＪＩＳＨ１３５２
186 － ＪＩＳＨ１３５７
186 － ＪＩＳＨ１３６０
186 － ＪＩＳＨ１５０１
186 － ＪＩＳＨ１５５２
186 － ＪＩＳＺ３９０１

鉄鋼・非鉄金属 187 吸光光度分析 ＪＩＳＧ１２１２ ＪＩＳＧ１２１２
187 － ＪＩＳＧ１２１３
187 ＪＩＳＧ１２１４ ＪＩＳＧ１２１４
187 － ＪＩＳＧ１２１６
187 － ＪＩＳＧ１２１７
187 － ＪＩＳＧ１２１８
187 － ＪＩＳＧ１２１９
187 － ＪＩＳＧ１２２０
187 － ＪＩＳＧ１２２１
187 － ＪＩＳＧ１２２２
187 － ＪＩＳＧ１２２３
187 － ＪＩＳＧ１２２４
187 － ＪＩＳＧ１２２７
187 － ＪＩＳＧ１２２９
187 － ＪＩＳＧ１２３２
187 ＪＩＳＧ１２３３ ＪＩＳＧ１２３３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

187 － ＪＩＳＧ１２３６
187 － ＪＩＳＧ１２３７
187 － ＪＩＳＧ１３１１－３
187 － ＪＩＳＧ１３１１－４
187 － ＪＩＳＧ１３１１－５
187 － ＪＩＳＧ１３１２－３
187 － ＪＩＳＧ１３１２－６
187 － ＪＩＳＧ１３１３－４
187 － ＪＩＳＧ１３１４－４
187 － ＪＩＳＧ１３１４－６
187 － ＪＩＳＧ１３１６
187 － ＪＩＳＧ１３１７
187 － ＪＩＳＧ１３１８
187 － ＪＩＳＧ１３１９
187 － ＪＩＳＧ１３２１－２
187 － ＪＩＳＧ１３２１－３
187 － ＪＩＳＧ１３２１－５
187 － ＪＩＳＧ１３２２－３
187 － ＪＩＳＧ１３２２－５
187 － ＪＩＳＧ１３２３
187 － ＪＩＳＧ１３２４
187 － ＪＩＳＧ１３２５－４
187 － ＪＩＳＧ１３２６
187 － ＪＩＳＧ１３２８
187 － ＪＩＳＨ１０５２
187 － ＪＩＳＨ１０５４
187 － ＪＩＳＨ１０５５
187 － ＪＩＳＨ１０５８
187 － ＪＩＳＨ１０５９
187 － ＪＩＳＨ１０６０
187 － ＪＩＳＨ１０６１
187 － ＪＩＳＨ１０６３
187 － ＪＩＳＨ１０７２
187 － ＪＩＳＨ１１１１
187 － ＪＩＳＨ１１２１
187 － ＪＩＳＨ１１４１
187 － ＪＩＳＨ１１５１
187 － ＪＩＳＨ１１６１
187 － ＪＩＳＨ１３５２
187 － ＪＩＳＨ１３５３
187 － ＪＩＳＨ１３５４
187 － ＪＩＳＨ１３５５
187 － ＪＩＳＨ１３５９
187 － ＪＩＳＨ１３６０
187 － ＪＩＳＨ１３６１
187 － ＪＩＳＨ１３６２
187 － ＪＩＳＨ１３６４
187 － ＪＩＳＨ１５０１
187 － ＪＩＳＨ１５５１
187 － ＪＩＳＨ１５５２
187 － ＪＩＳＨ８６２５
187 ＪＩＳＫ０１０１ ＪＩＳＫ０１０１
187 ＪＩＳＫ０１０２ ＪＩＳＫ０１０２
187 － ＪＩＳＫ０１１５
187 － ＪＩＳＫ１４０３
187 － ＪＩＳＫ１４０４
187 － ＪＩＳＫ１４１４
187 － ＪＩＳＫ１４２３
187 － ＪＩＳＫ１４３４
187 － ＪＩＳＫ１４５０
187 － ＪＩＳＫ１４７４
187 － ＪＩＳＫ１４７５
187 － ＪＩＳＫ３３６２
187 － ＪＩＳＫ３３６３
187 ＪＩＳＫ５６０１－４－１ ＪＩＳＫ５６０１－４－１
187 － ＪＩＳＫ７２３０
187 － ＪＩＳＫ８００１
187 － ＪＩＳＫ８０１３
187 － ＪＩＳＫ８０２１
187 － ＪＩＳＫ８０４８
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

187 － ＪＩＳＫ８０５６
187 － ＪＩＳＫ８０５７
187 － ＪＩＳＫ８０８８
187 － ＪＩＳＫ８０９２
187 － ＪＩＳＫ８１３８
187 － ＪＩＳＫ８２４９
187 － ＪＩＳＫ８２５５
187 － ＪＩＳＫ８２８９
187 － ＪＩＳＫ８２９４
187 － ＪＩＳＫ８３０８
187 － ＪＩＳＫ８３５２
187 － ＪＩＳＫ８４５４
187 － ＪＩＳＫ８４８０
187 － ＪＩＳＫ８４８６
187 － ＪＩＳＫ８４８７
187 － ＪＩＳＫ８４８８
187 － ＪＩＳＫ８４９０
187 － ＪＩＳＫ８４９４
187 － ＪＩＳＫ８５８９
187 － ＪＩＳＫ８６３０
187 － ＪＩＳＫ８６４２
187 － ＪＩＳＫ８６４３
187 － ＪＩＳＫ８７０１
187 － ＪＩＳＫ８７２２
187 － ＪＩＳＫ８７３６
187 － ＪＩＳＫ８７４１
187 － ＪＩＳＫ８７７６
187 － ＪＩＳＫ８７８９
187 － ＪＩＳＫ８７９９
187 － ＪＩＳＫ８８００
187 － ＪＩＳＫ８８３０
187 － ＪＩＳＫ８８４０
187 － ＪＩＳＫ８８４１
187 － ＪＩＳＫ８８４２
187 － ＪＩＳＫ８８４４
187 － ＪＩＳＫ８８７０
187 － ＪＩＳＫ８８７８
187 － ＪＩＳＫ８８８９
187 － ＪＩＳＫ８８９３
187 － ＪＩＳＫ８８９６
187 － ＪＩＳＫ９０１２
187 － ＪＩＳＫ９０３８
187 － ＪＩＳＫ９０４２
187 － ＪＩＳＲ２２１２－１
187 － ＪＩＳＲ２２１２－２
187 － ＪＩＳＲ２２１２－３
187 － ＪＩＳＲ２２１２－４
187 － ＪＩＳＲ２２１２－５
187 － ＪＩＳＲ６１２３
187 － ＪＩＳＲ６１２４

鉄鋼・非鉄金属 188 容量分析 － ＪＩＳＧ１２１３
188 － ＪＩＳＧ１２１６
188 － ＪＩＳＧ１２１７
188 － ＪＩＳＧ１２２１
188 － ＪＩＳＧ１２２２
188 － ＪＩＳＧ１２２４
188 － ＪＩＳＧ１３１１－１
188 － ＪＩＳＧ１３１１－５
188 － ＪＩＳＧ１３１２－１
188 － ＪＩＳＧ１３１２－５
188 － ＪＩＳＧ１３１３－１
188 － ＪＩＳＧ１３１４－１
188 － ＪＩＳＧ１３１４－２
188 － ＪＩＳＧ１３１６
188 － ＪＩＳＧ１３１７
188 － ＪＩＳＧ１３１８
188 － ＪＩＳＧ１３１９
188 － ＪＩＳＧ１３２２－１
188 － ＪＩＳＧ１３２２－２
188 － ＪＩＳＧ１３２４
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

188 － ＪＩＳＧ１３２５－１
188 － ＪＩＳＧ１３２５－２
188 － ＪＩＳＧ１３２６
188 － ＪＩＳＧ１３２７－１
188 － ＪＩＳＧ１３２７－４
188 － ＪＩＳＧ１３２８
188 － ＪＩＳＨ１０５２
188 － ＪＩＳＨ１０５４
188 － ＪＩＳＨ１０５５
188 － ＪＩＳＨ１０５６
188 － ＪＩＳＨ１０５７
188 － ＪＩＳＨ１０６２
188 － ＪＩＳＨ１０７１
188 － ＪＩＳＨ１３５３
188 － ＪＩＳＨ１３５４
188 － ＪＩＳＨ１３５５
188 － ＪＩＳＨ１３５６
188 － ＪＩＳＨ１３６１
188 － ＪＩＳＨ１３６４
188 － ＪＩＳＨ１５０１
188 － ＪＩＳＨ１５５１
188 － ＪＩＳＨ１５５２
188 － ＪＩＳＺ３９０１

鉄鋼・非鉄金属 189 蒸留分離－滴定法・吸光光
度法

－ ＪＩＳＧ１２１５－３

189 － ＪＩＳＧ１２２７
189 － ＪＩＳＧ１２２８
189 － ＪＩＳＧ１３１２－４
189 － ＪＩＳＧ１３１４－５
189 － ＪＩＳＧ１３２１－４
189 － ＪＩＳＧ１３２６
189 － ＪＩＳＨ１１２１

鉄鋼・非鉄金属 190 ガス融解－熱伝導度法 ＪＩＳＧ１２２８ ＪＩＳＧ１２２８
鉄鋼・非鉄金属 191 ＩＣＰ発光分光分析 － ＪＩＳＧ１２３７

191 － ＪＩＳＧ１２５８－１
191 ＪＩＳＧ１２５８－２ ＪＩＳＧ１２５８－２
191 ＪＩＳＧ１２５８－３ ＪＩＳＧ１２５８－３
191 － ＪＩＳＧ１２５８－４
191 － ＪＩＳＧ１２５８－５
191 － ＪＩＳＧ１２５８－６
191 ＪＩＳＧ１２５８－７ ＪＩＳＧ１２５８－７
191 － ＪＩＳＧ１３１１－３
191 － ＪＩＳＧ１３１１－４
191 － ＪＩＳＧ１３１２－３
191 － ＪＩＳＧ１３１２－５
191 － ＪＩＳＧ１３１２－６
191 － ＪＩＳＧ１３１３－３
191 － ＪＩＳＧ１３１３－４
191 － ＪＩＳＧ１３１４－４
191 － ＪＩＳＧ１３１４－６
191 － ＪＩＳＧ１３１６
191 － ＪＩＳＧ１３１７
191 － ＪＩＳＨ１０５２
191 － ＪＩＳＨ１０５３
191 － ＪＩＳＨ１０５４
191 － ＪＩＳＨ１０５５
191 － ＪＩＳＨ１０５７
191 － ＪＩＳＨ１０５８
191 － ＪＩＳＨ１０６０
191 － ＪＩＳＨ１０６１
191 － ＪＩＳＨ１０６２
191 － ＪＩＳＨ１０６３
191 － ＪＩＳＨ１０７１
191 － ＪＩＳＨ１０７２
191 － ＪＩＳＨ１１０１
191 － ＪＩＳＨ１１１１
191 － ＪＩＳＨ１１１３
191 － ＪＩＳＨ１１２１
191 － ＪＩＳＨ１１４１
191 － ＪＩＳＨ１１５１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

191 － ＪＩＳＨ１１６１
191 － ＪＩＳＨ１１８１
191 － ＪＩＳＨ１３０７
191 － ＪＩＳＨ１５５１
191 － ＪＩＳＭ８１１１
191 － ＪＩＳＭ８１２５
191 － ＪＩＳＲ２２１２－１
191 － ＪＩＳＲ２２１２－２
191 － ＪＩＳＲ２２１２－３
191 － ＪＩＳＲ２２１２－４
191 － ＪＩＳＲ２２１２－５

鉄鋼・非鉄金属 192 発光分光分析 ＪＩＳＧ１２５３ ＪＩＳＧ１２５３
192 － ＪＩＳＨ１１２３
192 － ＪＩＳＨ１１８３
192 － ＪＩＳＨ１３０５
192 － ＪＩＳＨ１５６０
192 ＪＩＳＫ０１０２ ＪＩＳＫ０１０２
192 － ＪＩＳＫ０１１６
192 ＪＩＳＫ１４７４ ＪＩＳＫ１４７４
192 － ＪＩＳＫ８００１
192 － ＪＩＳＫ８９７６
192 － ＪＩＳＺ２６１１

鉄鋼・非鉄金属 193 蛍光Ｘ線分析 ＪＩＳＧ１２５６ ＪＩＳＧ１２５６
193 － ＪＩＳＧ１３５１
193 － ＪＩＳＨ１２９２
193 － ＪＩＳＫ０１１９
193 － ＪＩＳＲ２２１６
193 － ＪＩＳＲ３４２０
193 － ＪＩＳＲ６１２４

鉄鋼・非鉄金属 194 原子吸光分析 － ＪＩＳＧ１２５７－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－３
194 － ＪＩＳＧ１２５７－４
194 － ＪＩＳＧ１２５７－５
194 － ＪＩＳＧ１２５７－６
194 － ＪＩＳＧ１２５７－７
194 － ＪＩＳＧ１２５７－８
194 － ＪＩＳＧ１２５７－９
194 ＪＩＳＧ１２５７－１０－１ ＪＩＳＧ１２５７－１０－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１０－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１０－３
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１０－４
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１１－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１１－２
194 ＪＩＳＧ１２５７－１２－１ ＪＩＳＧ１２５７－１２－１
194 ＪＩＳＧ１２５７－１２－２ ＪＩＳＧ１２５７－１２－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１２－３
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１３
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１４
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１５－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１５－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１６－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１６－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１７－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１７－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１８－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１８－２
194 － ＪＩＳＧ１２５７－１９－１
194 － ＪＩＳＧ１２５７－２０
194 － ＪＩＳＧ１３１２－５
194 － ＪＩＳＧ１３１６
194 － ＪＩＳＧ１３１７
194 － ＪＩＳＧ１３１８
194 － ＪＩＳＧ１３２２－５
194 － ＪＩＳＧ１３２２－６
194 － ＪＩＳＧ１３２２－７
194 － ＪＩＳＧ１３２３
194 － ＪＩＳＧ１３２６
194 － ＪＩＳＧ１３２７－４
194 － ＪＩＳＧ１３２８
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

194 － ＪＩＳＨ１０５２
194 － ＪＩＳＨ１０５３
194 － ＪＩＳＨ１０５４
194 － ＪＩＳＨ１０５５
194 － ＪＩＳＨ１０５６
194 － ＪＩＳＨ１０５７
194 － ＪＩＳＨ１０６０
194 － ＪＩＳＨ１０６１
194 － ＪＩＳＨ１０６２
194 － ＪＩＳＨ１０６３
194 － ＪＩＳＨ１０７１
194 － ＪＩＳＨ１０７２
194 － ＪＩＳＨ１１０１
194 － ＪＩＳＨ１１１１
194 － ＪＩＳＨ１１２１
194 － ＪＩＳＨ１１４１
194 － ＪＩＳＨ１１５１
194 － ＪＩＳＨ１１６１
194 － ＪＩＳＨ１１８１
194 － ＪＩＳＨ１３０６
194 － ＪＩＳＨ１３６１
194 － ＪＩＳＨ１３６４
194 － ＪＩＳＨ１５５１
194 － ＪＩＳＨ４３１１
194 － ＪＩＳＲ３４２０
194 － ＪＩＳＺ３９０１

鉄鋼・非鉄金属 195 合金分析試験 － ＪＩＳＧ１２８１
195 － ＪＩＳＨ１４１１
195 － ＪＩＳＨ１４１２
195 － ＪＩＳＨ１４１３
195 － ＪＩＳＨ１４１４

鉄鋼・非鉄金属 196 燃焼－導電率法 － ＪＩＳＧ１３２３
196 － ＪＩＳＧ１３２４
196 － ＪＩＳＧ１３２８

鉄鋼・非鉄金属 197 燃焼－電量法 － ＪＩＳＧ１３２３
197 － ＪＩＳＧ１３２４
197 － ＪＩＳＧ１３２６
197 － ＪＩＳＧ１３２８
197 － ＪＩＳＨ１１５１

鉄鋼・非鉄金属 198 粒度測定試験 － ＪＩＳＧ１６４１
鉄鋼・非鉄金属 199 外観・形状・寸法・単位質

量試験
－ ＪＩＳＧ３１１２

199 － ＪＩＳＧ３１１７
199 － ＪＩＳＧ３５２１
199 － ＪＩＳＧ３５２２
199 － ＪＩＳＧ３５２５
199 － ＪＩＳＧ３５３２
199 － ＪＩＳＧ３５３３
199 － ＪＩＳＧ３５３６
199 － ＪＩＳＧ３５３７
199 － ＪＩＳＧ３５４２
199 － ＪＩＳＧ３５４３
199 － ＪＩＳＧ３５４４
199 － ＪＩＳＧ３５４６
199 － ＪＩＳＧ３５４７
199 － ＪＩＳＧ３５４８
199 － ＪＩＳＧ４３０９
199 － ＪＩＳＧ４３１４
199 － ＪＩＳＧ４３１５
199 － ＪＩＳＨ３３３０
199 － ＪＩＳＨ４０００
199 － ＪＩＳＨ４１６０
199 － ＪＩＳＨ４１７０
199 － ＪＩＳＨ４３０３

鉄鋼・非鉄金属 200 亜鉛めっき付着量試験 － ＪＩＳＧ３３０２
200 － ＪＩＳＧ３３１７
200 － ＪＩＳＧ３５３３
200 ＪＩＳＧ３５３７ ＪＩＳＧ３５３７
200 － ＪＩＳＧ３５４６
200 ＪＩＳＧ３５４７ ＪＩＳＧ３５４７

34/59



（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

200 ＪＩＳＧ３５４８ ＪＩＳＧ３５４８
200 ＪＩＳＨ０４０１ ＪＩＳＨ０４０１

鉄鋼・非鉄金属 201 すずめっき付着量試験 － ＪＩＳＧ３３０３
鉄鋼・非鉄金属 202 塗膜硬度試験 － ＪＩＳＧ３３１２

202 － ＪＩＳＧ３３１８
202 － ＪＩＳＧ３５４２

鉄鋼・非鉄金属 203 塗膜密着性試験（碁盤目
法）

－ ＪＩＳＧ３３１２

203 － ＪＩＳＧ３３１８
203 － ＪＩＳＲ３２２０
203 － ＪＩＳＳ１０３１
203 － ＪＩＳＳ１０３２
203 － ＪＩＳＳ１０３３
203 － ＪＩＳＳ１０３９
203 － ＪＩＳＳ１１０２
203 － ＪＩＳＳ３０２０
203 － ＪＩＳＴ９２０５

鉄鋼・非鉄金属 204 へん平等試験 － ＪＩＳＧ３４４３－１
204 ＪＩＳＧ３４４４ ＪＩＳＧ３４４４
204 ＪＩＳＧ３４４５ ＪＩＳＧ３４４５
204 ＪＩＳＧ３４４６ ＪＩＳＧ３４４６
204 ＪＩＳＧ３４４８ ＪＩＳＧ３４４８
204 ＪＩＳＧ３４５２ ＪＩＳＧ３４５２
204 ＪＩＳＧ３４５４ ＪＩＳＧ３４５４
204 ＪＩＳＧ３４５５ ＪＩＳＧ３４５５
204 ＪＩＳＧ３４５６ ＪＩＳＧ３４５６
204 ＪＩＳＧ３４５８ ＪＩＳＧ３４５８
204 ＪＩＳＧ３４５９ ＪＩＳＧ３４５９
204 ＪＩＳＧ３４６０ ＪＩＳＧ３４６０
204 ＪＩＳＧ３４６１ ＪＩＳＧ３４６１
204 ＪＩＳＧ３４６２ ＪＩＳＧ３４６２
204 ＪＩＳＧ３４６３ ＪＩＳＧ３４６３
204 ＪＩＳＧ３４６４ ＪＩＳＧ３４６４
204 ＪＩＳＨ３３００ ＪＩＳＨ３３００
204 ＪＩＳＨ３３２０ ＪＩＳＨ３３２０
204 － ＪＩＳＨ３３３０
204 － ＪＩＳＨ４０４０
204 ＪＩＳＨ４０９０ ＪＩＳＨ４０９０
204 － ＪＩＳＨ４３１１

鉄鋼・非鉄金属 205 溶接部確認試験 － ＪＩＳＧ３４６１
205 － ＪＩＳＧ３４６２
205 － ＪＩＳＧ３４６３
205 － ＪＩＳＺ３０４０

鉄鋼・非鉄金属 206 巻付け・巻解試験 － ＪＩＳＧ３５２１
206 － ＪＩＳＧ３５２２
206 － ＪＩＳＧ３５２５
206 － ＪＩＳＧ３５４８
206 － ＪＩＳＨ３２７０

鉄鋼・非鉄金属 207 ねじり試験 － ＪＩＳＧ３５２１
207 － ＪＩＳＧ３５２２
207 － ＪＩＳＧ３５２５
207 － ＪＩＳＧ３５３２
207 － ＪＩＳＧ３５３７
207 － ＪＩＳＧ３５４４
207 － ＪＩＳＧ３５４６
207 － ＪＩＳＧ３５４７
207 － ＪＩＳＧ３５４８
207 － ＪＩＳＧ４３１４

鉄鋼・非鉄金属 208 めっき均一性試験 － ＪＩＳＨ０４０１
鉄鋼・非鉄金属 209 めっき密着性試験 － ＪＩＳＡ５５１３

209 － ＪＩＳＧ３５３７
209 － ＪＩＳＧ３５４２
209 － ＪＩＳＧ３５４３
209 － ＪＩＳＧ３５４７
209 － ＪＩＳＧ３５４８
209 － ＪＩＳＨ０４０１
209 － ＪＩＳＨ８５０４
209 － ＪＩＳＨ８６７２

鉄鋼・非鉄金属 210 電解重量法 － ＪＩＳＨ１０５１
210 － ＪＩＳＨ１０５３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

210 － ＪＩＳＨ１３５４
210 － ＪＩＳＨ１５０１
210 － ＪＩＳＨ１５５１
210 － ＪＩＳＭ８１２５
210 － ＪＩＳＺ３９０１

鉄鋼・非鉄金属 211 燃焼－イオンクロマトグラ
フ法

－ ＪＩＳＨ１１０１

鉄鋼・非鉄金属 212 電気加熱原子吸光分析 － ＪＩＳＨ１１５１
212 － ＪＩＳＨ１５５１

鉄鋼・非鉄金属 213 脆性－水素ぜい化試験 － ＪＩＳＨ３１００
213 － ＪＩＳＨ３１４０
213 － ＪＩＳＨ３２５０
213 － ＪＩＳＨ３２６０
213 － ＪＩＳＨ３３００

鉄鋼・非鉄金属 214 脆性－時期割れ試験 － ＪＩＳＨ３２５０
214 － ＪＩＳＨ３３００
214 － ＪＩＳＨ３３２０

鉄鋼・非鉄金属 215 めっき厚さ試験（顕微鏡断
面）

ＪＩＳＨ８５０１ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 216 めっき厚さ試験（電解式） － ＪＩＳＨ８５０１
鉄鋼・非鉄金属 217 めっき厚さ試験（磁力式） － ＪＩＳＨ８５０１
鉄鋼・非鉄金属 218 めっき厚さ試験（蛍光Ｘ線

式）
ＪＩＳＨ８５０１ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 219 めっき厚さ試験（β線式） － ＪＩＳＨ８５０１
鉄鋼・非鉄金属 220 めっき厚さ試験

（多重干渉式）
－ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 221 めっき厚さ試験
（走査電子顕微鏡）

－ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 222 めっき厚さ試験
（測微器による方法）

－ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 223 めっき厚さ試験（質量計測
によるめっき付着量）

－ ＪＩＳＨ８５０１

鉄鋼・非鉄金属 224 皮膜等耐食性・耐摩耗性試
験

－ ＪＩＳＨ８６０１

224 － ＪＩＳＨ８６１７
鉄鋼・非鉄金属 225 めっき厚さ試験（ＳＴＥＰ

試験法）
－ ＪＩＳＨ８６１７

鉄鋼・非鉄金属 226 アルミニウムめっき付着量
試験

－ ＪＩＳＨ８６７２

鉄鋼・非鉄金属 227 耐アルカリ試験 － ＪＩＳＨ８６８１－１
化学品 228 密度・比重測定 － ＪＩＳＫ００６１

228 － ＪＩＳＫ１４０８
228 － ＪＩＳＫ１４４９
228 － ＪＩＳＫ１４７５
228 － ＪＩＳＫ２１９０
228 － ＪＩＳＫ２２０７
228 ＪＩＳＫ２２４９－１ ＪＩＳＫ２２４９－１
228 － ＪＩＳＫ２２４９－２
228 － ＪＩＳＫ２２４９－３
228 － ＪＩＳＫ２４２５
228 － ＪＩＳＫ２４３５－１
228 － ＪＩＳＫ２４３８
228 － ＪＩＳＫ５１０１－１１－１
228 － ＪＩＳＫ５１０１－１１－２
228 － ＪＩＳＫ６２６８
228 － ＪＩＳＫ６８２０
228 － ＪＩＳＫ６８８５
228 － ＪＩＳＫ６９１１
228 － ＪＩＳＫ７１１２
228 － ＪＩＳＫ７２２２
228 － ＪＩＳＫ７３６５
228 － ＪＩＳＫ８１０２

化学品 229 旋光度・屈折率試験 － ＪＩＳＫ００６２
229 － ＪＩＳＫ００６３
229 － ＪＩＳＫ８１４２

化学品 230 融点・凝固点測定 － ＪＩＳＫ００６４
230 － ＪＩＳＫ００６５
230 － ＪＩＳＫ２２３３
230 － ＪＩＳＫ２４３６
230 － ＪＩＳＫ２４３７
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

化学品 231 蒸留試験 － ＪＩＳＫ００６６
231 ＪＩＳＫ２２５４ ＪＩＳＫ２２５４
231 － ＪＩＳＫ２４２５
231 － ＪＩＳＫ２４３５－１
231 － ＪＩＳＫ２４３８

化学品 232 水分測定 － ＪＩＳＫ００６８
232 － ＪＩＳＫ０２２５
232 － ＪＩＳＫ１４３４
232 － ＪＩＳＫ１５０１
232 － ＪＩＳＫ２２７５
232 － ＪＩＳＫ２４３６
232 － ＪＩＳＫ２４３８
232 － ＪＩＳＫ３３０４
232 － ＪＩＳＫ３３６２

化学品 233 湿式容量分析 － ＪＩＳＫ００７０
233 ＪＩＳＫ０１０１ ＪＩＳＫ０１０１
233 － ＪＩＳＫ１１０１
233 － ＪＩＳＫ１３５２
233 － ＪＩＳＫ１４０１
233 － ＪＩＳＫ１４０２
233 － ＪＩＳＫ１４０３
233 － ＪＩＳＫ１４０４
233 － ＪＩＳＫ１４０８
233 － ＪＩＳＫ１４１０
233 － ＪＩＳＫ１４１４
233 － ＪＩＳＫ１４２３
233 － ＪＩＳＫ１４３４
233 － ＪＩＳＫ１４４９
233 － ＪＩＳＫ１４５０
233 － ＪＩＳＫ１４６２
233 － ＪＩＳＫ１４６３
233 － ＪＩＳＫ１４６７
233 － ＪＩＳＫ１４７５
233 － ＪＩＳＫ１５０１
233 － ＪＩＳＫ１５０３
233 － ＪＩＳＫ１５１３
233 － ＪＩＳＫ１５１４
233 － ＪＩＳＫ１５２２
233 － ＪＩＳＫ１５２４
233 － ＪＩＳＫ１５２５
233 － ＪＩＳＫ１５６０
233 － ＪＩＳＫ１９０２
233 － ＪＩＳＫ２２５５
233 － ＪＩＳＫ３３０４
233 － ＪＩＳＫ５１０９
233 － ＪＩＳＫ５１１０
233 － ＪＩＳＫ５１１５
233 － ＪＩＳＫ６７０３
233 － ＪＩＳＫ６８０６
233 － ＪＩＳＫ８００１
233 － ＪＩＳＫ８０１３
233 － ＪＩＳＫ８０１９
233 － ＪＩＳＫ８０２１
233 － ＪＩＳＫ８０４２
233 － ＪＩＳＫ８０４８
233 － ＪＩＳＫ８０５１
233 － ＪＩＳＫ８０５９
233 － ＪＩＳＫ８０６０
233 － ＪＩＳＫ８０６１
233 － ＪＩＳＫ８０７３
233 － ＪＩＳＫ８０８５
233 － ＪＩＳＫ８０９０
233 － ＪＩＳＫ８１０１
233 － ＪＩＳＫ８１０２
233 － ＪＩＳＫ８１０３
233 － ＪＩＳＫ８１０７
233 － ＪＩＳＫ８１１１
233 － ＪＩＳＫ８１１４
233 － ＪＩＳＫ８１１６
233 － ＪＩＳＫ８１２１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

233 － ＪＩＳＫ８１２２
233 － ＪＩＳＫ８１２３
233 － ＪＩＳＫ８１２９
233 － ＪＩＳＫ８１３２
233 － ＪＩＳＫ８１３６
233 － ＪＩＳＫ８１３７
233 － ＪＩＳＫ８１３８
233 － ＪＩＳＫ８１３９
233 － ＪＩＳＫ８１４２
233 － ＪＩＳＫ８１４５
233 － ＪＩＳＫ８１５２
233 － ＪＩＳＫ８１５４
233 － ＪＩＳＫ８１５５
233 － ＪＩＳＫ８１５９
233 － ＪＩＳＫ８１６０
233 － ＪＩＳＫ８１６１
233 － ＪＩＳＫ８１８０
233 － ＪＩＳＫ８１９７
233 － ＪＩＳＫ８２０１
233 － ＪＩＳＫ８２０７
233 － ＪＩＳＫ８２２３
233 － ＪＩＳＫ８２３０
233 － ＪＩＳＫ８２４７
233 － ＪＩＳＫ８２４９
233 － ＪＩＳＫ８２５２
233 － ＪＩＳＫ８２５５
233 － ＪＩＳＫ８２５６
233 － ＪＩＳＫ８２６４
233 － ＪＩＳＫ８２６７
233 － ＪＩＳＫ８２８３
233 － ＪＩＳＫ８２８４
233 － ＪＩＳＫ８２９１
233 － ＪＩＳＫ８２９５
233 － ＪＩＳＫ８３１２
233 － ＪＩＳＫ８３２２
233 － ＪＩＳＫ８３５５
233 － ＪＩＳＫ８３５６
233 － ＪＩＳＫ８３５９
233 － ＪＩＳＫ８３６１
233 － ＪＩＳＫ８３６３
233 － ＪＩＳＫ８３６４
233 － ＪＩＳＫ８３７１
233 － ＪＩＳＫ８３７２
233 － ＪＩＳＫ８３７４
233 － ＪＩＳＫ８３７６
233 － ＪＩＳＫ８３７７
233 － ＪＩＳＫ８３８２
233 － ＪＩＳＫ８３９２
233 － ＪＩＳＫ８４０５
233 － ＪＩＳＫ８４３２
233 － ＪＩＳＫ８４４３
233 － ＪＩＳＫ８４４７
233 － ＪＩＳＫ８４５４
233 － ＪＩＳＫ８４６１
233 － ＪＩＳＫ８４６５
233 － ＪＩＳＫ８４７０
233 － ＪＩＳＫ８４８６
233 － ＪＩＳＫ８４８７
233 － ＪＩＳＫ８４９６
233 － ＪＩＳＫ８５００
233 － ＪＩＳＫ８５０１
233 － ＪＩＳＫ８５０６
233 － ＪＩＳＫ８５０９
233 － ＪＩＳＫ８５１４
233 － ＪＩＳＫ８５１７
233 － ＪＩＳＫ８５１９
233 － ＪＩＳＫ８５２１
233 － ＪＩＳＫ８５２２
233 － ＪＩＳＫ８５２８
233 － ＪＩＳＫ８５２９
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

233 － ＪＩＳＫ８５３２
233 － ＪＩＳＫ８５３３
233 － ＪＩＳＫ８５３６
233 － ＪＩＳＫ８５３７
233 － ＪＩＳＫ８５４０
233 － ＪＩＳＫ８５４１
233 － ＪＩＳＫ８５４４
233 － ＪＩＳＫ８５４５
233 － ＪＩＳＫ８５４９
233 － ＪＩＳＫ８５５０
233 － ＪＩＳＫ８５５４
233 － ＪＩＳＫ８５５９
233 － ＪＩＳＫ８５６２
233 － ＪＩＳＫ８５６３
233 － ＪＩＳＫ８５６５
233 － ＪＩＳＫ８５６６
233 － ＪＩＳＫ８５６７
233 － ＪＩＳＫ８５６８
233 － ＪＩＳＫ８５７２
233 － ＪＩＳＫ８５７４
233 － ＪＩＳＫ８５７５
233 － ＪＩＳＫ８５７６
233 － ＪＩＳＫ８５７７
233 － ＪＩＳＫ８５８６
233 － ＪＩＳＫ８５８７
233 － ＪＩＳＫ８５８９
233 － ＪＩＳＫ８５９３
233 － ＪＩＳＫ８５９４
233 － ＪＩＳＫ８６１３
233 － ＪＩＳＫ８６１５
233 － ＪＩＳＫ８６１７
233 － ＪＩＳＫ８６２１
233 － ＪＩＳＫ８６２２
233 － ＪＩＳＫ８６２４
233 － ＪＩＳＫ８６２５
233 － ＪＩＳＫ８６３０
233 － ＪＩＳＫ８６３５
233 － ＪＩＳＫ８６３７
233 － ＪＩＳＫ８６３８
233 － ＪＩＳＫ８６６６
233 － ＪＩＳＫ８６６７
233 － ＪＩＳＫ８６７６
233 － ＪＩＳＫ８７０３
233 － ＪＩＳＫ８７２２
233 － ＪＩＳＫ８７２３
233 － ＪＩＳＫ８７２６
233 － ＪＩＳＫ８７３１
233 － ＪＩＳＫ８７３２
233 － ＪＩＳＫ８７３８
233 － ＪＩＳＫ８７３９
233 － ＪＩＳＫ８７４１
233 － ＪＩＳＫ８７７５
233 － ＪＩＳＫ８７８３
233 － ＪＩＳＫ８７８５
233 － ＪＩＳＫ８７８９
233 － ＪＩＳＫ８７９９
233 － ＪＩＳＫ８８０１
233 － ＪＩＳＫ８８０２
233 － ＪＩＳＫ８８１１
233 － ＪＩＳＫ８８１９
233 － ＪＩＳＫ８８２１
233 － ＪＩＳＫ８８２１
233 － ＪＩＳＫ８８３７
233 － ＪＩＳＫ８８３８
233 － ＪＩＳＫ８８３９
233 － ＪＩＳＫ８８４８
233 － ＪＩＳＫ８８６３
233 － ＪＩＳＫ８８６６
233 － ＪＩＳＫ８８７０
233 － ＪＩＳＫ８８７２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

233 － ＪＩＳＫ８８７３
233 － ＪＩＳＫ８８８６
233 － ＪＩＳＫ８８９５
233 － ＪＩＳＫ８８９９
233 － ＪＩＳＫ８９００
233 － ＪＩＳＫ８９０５
233 － ＪＩＳＫ８９０６
233 － ＪＩＳＫ８９１３
233 － ＪＩＳＫ８９１７
233 － ＪＩＳＫ８９２０
233 － ＪＩＳＫ８９２２
233 － ＪＩＳＫ８９３７
233 － ＪＩＳＫ８９４３
233 － ＪＩＳＫ８９４８
233 － ＪＩＳＫ８９４９
233 － ＪＩＳＫ８９５１
233 － ＪＩＳＫ８９５３
233 － ＪＩＳＫ８９６０
233 － ＪＩＳＫ８９６２
233 － ＪＩＳＫ８９６３
233 － ＪＩＳＫ８９６５
233 － ＪＩＳＫ８９７２
233 － ＪＩＳＫ８９７８
233 － ＪＩＳＫ８９７９
233 － ＪＩＳＫ８９８１
233 － ＪＩＳＫ８９８２
233 － ＪＩＳＫ８９８３
233 － ＪＩＳＫ８９８４
233 － ＪＩＳＫ８９８９
233 － ＪＩＳＫ８９９２
233 － ＪＩＳＫ８９９５
233 － ＪＩＳＫ８９９７
233 － ＪＩＳＫ９０００
233 － ＪＩＳＫ９００１
233 － ＪＩＳＫ９００２
233 － ＪＩＳＫ９００３
233 － ＪＩＳＫ９００６
233 － ＪＩＳＫ９００７
233 － ＪＩＳＫ９００９
233 － ＪＩＳＫ９０１２
233 － ＪＩＳＫ９０１６
233 － ＪＩＳＫ９０１７
233 － ＪＩＳＫ９０２０
233 － ＪＩＳＫ９０４５
233 － ＪＩＳＫ９０４７
233 － ＪＩＳＫ９０４８
233 － ＪＩＳＫ９０５０
233 － ＪＩＳＫ９０５４

化学品 234 イオン電極分析 － ＪＩＳＫ００７０
234 ＪＩＳＫ０１１３ ＪＩＳＫ０１１３
234 － ＪＩＳＫ１４３４
234 － ＪＩＳＫ８３１２
234 － ＪＩＳＫ８５１４

化学品 235 呈色・比色・比濁分析 － ＪＩＳＫ００７１－１
235 － ＪＩＳＫ１４４９
235 － ＪＩＳＫ１９０２
235 － ＪＩＳＫ２４３５－１
235 － ＪＩＳＫ２４３６
235 － ＪＩＳＫ２４３７
235 － ＪＩＳＫ２４３８
235 － ＪＩＳＫ３３６２
235 － ＪＩＳＫ５１０９
235 － ＪＩＳＫ８００１
235 － ＪＩＳＫ８０１１
235 － ＪＩＳＫ８０１９
235 － ＪＩＳＫ８０２１
235 － ＪＩＳＫ８０３２
235 － ＪＩＳＫ８０３４
235 － ＪＩＳＫ８０５１
235 － ＪＩＳＫ８０５６
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

235 － ＪＩＳＫ８０５７
235 － ＪＩＳＫ８０５９
235 － ＪＩＳＫ８０６１
235 － ＪＩＳＫ８０７３
235 － ＪＩＳＫ８０８５
235 － ＪＩＳＫ８０８８
235 － ＪＩＳＫ８０９２
235 － ＪＩＳＫ８１０１
235 － ＪＩＳＫ８１０２
235 － ＪＩＳＫ８１０３
235 － ＪＩＳＫ８１０５
235 － ＪＩＳＫ８１１４
235 － ＪＩＳＫ８１２１
235 － ＪＩＳＫ８１２７
235 － ＪＩＳＫ８１３２
235 － ＪＩＳＫ８１３７
235 － ＪＩＳＫ８１３８
235 － ＪＩＳＫ８１４２
235 － ＪＩＳＫ８１５０
235 － ＪＩＳＫ８１５２
235 － ＪＩＳＫ８１５３
235 － ＪＩＳＫ８１５４
235 － ＪＩＳＫ８１５９
235 － ＪＩＳＫ８１６０
235 － ＪＩＳＫ８１６１
235 － ＪＩＳＫ８１８０
235 － ＪＩＳＫ８１９７
235 － ＪＩＳＫ８２０１
235 － ＪＩＳＫ８２２３
235 － ＪＩＳＫ８２４９
235 － ＪＩＳＫ８２５２
235 － ＪＩＳＫ８２５５
235 － ＪＩＳＫ８２５６
235 － ＪＩＳＫ８２６３
235 － ＪＩＳＫ８２６４
235 － ＪＩＳＫ８２７１
235 － ＪＩＳＫ８２８３
235 － ＪＩＳＫ８２８４
235 － ＪＩＳＫ８２８８
235 － ＪＩＳＫ８２８９
235 － ＪＩＳＫ８２９４
235 － ＪＩＳＫ８２９５
235 － ＪＩＳＫ８３２２
235 － ＪＩＳＫ８３５６
235 － ＪＩＳＫ８３５９
235 － ＪＩＳＫ８３６１
235 － ＪＩＳＫ８３６４
235 － ＪＩＳＫ８３７４
235 － ＪＩＳＫ８３７６
235 － ＪＩＳＫ８３８３
235 － ＪＩＳＫ８３９０
235 － ＪＩＳＫ８４０５
235 － ＪＩＳＫ８４３２
235 － ＪＩＳＫ８４４３
235 － ＪＩＳＫ８４４７
235 － ＪＩＳＫ８４５４
235 － ＪＩＳＫ８４６１
235 － ＪＩＳＫ８４６４
235 － ＪＩＳＫ８４６５
235 － ＪＩＳＫ８４８０
235 － ＪＩＳＫ８４８７
235 － ＪＩＳＫ８４９８
235 － ＪＩＳＫ８５０６
235 － ＪＩＳＫ８５０９
235 － ＪＩＳＫ８５１４
235 － ＪＩＳＫ８５２９
235 － ＪＩＳＫ８５３２
235 － ＪＩＳＫ８５３６
235 － ＪＩＳＫ８５３７
235 － ＪＩＳＫ８５４５
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

235 － ＪＩＳＫ８５４８
235 － ＪＩＳＫ８５５０
235 － ＪＩＳＫ８５６２
235 － ＪＩＳＫ８５７５
235 － ＪＩＳＫ８５７７
235 － ＪＩＳＫ８５８６
235 － ＪＩＳＫ８５９３
235 － ＪＩＳＫ８５９４
235 － ＪＩＳＫ８６１２
235 － ＪＩＳＫ８６１７
235 － ＪＩＳＫ８６２２
235 － ＪＩＳＫ８６２４
235 － ＪＩＳＫ８６２５
235 － ＪＩＳＫ８６３５
235 － ＪＩＳＫ８６５９
235 － ＪＩＳＫ８６６６
235 － ＪＩＳＫ８６６７
235 － ＪＩＳＫ８６８０
235 － ＪＩＳＫ８７０３
235 － ＪＩＳＫ８７２６
235 － ＪＩＳＫ８７３１
235 － ＪＩＳＫ８７３２
235 － ＪＩＳＫ８７３６
235 － ＪＩＳＫ８７４１
235 － ＪＩＳＫ８７７５
235 － ＪＩＳＫ８７７６
235 － ＪＩＳＫ８７７７
235 － ＪＩＳＫ８７８５
235 － ＪＩＳＫ８７９９
235 － ＪＩＳＫ８８００
235 － ＪＩＳＫ８８０１
235 － ＪＩＳＫ８８１９
235 － ＪＩＳＫ８８２１
235 － ＪＩＳＫ８８２４
235 － ＪＩＳＫ８８３０
235 － ＪＩＳＫ８８４０
235 － ＪＩＳＫ８８４１
235 － ＪＩＳＫ８８４２
235 － ＪＩＳＫ８８４４
235 － ＪＩＳＫ８８４８
235 － ＪＩＳＫ８８５８
235 － ＪＩＳＫ８８７０
235 － ＪＩＳＫ８８８６
235 － ＪＩＳＫ８８８９
235 － ＪＩＳＫ８８９１
235 － ＪＩＳＫ８８９３
235 － ＪＩＳＫ８８９６
235 － ＪＩＳＫ８８９９
235 － ＪＩＳＫ８９００
235 － ＪＩＳＫ８９０５
235 － ＪＩＳＫ８９１３
235 － ＪＩＳＫ８９１７
235 － ＪＩＳＫ８９１９
235 － ＪＩＳＫ８９２２
235 － ＪＩＳＫ８９３７
235 － ＪＩＳＫ８９５１
235 － ＪＩＳＫ８９６０
235 － ＪＩＳＫ８９６３
235 － ＪＩＳＫ８９７２
235 － ＪＩＳＫ８９７８
235 － ＪＩＳＫ８９７９
235 － ＪＩＳＫ８９８１
235 － ＪＩＳＫ８９８２
235 － ＪＩＳＫ８９９７
235 － ＪＩＳＫ９０００
235 － ＪＩＳＫ９００１
235 － ＪＩＳＫ９００２
235 － ＪＩＳＫ９００３
235 － ＪＩＳＫ９００５
235 － ＪＩＳＫ９００６
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

235 － ＪＩＳＫ９００７
235 － ＪＩＳＫ９００９
235 － ＪＩＳＫ９０１２
235 － ＪＩＳＫ９０１６
235 － ＪＩＳＫ９０１７
235 － ＪＩＳＫ９０２０
235 － ＪＩＳＫ９０３８
235 － ＪＩＳＫ９０４２
235 － ＪＩＳＫ９０５４

化学品 236 原子吸光・炎光光度分析 ＪＩＳＫ０１０２ ＪＩＳＫ０１０２
236 ＪＩＳＫ０１２１ ＪＩＳＫ０１２１
236 － ＪＩＳＫ１３５１
236 － ＪＩＳＫ１４１０
236 － ＪＩＳＫ１４１４
236 － ＪＩＳＫ１４５０
236 ＪＩＳＫ１４７４ ＪＩＳＫ１４７４
236 － ＪＩＳＫ１４７５
236 ＪＩＳＫ２２５５ ＪＩＳＫ２２５５
236 － ＪＩＳＫ５１０９
236 － ＪＩＳＫ５１１０
236 ＪＩＳＫ５５７２ ＪＩＳＫ５５７２
236 ＪＩＳＫ５６７４ ＪＩＳＫ５６７４
236 ＪＩＳＫ８００１ ＪＩＳＫ８００１
236 － ＪＩＳＫ８０１９
236 － ＪＩＳＫ８０６１
236 － ＪＩＳＫ８０８８
236 － ＪＩＳＫ８１１４
236 － ＪＩＳＫ８１３２
236 － ＪＩＳＫ８１３８
236 － ＪＩＳＫ８１６０
236 － ＪＩＳＫ８２２７
236 － ＪＩＳＫ８２４９
236 － ＪＩＳＫ８２５２
236 － ＪＩＳＫ８２５５
236 － ＪＩＳＫ８９７６
236 － ＪＩＳＫ９０１２
236 － ＪＩＳＫ９９０１
236 － ＪＩＳＫ９９０２
236 － ＪＩＳＫ９９０３
236 － ＪＩＳＫ９９０４
236 － ＪＩＳＫ９９０５
236 － ＪＩＳＭ８１１１
236 － ＪＩＳＭ８１２５

化学品 237 ガスクロマトグラフ分析 － ＪＩＳＫ０１１４
237 － ＪＩＳＫ２１９０
237 － ＪＩＳＫ２４３５－１
237 － ＪＩＳＫ２４３６
237 － ＪＩＳＫ２４３７
237 － ＪＩＳＫ２４３８
237 ＪＩＳＫ２５３６－２ ＪＩＳＫ２５３６－２
237 － ＪＩＳＫ２５３６－３
237 ＪＩＳＫ２５３６－４ ＪＩＳＫ２５３６－４
237 － ＪＩＳＫ２５３６－５
237 － ＪＩＳＫ２５３６－６
237 － ＪＩＳＫ３３６２
237 － ＪＩＳＫ５６０１－５－１
237 － ＪＩＳＫ７３８０－１
237 － ＪＩＳＫ７３８０－２
237 － ＪＩＳＫ８００１
237 － ＪＩＳＫ８０５１

化学品 238 赤外分光分析 ＪＩＳＫ０１１７ ＪＩＳＫ０１１７
238 － ＪＩＳＫ１４０１
238 － ＪＩＳＫ１４０２
238 － ＪＩＳＫ１４０３
238 － ＪＩＳＫ１４０４
238 ＪＩＳＫ８００８ ＪＩＳＫ８００８

化学品 239 紫外蛍光分析 － ＪＩＳＫ０１２０
化学品 240 高速液体クロマトグラフ分

析
－ ＪＩＳＫ０１２４

240 － ＪＩＳＫ５６０１－４－１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

240 － ＪＩＳＫ８００１
化学品 241 イオンクロマトグラフ分析 ＪＩＳＫ０１２７ ＪＩＳＫ０１２７

241 － ＪＩＳＫ１４０２
241 － ＪＩＳＫ１４０３
241 － ＪＩＳＫ１４０４
241 － ＪＩＳＫ１４３４
241 － ＪＩＳＫ１４７５
241 － ＪＩＳＫ８００１

化学品 242 溶解性試験 － ＪＩＳＫ１４６７
242 － ＪＩＳＫ２２０７
242 － ＪＩＳＫ２４２５
242 － ＪＩＳＫ８００１
242 － ＪＩＳＫ８０１１
242 － ＪＩＳＫ８０１９
242 － ＪＩＳＫ８０２１
242 － ＪＩＳＫ８０３２
242 － ＪＩＳＫ８０４８
242 － ＪＩＳＫ８０５６
242 － ＪＩＳＫ８０５７
242 － ＪＩＳＫ８０５９
242 － ＪＩＳＫ８０６０
242 － ＪＩＳＫ８０６１
242 － ＪＩＳＫ８０７３
242 － ＪＩＳＫ８０８８
242 － ＪＩＳＫ８０９０
242 － ＪＩＳＫ８１０５
242 － ＪＩＳＫ８１０７
242 － ＪＩＳＫ８１１４
242 － ＪＩＳＫ８１２２
242 － ＪＩＳＫ８１２３
242 － ＪＩＳＫ８１２７
242 － ＪＩＳＫ８１３２
242 － ＪＩＳＫ８１３７
242 － ＪＩＳＫ８１３８
242 － ＪＩＳＫ８１４２
242 － ＪＩＳＫ８１４５
242 － ＪＩＳＫ８１５２
242 － ＪＩＳＫ８１５３
242 － ＪＩＳＫ８１５４
242 － ＪＩＳＫ８１６０
242 － ＪＩＳＫ８１９７
242 － ＪＩＳＫ８２０７
242 － ＪＩＳＫ８２４９
242 － ＪＩＳＫ８２５２
242 － ＪＩＳＫ８２５５
242 － ＪＩＳＫ８２６３
242 － ＪＩＳＫ８２７９
242 － ＪＩＳＫ８２９１
242 － ＪＩＳＫ８３０８
242 － ＪＩＳＫ８３５６
242 － ＪＩＳＫ８３６４
242 － ＪＩＳＫ８３７１
242 － ＪＩＳＫ８３７２
242 － ＪＩＳＫ８３７６
242 － ＪＩＳＫ８３８３
242 － ＪＩＳＫ８３９２
242 － ＪＩＳＫ８４０５
242 － ＪＩＳＫ８４４７
242 － ＪＩＳＫ８４５３
242 － ＪＩＳＫ８４５４
242 － ＪＩＳＫ８４７０
242 － ＪＩＳＫ８４８０
242 － ＪＩＳＫ８４８８
242 － ＪＩＳＫ８４９０
242 － ＪＩＳＫ８４９６
242 － ＪＩＳＫ８５３７
242 － ＪＩＳＫ８５４０
242 － ＪＩＳＫ８５５９
242 － ＪＩＳＫ８５６３
242 － ＪＩＳＫ８５６５
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

242 － ＪＩＳＫ８５６６
242 － ＪＩＳＫ８５６７
242 － ＪＩＳＫ８５７２
242 － ＪＩＳＫ８５８６
242 － ＪＩＳＫ８５８７
242 － ＪＩＳＫ８６１２
242 － ＪＩＳＫ８６１３
242 － ＪＩＳＫ８６３０
242 － ＪＩＳＫ８６３５
242 － ＪＩＳＫ８６４３
242 － ＪＩＳＫ８６６３
242 － ＪＩＳＫ８６６７
242 － ＪＩＳＫ８６７６
242 － ＪＩＳＫ８６９８
242 － ＪＩＳＫ８６９９
242 － ＪＩＳＫ８７２２
242 － ＪＩＳＫ８７３６
242 － ＪＩＳＫ８７３８
242 － ＪＩＳＫ８７７５
242 － ＪＩＳＫ８７７６
242 － ＪＩＳＫ８７８０
242 － ＪＩＳＫ８７８９
242 － ＪＩＳＫ８７９９
242 － ＪＩＳＫ８８００
242 － ＪＩＳＫ８８１１
242 － ＪＩＳＫ８８２４
242 － ＪＩＳＫ８８３０
242 － ＪＩＳＫ８８３７
242 － ＪＩＳＫ８８４１
242 － ＪＩＳＫ８８４２
242 － ＪＩＳＫ８８６６
242 － ＪＩＳＫ８８８９
242 － ＪＩＳＫ８８９３
242 － ＪＩＳＫ８８９５
242 － ＪＩＳＫ８８９９
242 － ＪＩＳＫ８９０５
242 － ＪＩＳＫ８９２２
242 － ＪＩＳＫ８９４９
242 － ＪＩＳＫ８９５３
242 － ＪＩＳＫ８９６０
242 － ＪＩＳＫ８９６２
242 － ＪＩＳＫ８９６３
242 － ＪＩＳＫ８９６５
242 － ＪＩＳＫ８９７８
242 － ＪＩＳＫ８９７９
242 － ＪＩＳＫ８９８２
242 － ＪＩＳＫ８９８４
242 － ＪＩＳＫ８９８６
242 － ＪＩＳＫ８９８９
242 － ＪＩＳＫ８９９５
242 － ＪＩＳＫ９０００
242 － ＪＩＳＫ９００１
242 － ＪＩＳＫ９００２
242 － ＪＩＳＫ９００７
242 － ＪＩＳＫ９０１２
242 － ＪＩＳＫ９０３８
242 － ＪＩＳＫ９０４２
242 － ＪＩＳＫ９０４８
242 － ＪＩＳＫ９０５０
242 － ＪＩＳＫ９０５４

化学品 243 石油類物理特性試験 － ＪＩＳＫ２０１０
243 － ＪＩＳＫ２２０７
243 － ＪＩＳＫ２２１１
243 － ＪＩＳＫ２２２０
243 － ＪＩＳＫ２２３４
243 － ＪＩＳＫ２２４１
243 ＪＩＳＫ２２８３ ＪＩＳＫ２２８３
243 － ＪＩＳＫ２４２５
243 － ＪＩＳＫ２５１８
243 ＪＩＳＫ２５８０ ＪＩＳＫ２５８０
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

化学品 244 石油類温度特性試験 － ＪＩＳＫ２２０７
244 － ＪＩＳＫ２２１１
244 － ＪＩＳＫ２２２０
244 － ＪＩＳＫ２２３３
244 － ＪＩＳＫ２２３４
244 ＪＩＳＫ２２６９ ＪＩＳＫ２２６９
244 ＪＩＳＫ２２８８ ＪＩＳＫ２２８８
244 － ＪＩＳＫ２４２５

化学品 245 石油類化学特性試験 － ＪＩＳＫ２１９０
245 － ＪＩＳＫ２２１１
245 － ＪＩＳＫ２２５２
245 － ＪＩＳＫ２４３５－１
245 － ＪＩＳＫ２５０１
245 － ＪＩＳＫ２６０５

化学品 246 石油類金属腐食・さび止め
性能試験

－ ＪＩＳＫ２２２０

246 － ＪＩＳＫ２２３３
246 － ＪＩＳＫ２２３４
246 － ＪＩＳＫ２２４１
246 － ＪＩＳＫ２４３５－１
246 － ＪＩＳＫ２５１０
246 － ＪＩＳＫ２５１３
246 － ＪＩＳＫ６８２０
246 － ＪＩＳＫ８９３７

化学品 247 石油類酸化安定度試験 － ＪＩＳＫ２２２０
247 － ＪＩＳＫ２２３３
247 － ＪＩＳＫ２２４１
247 － ＪＩＳＫ２２４２
247 － ＪＩＳＫ２２８７
247 － ＪＩＳＫ２５１４－１
247 － ＪＩＳＫ２５１４－２
247 － ＪＩＳＫ２５１４－３
247 － ＪＩＳＫ２５２０
247 － ＪＩＳＫ２５４０

化学品 248 石油類使用時特性試験 － ＪＩＳＫ２２２０
248 － ＪＩＳＫ２２３３
248 － ＪＩＳＫ２２４２

化学品 249 石油類蒸気圧試験 － ＪＩＳＫ２２５８－１
249 ＪＩＳＫ２２５８－２ ＪＩＳＫ２２５８－２

化学品 250 石油類実在ガム試験 ＪＩＳＫ２２６１ ＪＩＳＫ２２６１
化学品 251 石油類引火点試験 ＪＩＳＫ２２６５－１ ＪＩＳＫ２２６５－１

251 ＪＩＳＫ２２６５－３ ＪＩＳＫ２２６５－３
251 － ＪＩＳＫ２２６５－４
251 － ＪＩＳＫ２４２５

化学品 252 石油類オクタン価・セタン
価試験

ＪＩＳＫ２２８０－１ ＪＩＳＫ２２８０－１

252 － ＪＩＳＫ２２８０－２
252 － ＪＩＳＫ２２８０－３
252 － ＪＩＳＫ２２８０－４
252 ＪＩＳＫ２２８０－５ ＪＩＳＫ２２８０－５

化学品 253 ｐＨ試験 － ＪＩＳＫ２１９０
253 － ＪＩＳＫ２３９５
253 － ＪＩＳＫ２３９６
253 － ＪＩＳＫ３３０４
253 － ＪＩＳＫ３３６２
253 － ＪＩＳＫ５１０１－１７－１
253 － ＪＩＳＫ５１０１－１７－２
253 － ＪＩＳＫ６８３３－１
253 － ＪＩＳＫ８００１
253 － ＪＩＳＫ８０６１
253 － ＪＩＳＫ８２２７
253 － ＪＩＳＫ８２４９
253 － ＪＩＳＺ８８０２

化学品 254 石油類（潤滑油）耐荷重能
試験

－ ＪＩＳＫ２５１９

化学品 255 石油類煙点試験 － ＪＩＳＫ２５３７
化学品 256 石油類硫黄分試験 － ＪＩＳＫ２５４１－１

256 － ＪＩＳＫ２５４１－２
256 － ＪＩＳＫ２５４１－３
256 － ＪＩＳＫ２５４１－４
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

256 － ＪＩＳＫ２５４１－５
256 ＪＩＳＫ２５４１－６ ＪＩＳＫ２５４１－６
256 － ＪＩＳＫ２５４１－７

化学品 257 石けん・洗剤洗浄力試験 － ＪＩＳＫ３３６２
化学品 258 火薬類分析試験 － ＪＩＳＫ４８０９
化学品 259 火薬類性能試験 － ＪＩＳＫ４８１０
化学品 260 顔料物性試験 － ＪＩＳＫ５１０１－１－２

260 － ＪＩＳＫ５１０１－１－５
260 － ＪＩＳＫ５１０１－２－１
260 － ＪＩＳＫ５１０１－３－１
260 － ＪＩＳＫ５１０１－３－２
260 － ＪＩＳＫ５１０１－４
260 － ＪＩＳＫ５１０１－５－２
260 － ＪＩＳＫ５１０１－９
260 － ＪＩＳＫ５１０１－１３－１
260 － ＪＩＳＫ５１０１－１３－２
260 － ＪＩＳＫ５１１２

化学品 261 塗料性状試験 ＪＩＳＫ５４２１ ＪＩＳＫ５４２１
261 ＪＩＳＫ５５３１ ＪＩＳＫ５５３１
261 ＪＩＳＫ５５６２ ＪＩＳＫ５５６２
261 ＪＩＳＫ５６００－１－１ ＪＩＳＫ５６００－１－１
261 ＪＩＳＫ５６００－２－１ ＪＩＳＫ５６００－２－１
261 ＪＩＳＫ５６００－２－２ ＪＩＳＫ５６００－２－２
261 ＪＩＳＫ５６００－２－４ ＪＩＳＫ５６００－２－４
261 ＪＩＳＫ５６００－２－５ ＪＩＳＫ５６００－２－５
261 ＪＩＳＫ５６００－２－６ ＪＩＳＫ５６００－２－６
261 ＪＩＳＫ５６５１ ＪＩＳＫ５６５１
261 ＪＩＳＫ５６６５ ＪＩＳＫ５６６５

化学品 262 塗膜長期耐久性試験 ＪＩＳＫ５４２１ ＪＩＳＫ５４２１
262 ＪＩＳＫ５５１１ ＪＩＳＫ５５１１
262 ＪＩＳＫ５５１６ ＪＩＳＫ５５１６
262 ＪＩＳＫ５５７２ ＪＩＳＫ５５７２
262 ＪＩＳＫ５６００－７－２ ＪＩＳＫ５６００－７－２
262 － ＪＩＳＫ５６００－７－３
262 ＪＩＳＫ５６００－７－４ ＪＩＳＫ５６００－７－４
262 － ＪＩＳＫ５６００－７－９
262 ＪＩＳＫ５６２１ ＪＩＳＫ５６２１
262 ＪＩＳＫ５６２９ ＪＩＳＫ５６２９
262 ＪＩＳＫ５６７４ ＪＩＳＫ５６７４

化学品 263 塗料成分試験 ＪＩＳＫ５４２１ ＪＩＳＫ５４２１
263 ＪＩＳＫ５５１１ ＪＩＳＫ５５１１
263 ＪＩＳＫ５５５２ ＪＩＳＫ５５５２
263 ＪＩＳＫ５５５３ ＪＩＳＫ５５５３
263 ＪＩＳＫ５５８２ ＪＩＳＫ５５８２
263 ＪＩＳＫ５６０１－１－２ ＪＩＳＫ５６０１－１－２
263 ＪＩＳＫ５６０１－２－１ ＪＩＳＫ５６０１－２－１
263 ＪＩＳＫ５６０１－２－３ ＪＩＳＫ５６０１－２－３
263 ＪＩＳＫ５６０１－２－４ ＪＩＳＫ５６０１－２－４
263 ＪＩＳＫ５６２９ ＪＩＳＫ５６２９
263 ＪＩＳＫ５６３３ ＪＩＳＫ５６３３
263 ＪＩＳＫ５９０９ ＪＩＳＫ５９０９
263 ＪＩＳＺ８８０７ ＪＩＳＺ８８０７

化学品 264 塗膜視覚特性試験 ＪＩＳＫ５５１１ ＪＩＳＫ５５１１
264 ＪＩＳＫ５５３１ ＪＩＳＫ５５３１
264 ＪＩＳＫ５５３５ ＪＩＳＫ５５３５
264 ＪＩＳＫ５５５３ ＪＩＳＫ５５５３
264 ＪＩＳＫ５５７２ ＪＩＳＫ５５７２
264 ＪＩＳＫ５５８２ ＪＩＳＫ５５８２
264 ＪＩＳＫ５５９１ ＪＩＳＫ５５９１
264 ＪＩＳＫ５６００－１－１ ＪＩＳＫ５６００－１－１
264 ＪＩＳＫ５６００－４－１ ＪＩＳＫ５６００－４－１
264 ＪＩＳＫ５６００－４－４ ＪＩＳＫ５６００－４－４
264 ＪＩＳＫ５６００－４－５ ＪＩＳＫ５６００－４－５
264 ＪＩＳＫ５６００－４－７ ＪＩＳＫ５６００－４－７
264 ＪＩＳＫ５６０２ ＪＩＳＫ５６０２
264 ＪＩＳＫ５６５１ ＪＩＳＫ５６５１
264 ＪＩＳＫ５６６５ ＪＩＳＫ５６６５
264 ＪＩＳＫ５６７５ ＪＩＳＫ５６７５

化学品 265 塗膜抵抗性試験 ＪＩＳＫ５５３１ ＪＩＳＫ５５３１
265 － ＪＩＳＫ５５５１
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

265 ＪＩＳＫ５５６２ ＪＩＳＫ５５６２
265 ＪＩＳＫ５５７２ ＪＩＳＫ５５７２
265 ＪＩＳＫ５６００－５－１ ＪＩＳＫ５６００－５－１
265 － ＪＩＳＫ５６００－５－２
265 ＪＩＳＫ５６００－５－３ ＪＩＳＫ５６００－５－３
265 ＪＩＳＫ５６００－５－４ ＪＩＳＫ５６００－５－４
265 ＪＩＳＫ５６００－５－５ ＪＩＳＫ５６００－５－５
265 ＪＩＳＫ５６００－５－６ ＪＩＳＫ５６００－５－６
265 ＪＩＳＫ５６００－５－７ ＪＩＳＫ５６００－５－７
265 ＪＩＳＫ５６００－５－８ ＪＩＳＫ５６００－５－８
265 ＪＩＳＫ５６００－５－９ ＪＩＳＫ５６００－５－９
265 ＪＩＳＫ５６００－５－１０ ＪＩＳＫ５６００－５－１０
265 ＪＩＳＫ５６００－５－１１ ＪＩＳＫ５６００－５－１１
265 ＪＩＳＫ５６００－６－１ ＪＩＳＫ５６００－６－１
265 ＪＩＳＫ５６００－６－２ ＪＩＳＫ５６００－６－２
265 ＪＩＳＫ５６００－６－３ ＪＩＳＫ５６００－６－３
265 ＪＩＳＫ５６５１ ＪＩＳＫ５６５１
265 ＪＩＳＫ５６５８ ＪＩＳＫ５６５８
265 ＪＩＳＫ５６５９ ＪＩＳＫ５６５９
265 ＪＩＳＫ５６６０ ＪＩＳＫ５６６０
265 ＪＩＳＫ５６６５ ＪＩＳＫ５６６５
265 ＪＩＳＫ５６６８ ＪＩＳＫ５６６８
265 ＪＩＳＫ５６７５ ＪＩＳＫ５６７５
265 ＪＩＳＫ５９６１ ＪＩＳＫ５９６１
265 ＪＩＳＫ５９７０ ＪＩＳＫ５９７０
265 － ＪＩＳＫ６８９４

化学品 266 塗料塗膜形成機能試験 ＪＩＳＫ５５３３ ＪＩＳＫ５５３３
266 ＪＩＳＫ５５３５ ＪＩＳＫ５５３５
266 ＪＩＳＫ５５５１ ＪＩＳＫ５５５１
266 ＪＩＳＫ５５７２ ＪＩＳＫ５５７２
266 ＪＩＳＫ５５９１ ＪＩＳＫ５５９１
266 ＪＩＳＫ５６００－１－１ ＪＩＳＫ５６００－１－１
266 ＪＩＳＫ５６００－３－１ ＪＩＳＫ５６００－３－１
266 ＪＩＳＫ５６００－３－２ ＪＩＳＫ５６００－３－２
266 ＪＩＳＫ５６００－３－３ ＪＩＳＫ５６００－３－３
266 ＪＩＳＫ５６００－３－４ ＪＩＳＫ５６００－３－４
266 ＪＩＳＫ５６００－３－６ ＪＩＳＫ５６００－３－６
266 ＪＩＳＫ５６２１ ＪＩＳＫ５６２１
266 ＪＩＳＫ５６２９ ＪＩＳＫ５６２９
266 ＪＩＳＫ５６５１ ＪＩＳＫ５６５１
266 ＪＩＳＫ５６５９ ＪＩＳＫ５６５９
266 ＪＩＳＫ５６６５ ＪＩＳＫ５６６５
266 ＪＩＳＫ５６６８ ＪＩＳＫ５６６８
266 ＪＩＳＫ５６６９ ＪＩＳＫ５６６９
266 ＪＩＳＫ５６７４ ＪＩＳＫ５６７４

化学品 268 塗料貯蔵安定性試験 ＪＩＳＫ５５６２ ＪＩＳＫ５５６２
268 ＪＩＳＫ５５９１ ＪＩＳＫ５５９１
268 ＪＩＳＫ５６００－２－７ ＪＩＳＫ５６００－２－７
268 ＪＩＳＫ５６６９ ＪＩＳＫ５６６９

化学品 269 高分子温度特性試験 － ＪＩＳＫ５９０９
269 ＪＩＳＫ６２６１ ＪＩＳＫ６２６１
269 － ＪＩＳＫ６３３０－４
269 － ＪＩＳＫ６３３３
269 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
269 － ＪＩＳＫ６３５１
269 － ＪＩＳＫ６４１０－２
269 － ＪＩＳＫ６７０３
269 － ＪＩＳＫ６７１８－１
269 － ＪＩＳＫ６７１８－２
269 － ＪＩＳＫ６７２３
269 － ＪＩＳＫ６７３２
269 － ＪＩＳＫ６７３５
269 － ＪＩＳＫ６７３９
269 － ＪＩＳＫ６７４１
269 － ＪＩＳＫ６７４２
269 － ＪＩＳＫ６７４３
269 － ＪＩＳＫ６７４５
269 － ＪＩＳＫ６７６１
269 － ＪＩＳＫ６７６２
269 － ＪＩＳＫ６７７３
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

269 － ＪＩＳＫ６８１４
269 － ＪＩＳＫ６８２０
269 － ＪＩＳＫ６９０２
269 － ＪＩＳＫ６９１１
269 － ＪＩＳＫ６９１８
269 ＪＩＳＫ６９２２－２ ＪＩＳＫ６９２２－２
269 － ＪＩＳＫ６９３２
269 － ＪＩＳＫ７１９１－１
269 － ＪＩＳＫ７１９１－２
269 － ＪＩＳＫ７２０６
269 － ＪＩＳＫ７２１０－１
269 － ＪＩＳＫ７２１０－２

化学品 270 高分子引裂強さ試験 － ＪＩＳＫ６２５２
化学品 271 高分子硬さ試験 － ＪＩＳＫ６２５３－２

271 ＪＩＳＫ６２５３－３ ＪＩＳＫ６２５３－３
271 － ＪＩＳＫ６２５３－４
271 － ＪＩＳＫ６４００－２
271 － ＪＩＳＫ６９０２
271 － ＪＩＳＫ７０６０
271 ＪＩＳＫ７２０２－２ ＪＩＳＫ７２０２－２
271 － ＪＩＳＫ７２１５

化学品 272 高分子ひずみ試験 － ＪＩＳＫ６２５４
272 ＪＩＳＫ６２６２ ＪＩＳＫ６２６２
272 ＪＩＳＫ６２７３ ＪＩＳＫ６２７３
272 － ＪＩＳＫ６４１０－２

化学品 273 高分子接着強度試験 － ＪＩＳＫ６２５６－１
273 － ＪＩＳＫ６２５６－２
273 － ＪＩＳＫ６２５６－３
273 － ＪＩＳＫ６３０２
273 － ＪＩＳＫ６３０４
273 － ＪＩＳＫ６３３０－６
273 － ＪＩＳＫ６８０４
273 － ＪＩＳＫ６８０６

化学品 274 高分子老化試験 ＪＩＳＫ６２５７ ＪＩＳＫ６２５７
274 － ＪＩＳＫ６３２３
274 － ＪＩＳＫ６７７３

化学品 275 高分子耐候性試験 ＪＩＳＫ６２５９ ＪＩＳＫ６２５９
275 ＪＩＳＫ６３３０－７ ＪＩＳＫ６３３０－７

化学品 276 高分子摩耗試験 － ＪＩＳＫ６２６４－２
276 － ＪＩＳＫ６７３５
276 － ＪＩＳＫ６９０２

化学品 277 高分子加工特性試験 － ＪＩＳＫ６３００－１
277 － ＪＩＳＫ６３１３
277 － ＪＩＳＫ６７１８－２
277 － ＪＩＳＫ６７４４
277 － ＪＩＳＫ６７６１
277 － ＪＩＳＫ６７７７
277 － ＪＩＳＫ６８０４
277 － ＪＩＳＫ６８０６
277 － ＪＩＳＫ６８１２
277 － ＪＩＳＫ６９０２
277 － ＪＩＳＫ６９１１

化学品 278 高分子圧力試験 － ＪＩＳＫ６３０２
278 － ＪＩＳＫ６３３０－２
278 － ＪＩＳＫ６３３０－３
278 － ＪＩＳＫ６７３９
278 － ＪＩＳＫ６７４１
278 － ＪＩＳＫ６７７０
278 － ＪＩＳＫ６７７９
278 － ＪＩＳＫ６７８８
278 － ＪＩＳＫ６７９３
278 － ＪＩＳＫ６８２０

化学品 279 高分子耐久性試験 － ＪＩＳＫ６３０２
279 － ＪＩＳＫ６３０４
279 － ＪＩＳＫ６３３５
279 － ＪＩＳＫ６３５１
279 － ＪＩＳＫ６３６６
279 － ＪＩＳＫ６７６１
279 － ＪＩＳＫ６７６２
279 － ＪＩＳＫ６７７７
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

化学品 280 高分子気密性試験 － ＪＩＳＫ６３０４
280 ＪＩＳＫ６３３０－２ ＪＩＳＫ６３３０－２
280 － ＪＩＳＫ６３３３
280 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
280 － ＪＩＳＫ６３５１
280 － ＪＩＳＫ６７４１
280 － ＪＩＳＫ６７７９
280 － ＪＩＳＫ６７８８
280 － ＪＩＳＫ６７９３

化学品 281 高分子使用特性試験 － ＪＩＳＫ６３２２
281 ＪＩＳＫ６３４８ ＪＩＳＫ６３４８
281 － ＪＩＳＫ６３５１
281 － ＪＩＳＫ６７３２
281 － ＪＩＳＫ６７７０
281 － ＪＩＳＫ６７７９
281 － ＪＩＳＫ６７８８
281 － ＪＩＳＫ６７９３

化学品 282 寸法試験 － ＪＩＳＫ６３２３
282 － ＪＩＳＫ６３３０－１
282 － ＪＩＳＫ６３４８
282 － ＪＩＳＫ６４００－１
282 － ＪＩＳＫ６７１８－１
282 － ＪＩＳＫ６７１８－２
282 － ＪＩＳＫ６７３５
282 － ＪＩＳＫ６７３９
282 － ＪＩＳＫ６７４１
282 － ＪＩＳＫ６７４２
282 － ＪＩＳＫ６７４３
282 － ＪＩＳＫ６７４５
282 － ＪＩＳＫ６７６１
282 － ＪＩＳＫ６７６２
282 － ＪＩＳＫ６７６９
282 － ＪＩＳＫ６７７０
282 － ＪＩＳＫ６７７６
282 － ＪＩＳＫ６７７７
282 － ＪＩＳＫ６７７８
282 － ＪＩＳＫ６７７９
282 － ＪＩＳＫ６７８１
282 － ＪＩＳＫ６７８７
282 － ＪＩＳＫ６７８８
282 － ＪＩＳＫ６７９２
282 － ＪＩＳＫ６７９３
282 － ＪＩＳＫ６８８５
282 － ＪＩＳＫ６９１１
282 － ＪＩＳＫ６９３１
282 － ＪＩＳＫ６９３２
282 － ＪＩＳＺ１７０２
282 － ＪＩＳＺ１７１１

化学品 283 高分子気体通過度試験 － ＪＩＳＫ６３４７－１
283 － ＪＩＳＫ７１２６－１
283 － ＪＩＳＫ７１２６－２

化学品 284 高分子圧縮強度試験 － ＪＩＳＫ６４００－４
284 － ＪＩＳＫ６４１０－２
284 － ＪＩＳＫ６７３９
284 － ＪＩＳＫ６７４１
284 － ＪＩＳＫ６７４２
284 － ＪＩＳＫ６７４３
284 － ＪＩＳＫ６７７６
284 － ＪＩＳＫ６７７７
284 － ＪＩＳＫ６９１１
284 － ＪＩＳＫ６９３１
284 － ＪＩＳＫ６９３２

医療・福祉・保安用
品

285 革銀面割れ試験 － ＪＩＳＫ６５４８

車両 286 革・レザ－引張試験 － ＪＩＳＫ６５５０
286 － ＪＩＳＫ６７７２

化学品 287 革化学試験 － ＪＩＳＫ６５５０
化学品 288 高分子光学特性試験 － ＪＩＳＫ６７１８－１

288 － ＪＩＳＫ６７１８－２
288 － ＪＩＳＫ６７４２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

288 － ＪＩＳＫ７１４２
288 － ＪＩＳＫ７３６１－１

化学品 289 高分子衝撃強さ試験 － ＪＩＳＫ６７４１
289 － ＪＩＳＫ６７４２
289 － ＪＩＳＫ６７４３
289 － ＪＩＳＫ６７７６
289 － ＪＩＳＫ６９０２
289 － ＪＩＳＫ６９１１
289 － ＪＩＳＫ６９３２
289 ＪＩＳＫ７１１０ ＪＩＳＫ７１１０
289 ＪＩＳＫ７１１１－１ ＪＩＳＫ７１１１－１
289 － ＪＩＳＫ７１１１－２
289 － ＪＩＳＫ７１６０
289 － ＪＩＳＺ１７０２

日用品 290 接着剤不揮発分試験 － ＪＩＳＫ６８３３－１
化学品 291 食品衛生試験 － ＪＩＳＫ６９１５－２

291 － ＪＩＳＫ６９１６－２
291 － ＪＩＳＫ６９１７－２
291 － ＪＩＳＳ２４００

土木・建築 292 高分子圧縮試験 ＪＩＳＫ７１８１ ＪＩＳＫ７１８１
292 ＪＩＳＫ７２２０ ＪＩＳＫ７２２０

化学品 293 薄層クロマトグラフ分析 － ＪＩＳＫ８００１
293 － ＪＩＳＫ８０２１

繊維 294 より数・質量・寸法・水分
率・厚さ試験

ＪＩＳＬ０１０５ ＪＩＳＬ０１０５

294 ＪＩＳＬ１０１３ ＪＩＳＬ１０１３
294 － ＪＩＳＬ１０２１－２
294 ＪＩＳＬ１０９５ ＪＩＳＬ１０９５
294 ＪＩＳＬ３２０１ ＪＩＳＬ３２０１

繊維 295 取扱性能試験 ＪＩＳＬ０２１７ ＪＩＳＬ０２１７
繊維 296 耐光・汗耐光・耐候堅ろう

度試験
－ ＪＩＳＬ０８４１

296 ＪＩＳＬ０８４２ ＪＩＳＬ０８４２
296 ＪＩＳＬ０８４３ ＪＩＳＬ０８４３
296 ＪＩＳＬ０８８８ ＪＩＳＬ０８８８
296 － ＪＩＳＬ０８９１

繊維 297 洗濯・ドライクリ－ニン
グ・塩素処理水堅ろう度試
験

ＪＩＳＬ０８４４ ＪＩＳＬ０８４４

297 ＪＩＳＬ０８６０ ＪＩＳＬ０８６０
297 ＪＩＳＬ０８８４ ＪＩＳＬ０８８４

繊維 298 熱湯堅ろう度試験 － ＪＩＳＬ０８４５
繊維 299 汗・水・海水・昇華堅ろう

度試験
ＪＩＳＬ０８４６ ＪＩＳＬ０８４６

299 ＪＩＳＬ０８４７ ＪＩＳＬ０８４７
299 ＪＩＳＬ０８４８ ＪＩＳＬ０８４８
299 ＪＩＳＬ０８５４ ＪＩＳＬ０８５４

繊維 300 摩擦堅ろう度試験 ＪＩＳＬ０８４９ ＪＩＳＬ０８４９
繊維 301 ホットプレッシング堅ろう

度試験
ＪＩＳＬ０８５０ ＪＩＳＬ０８５０

繊維 302 水滴下堅ろう度試験 ＪＩＳＬ０８５３ ＪＩＳＬ０８５３
繊維 303 窒素酸化物堅ろう度試験 ＪＩＳＬ０８５５ ＪＩＳＬ０８５５
繊維 304 繊維引張強さ試験 ＪＩＳＬ１０１３ ＪＩＳＬ１０１３

304 ＪＩＳＬ１０９５ ＪＩＳＬ１０９５
304 ＪＩＳＬ１０９６ ＪＩＳＬ１０９６
304 ＪＩＳＬ３２０１ ＪＩＳＬ３２０１

繊維 305 可溶性物質含有率・油脂
分・溶剤抽出分試験

ＪＩＳＬ１０１３ ＪＩＳＬ１０１３

305 ＪＩＳＬ１０９５ ＪＩＳＬ１０９５
305 ＪＩＳＬ２７０１ ＪＩＳＬ２７０１
305 ＪＩＳＬ３２０１ ＪＩＳＬ３２０１

繊維 306 破裂強さ試験 ＪＩＳＬ１０９６ ＪＩＳＬ１０９６
繊維 307 寸法変化試験 ＪＩＳＬ１０９６ ＪＩＳＬ１０９６

307 ＪＩＳＬ１９０９ ＪＩＳＬ１９０９
繊維 308 パイル質量試験 ＪＩＳＬ１０２１－４ ＪＩＳＬ１０２１－４
繊維 309 敷物厚さ減少率試験 － ＪＩＳＬ１０２１－７
繊維 310 パイル糸引抜き強さ試験 ＪＩＳＬ１０２１－８ ＪＩＳＬ１０２１－８
繊維 311 はく離強さ試験 － ＪＩＳＬ１０２１－９

311 － ＪＩＳＬ３２０１
繊維 312 敷物帯電性試験 ＪＩＳＬ１０２１－１６ ＪＩＳＬ１０２１－１６
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

繊維 313 繊維混用率試験・繊維鑑別 ＪＩＳＬ１０３０－１ ＪＩＳＬ１０３０－１
313 ＪＩＳＬ１０３０－２ ＪＩＳＬ１０３０－２
313 ＪＩＳＬ２７０１ ＪＩＳＬ２７０１

日用品 314 有害物質試験(ホルムアル
デヒド)

ＪＩＳＬ１０４１ ＪＩＳＬ１０４１

314 － ＪＩＳＳ６０１６
314 － ＪＩＳＳ６０２３

繊維 315 スナッグ試験 ＪＩＳＬ１０５８ ＪＩＳＬ１０５８
繊維 316 ピリング試験 ＪＩＳＬ１０７６ ＪＩＳＬ１０７６
繊維 317 繊維燃焼性試験 ＪＩＳＬ１０９１ ＪＩＳＬ１０９１
繊維 318 縫目試験 ＪＩＳＬ１０９３ ＪＩＳＬ１０９３

318 ＪＩＳＬ１０９６ ＪＩＳＬ１０９６
繊維 319 引裂強さ試験 － ＪＩＳＬ１０９６
抗菌 320 抗菌性試験 ＪＩＳＬ１９０２ ＪＩＳＬ１９０２

320 ＪＩＳＺ２８０１ ＪＩＳＺ２８０１
繊維 321 吸水性試験 ＪＩＳＬ１９０７ ＪＩＳＬ１９０７
繊維 322 ふとんわた比容積・圧縮弾

性・かさ回復率試験
－ ＪＩＳＬ２００１

繊維 323 ロ－プリ－ド・長さ・質
量・線密度試験

ＪＩＳＬ２７０１ ＪＩＳＬ２７０１

323 ＪＩＳＬ２７０３ ＪＩＳＬ２７０３
323 ＪＩＳＬ２７０４ ＪＩＳＬ２７０４
323 ＪＩＳＬ２７０５ ＪＩＳＬ２７０５
323 ＪＩＳＬ２７０６ ＪＩＳＬ２７０６
323 ＪＩＳＬ２７０７ ＪＩＳＬ２７０７

繊維 324 ロ－プ引張強さ試験 ＪＩＳＬ２７０１ ＪＩＳＬ２７０１
324 ＪＩＳＬ２７０３ ＪＩＳＬ２７０３
324 ＪＩＳＬ２７０４ ＪＩＳＬ２７０４
324 ＪＩＳＬ２７０５ ＪＩＳＬ２７０５
324 ＪＩＳＬ２７０６ ＪＩＳＬ２７０６
324 ＪＩＳＬ２７０７ ＪＩＳＬ２７０７

繊維 325 敷物寸法・寸法変化試験 ＪＩＳＬ４４０６ ＪＩＳＬ４４０６
繊維 326 敷物反り・直角度試験 － ＪＩＳＬ４４０６

鉄鋼・非鉄金属 327 ロックウェル硬さ試験 ＪＩＳＺ２２４５ ＪＩＳＺ２２４５
医療・福祉・保安用

品
328 工具類機械的試験 － ＪＩＳＭ７６１５

医療・福祉・保安用
品

329 非着火性試験 － ＪＩＳＭ７００２

医療・福祉・保安用
品

330 安全帯機械的試験 － ＪＩＳＴ８１６５

医療・福祉・保安用
品

331 分金分析 － ＪＩＳＭ８１１１

パルプ・紙・包装 332 紙質試験 － ＪＩＳＰ４５０１
332 － ＪＩＳＰ８１１７
332 － ＪＩＳＰ８１２２
332 － ＪＩＳＰ８１４７
332 － ＪＩＳＰ８１４８
332 － ＪＩＳＰ８１４９

パルプ・紙・包装 334 紙等破裂強さ試験 － ＪＩＳＰ８１１２
334 － ＪＩＳＰ８１３１

パルプ・紙・包装 335 紙等引張特性試験 － ＪＩＳＰ８１１３
335 － ＪＩＳＰ８１３５
335 － ＪＩＳＺ０２１５
335 － ＪＩＳＺ０２３７
335 － ＪＩＳＺ１５２７
335 － ＪＩＳＺ１５３２

パルプ・紙・包装 336 紙等耐折強さ試験 － ＪＩＳＰ８１１５
パルプ・紙・包装 337 紙等引裂強さ試験 － ＪＩＳＰ８１１６

337 － ＪＩＳＺ０２３７
パルプ・紙・包装 338 紙等質量・寸法試験 － ＪＩＳＰ８１１８

338 － ＪＩＳＰ８１２４
338 － ＪＩＳＰ８１２７
338 － ＪＩＳＺ０２３７
338 － ＪＩＳＺ１５２７
338 － ＪＩＳＺ１５３１－１
338 － ＪＩＳＺ１６０４
338 － ＪＩＳＺ１７１０

パルプ・紙・包装 339 紙等平滑度試験 － ＪＩＳＰ８１１９
パルプ・紙・包装 340 紙等組成試験 － ＪＩＳＰ８１２０
パルプ・紙・包装 341 紙等こわさ試験 － ＪＩＳＰ８１２５
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パルプ・紙・包装 342 紙等圧縮強さ試験 － ＪＩＳＰ８１２６
342 － ＪＩＳＺ０２１２

パルプ・紙・包装 343 紙等むけ試験 － ＪＩＳＰ８１２９
343 － ＪＩＳＳ５５０５
343 － ＪＩＳＳ５５０６

窯業 344 窯業製品機械的試験 － ＪＩＳＲ１２０１
344 － ＪＩＳＲ１２５０
344 － ＪＩＳＲ２２０６－１
344 － ＪＩＳＲ２２０６－２
344 － ＪＩＳＲ３４２０
344 － ＪＩＳＲ６２５１
344 － ＪＩＳＲ６２５２
344 － ＪＩＳＲ６２５３
344 － ＪＩＳＲ９１１２

窯業 345 質量・密度試験 － ＪＩＳＲ１２０１
345 － ＪＩＳＲ１２５０
345 － ＪＩＳＲ１３０１
345 － ＪＩＳＲ２２０５
345 － ＪＩＳＲ３３０１
345 － ＪＩＳＲ３４１１
345 － ＪＩＳＲ３４２０
345 － ＪＩＳＲ６１２５
345 － ＪＩＳＲ６１３０
345 － ＪＩＳＲ６２４０
345 － ＪＩＳＲ９１１２

窯業 346 耐性試験 － ＪＩＳＲ１２０１
346 － ＪＩＳＲ１３０１
346 － ＪＩＳＲ１３０２
346 － ＪＩＳＲ１３０７
346 － ＪＩＳＲ１４０１
346 － ＪＩＳＲ１４０２
346 － ＪＩＳＲ３４２０
346 － ＪＩＳＲ３５０２
346 － ＪＩＳＲ６２５１
346 － ＪＩＳＲ６２５２
346 － ＪＩＳＲ６２５３

窯業 347 れんが寸法試験 － ＪＩＳＲ１２５０
347 － ＪＩＳＲ２２０２
347 － ＪＩＳＲ２２０３

窯業 348 磁器管気密試験 － ＪＩＳＲ１３０７
348 － ＪＩＳＲ１４０１

窯業 349 滴定法試験 － ＪＩＳＲ１３０７
349 － ＪＩＳＲ２２１２－１
349 － ＪＩＳＲ２２１２－２
349 － ＪＩＳＲ２２１２－３
349 － ＪＩＳＲ２２１２－４
349 － ＪＩＳＲ２２１２－５
349 － ＪＩＳＲ３３０１
349 － ＪＩＳＲ３５０２
349 － ＪＩＳＲ３５０３
349 － ＪＩＳＲ６１２３
349 － ＪＩＳＲ６１２４
349 － ＪＩＳＲ９０１１

窯業 350 ファインセラミックス重量
法・吸光光度分析試験

－ ＪＩＳＲ１６０３

350 － ＪＩＳＲ１６１６
窯業 351 ファインセラミックス燃焼

－熱伝導法試験
－ ＪＩＳＲ１６０３

351 － ＪＩＳＲ１６１６
窯業 352 ファインセラミックスＩＣ

Ｐ発光分光法試験
－ ＪＩＳＲ１６０３

352 － ＪＩＳＲ１６１６
窯業 353 ファインセラミックス燃焼

－赤外線吸収法試験
－ ＪＩＳＲ１６０３

353 － ＪＩＳＲ１６１６
窯業 354 耐火度試験 － ＪＩＳＲ２２０４

354 － ＪＩＳＲ２２０９
354 － ＪＩＳＲ８１０１

窯業 355 耐火物寸法変化試験 － ＪＩＳＲ２２０８
355 － ＪＩＳＲ２５０４
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355 － ＪＩＳＲ２５０６
窯業 356 強熱減量・残分及び水分率

試験
－ ＪＩＳＲ２２１２－１

356 － ＪＩＳＲ２２１２－２
356 － ＪＩＳＲ２２１２－３
356 － ＪＩＳＲ２２１２－４
356 － ＪＩＳＲ２２１２－５
356 － ＪＩＳＲ３４２０
356 － ＪＩＳＲ３９１３
356 － ＪＩＳＲ６１２３

窯業 357 炎光・原子吸光法試験 － ＪＩＳＲ２２１２－１
357 － ＪＩＳＲ２２１２－２
357 － ＪＩＳＲ２２１２－３
357 － ＪＩＳＲ２２１２－４
357 － ＪＩＳＲ２２１２－５
357 － ＪＩＳＲ３４２０
357 － ＪＩＳＲ６１２３
357 － ＪＩＳＲ６１２４

窯業 358 粒度ふるい分け試験 － ＪＩＳＲ２５０２
358 － ＪＩＳＲ３３０１
358 － ＪＩＳＲ６００２
358 － ＪＩＳＲ６０１１
358 － ＪＩＳＲ９０１１
358 － ＪＩＳＲ９１１２

窯業 359 接着・凝結試験 － ＪＩＳＲ２５０５
359 － ＪＩＳＲ９１１２

窯業 360 線膨張係数試験 － ＪＩＳＲ３１０２
窯業 361 ガラス透過・反射・日射熱

特性試験
ＪＩＳＲ３１０６ ＪＩＳＲ３１０６

361 ＪＩＳＲ３２１２ ＪＩＳＲ３２１２
361 ＪＩＳＲ３２１３ ＪＩＳＲ３２１３
361 ＪＩＳＲ３２２０ ＪＩＳＲ３２２０
361 ＪＩＳＲ３２２１ ＪＩＳＲ３２２１
361 － ＪＩＳＲ３７０１

窯業 362 ガラス寸法試験 － ＪＩＳＲ３２０２
362 － ＪＩＳＲ３２０３
362 － ＪＩＳＲ３２０４
362 － ＪＩＳＲ３２０５
362 ＪＩＳＲ３２０６ ＪＩＳＲ３２０６
362 ＪＩＳＲ３２０９ ＪＩＳＲ３２０９
362 ＪＩＳＲ３２１２ ＪＩＳＲ３２１２
362 ＪＩＳＲ３２１３ ＪＩＳＲ３２１３
362 － ＪＩＳＲ３２２０
362 － ＪＩＳＲ３２２１
362 － ＪＩＳＲ３２２２

窯業 363 防火･耐火試験 － ＪＩＳＲ３２０４
窯業 364 ガラス耐久性試験 ＪＩＳＲ３２０５ ＪＩＳＲ３２０５

364 ＪＩＳＲ３２０９ ＪＩＳＲ３２０９
364 － ＪＩＳＲ３２１２
364 － ＪＩＳＲ３２１３
364 － ＪＩＳＲ３２２０
364 ＪＩＳＲ３２２１ ＪＩＳＲ３２２１
364 － ＪＩＳＲ３２２２

窯業 365 ガラス強度試験（衝撃） ＪＩＳＲ３２０５ ＪＩＳＲ３２０５
365 ＪＩＳＲ３２０６ ＪＩＳＲ３２０６
365 － ＪＩＳＲ３２１２
365 － ＪＩＳＲ３２１３

窯業 366 ガラス光学試験 － ＪＩＳＲ３２１２
366 － ＪＩＳＲ３２１３
366 － ＪＩＳＺ８７２２

窯業 368 屈折率試験 － ＪＩＳＲ３３０１
368 － ＪＩＳＲ３７０２

窯業 369 ガラス糸番手・より数・繊
維径試験

－ ＪＩＳＲ３４２０

369 － ＪＩＳＲ３９１１
369 － ＪＩＳＲ３９１２

窯業 370 ガラスクロス等寸法試験 － ＪＩＳＲ３４２０
窯業 371 Ｘ線防護用鉛ガラス寸法・

直角度試験
－ ＪＩＳＲ３７０１
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窯業 372 顕微鏡用カバ－ガラス平面
度・くっつき試験

－ ＪＩＳＲ３７０２

窯業 373 粒度沈降試験 － ＪＩＳＲ６００２
373 － ＪＩＳＲ６０１２

窯業 374 粒度電気抵抗試験 － ＪＩＳＲ６００２
374 － ＪＩＳＲ６０１２

窯業 375 化学分析重量法試験 － ＪＩＳＲ６１２３
375 － ＪＩＳＲ６１２４

窯業 376 炭化けい素質研削材炭素定
量試験（容量法）

－ ＪＩＳＲ６１２４

窯業 377 炭化けい素質研削材炭素定
量試験（電量法）

－ ＪＩＳＲ６１２４

窯業 378 炭化けい素質研削材炭素定
量試験（重量補正法）

－ ＪＩＳＲ６１２４

窯業 379 といし寸法・形状試験 － ＪＩＳＲ６２４０
379 － ＪＩＳＲ６２５５

窯業 380 硬さ試験 － ＪＩＳＲ６２４０
窯業 381 安全度試験 － ＪＩＳＲ６２４０

381 － ＪＩＳＲ６２５５
窯業 382 平衡度試験 － ＪＩＳＲ６２４３
日用品 383 家具強度等試験 ＪＩＳＳ１０２１ ＪＩＳＳ１０２１

383 － ＪＩＳＳ１０３７
383 － ＪＩＳＳ１０３９
383 － ＪＩＳＳ１１０２
383 ＪＩＳＳ１２００ ＪＩＳＳ１２００
383 ＪＩＳＳ１２０１ ＪＩＳＳ１２０１
383 ＪＩＳＳ１２０２ ＪＩＳＳ１２０２
383 ＪＩＳＳ１２０３ ＪＩＳＳ１２０３
383 ＪＩＳＳ１２０４ ＪＩＳＳ１２０４
383 ＪＩＳＳ１２０５ ＪＩＳＳ１２０５

日用品 384 家具塗膜防せい試験 － ＪＩＳＳ１０３１
384 － ＪＩＳＳ１０３２
384 － ＪＩＳＳ１０３３
384 － ＪＩＳＳ１０３７
384 － ＪＩＳＳ１０３９
384 － ＪＩＳＳ１１０２
384 － ＪＩＳＴ９２０５

日用品 385 脚立等強度試験 － ＪＩＳＳ１１２１
日用品 386 脚立摩擦試験 － ＪＩＳＳ１１２１
日用品 387 プラスチック容器試験 ＪＩＳＳ２０２９ ＪＩＳＳ２０２９

387 － ＪＩＳＳ２０４１
給水・燃焼機器 388 構造試験 － ＪＩＳＳ２０３１

388 － ＪＩＳＳ２０３７
388 － ＪＩＳＳ２０３８
388 － ＪＩＳＳ２０３９
388 － ＪＩＳＳ２０８０
388 － ＪＩＳＳ２０９３
388 － ＪＩＳＳ２１０９
388 － ＪＩＳＳ２１３５
388 － ＪＩＳＳ２１４５
388 － ＪＩＳＳ２１４８
388 － ＪＩＳＳ２１９０
388 － ＪＩＳＳ３０１９
388 － ＪＩＳＳ３０２０
388 － ＪＩＳＳ３０２２
388 － ＪＩＳＳ３０２５
388 － ＪＩＳＳ３０２６
388 － ＪＩＳＳ３０２８
388 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 389 液体流量試験 － ＪＩＳＳ２０３７
389 － ＪＩＳＳ３０１９
389 － ＪＩＳＳ３０２０

給水・燃焼機器 390 荷重試験 － ＪＩＳＳ２０３７
390 － ＪＩＳＳ２０３８
390 － ＪＩＳＳ２０８０
390 － ＪＩＳＳ２１２０
390 － ＪＩＳＳ２１３５
390 － ＪＩＳＳ２１４５
390 － ＪＩＳＳ２１４７
390 － ＪＩＳＳ２１４８
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390 － ＪＩＳＳ２１９０
390 － ＪＩＳＳ３０２０
390 － ＪＩＳＳ３０２２
390 － ＪＩＳＳ３０２５
390 － ＪＩＳＳ３０２６
390 － ＪＩＳＳ３０２８
390 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 391 吸上特性試験 － ＪＩＳＳ２０３８
給水・燃焼機器 392 耐食性試験 － ＪＩＳＳ２０３８

392 － ＪＩＳＳ２１２０
392 － ＪＩＳＳ２１３５
392 － ＪＩＳＳ２１４７
392 － ＪＩＳＳ２１９０
392 － ＪＩＳＳ３０１９
392 － ＪＩＳＳ３０２０
392 － ＪＩＳＳ３０２６
392 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 393 振動試験 － ＪＩＳＳ２０９３
393 － ＪＩＳＳ２１４７
393 － ＪＩＳＳ２１４８
393 － ＪＩＳＳ３０２０
393 － ＪＩＳＳ３０２６
393 ＪＩＳＳ３０３１ ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 394 気体流量試験 － ＪＩＳＳ２０９３
394 － ＪＩＳＳ２１２０
394 － ＪＩＳＳ２１３５
394 － ＪＩＳＳ２１４５
394 － ＪＩＳＳ２１４８

給水・燃焼機器 395 燃焼機器等耐熱・耐寒性試
験

－ ＪＩＳＳ２１０３

395 － ＪＩＳＳ２１２０
395 － ＪＩＳＳ２１３５
395 － ＪＩＳＳ２１４５
395 － ＪＩＳＳ２１４７
395 － ＪＩＳＳ３０２２
395 － ＪＩＳＳ３０２５
395 － ＪＩＳＳ３０２６
395 － ＪＩＳＳ３０３１

給水・燃焼機器 396 水滴落下試験 － ＪＩＳＳ２１０９
給水・燃焼機器 397 耐水性試験 － ＪＩＳＳ２１２０
給水・燃焼機器 398 耐ガス性試験 － ＪＩＳＳ２１２０

398 － ＪＩＳＳ２１３５
398 － ＪＩＳＳ２１４５
398 － ＪＩＳＳ２１４７
398 － ＪＩＳＳ２１４８

給水・燃焼機器 399 応力腐食割れ試験 － ＪＩＳＳ２１４５
給水・燃焼機器 400 落下試験 － ＪＩＳＳ２１４７

400 － ＪＩＳＳ３０１９
400 － ＪＩＳＳ３０２０
400 － ＪＩＳＳ３０３１

日用品 401 手縫針試験 － ＪＩＳＳ３００８
日用品 402 ほうろう器物試験 － ＪＩＳＳ３０１２

給水・燃焼機器 403 耐油性試験 － ＪＩＳＳ３０２２
給水・燃焼機器 404 供給器等安全装置試験 － ＪＩＳＳ３０２６
給水・燃焼機器 405 傾斜試験 － ＪＩＳＳ３０２６

405 － ＪＩＳＳ３０３１
給水・燃焼機器 406 耐風性試験 － ＪＩＳＳ３０３１
給水・燃焼機器 407 耐風速性試験 － ＪＩＳＳ３０３１
給水・燃焼機器 408 耐風圧性試験 － ＪＩＳＳ３０３１
給水・燃焼機器 409 逆風圧試験 － ＪＩＳＳ３０３１
給水・燃焼機器 410 耐断火性試験 － ＪＩＳＳ３０３１

日用品 411 マッチ試験 － ＪＩＳＳ４００１
日用品 413 使いすてかいろ温度特性等

試験
－ ＪＩＳＳ４１００

日用品 414 長靴防水性等試験 － ＪＩＳＳ５００５
日用品 415 封筒接着試験 － ＪＩＳＳ５５０２
日用品 416 紙製品寸法等試験 － ＪＩＳＰ８１５０

416 － ＪＩＳＳ５５０２
416 － ＪＩＳＳ５５０３
416 － ＪＩＳＳ５５０４
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

日用品 417 事務用ファイル試験 － ＪＩＳＳ５５０５
417 － ＪＩＳＳ５５０６

日用品 418 黒板面試験 － ＪＩＳＳ６００７
日用品 419 白墨試験 － ＪＩＳＳ６００９
日用品 420 プラスチック定規試験 － ＪＩＳＳ６０３２
日用品 421 ステ－プラ試験 － ＪＩＳＳ６０３５
日用品 422 ステ－プラつづり針試験 － ＪＩＳＳ６０３６
日用品 423 一般工作用接着剤試験 － ＪＩＳＳ６０４０
日用品 424 ピアノ試験 － ＪＩＳＳ８５０７

424 － ＪＩＳＳ８５０８
医療・福祉・保安用

品
425 安全靴等性能試験 － ＪＩＳＴ８１０１

医療・福祉・保安用
品

426 保安用品等漏れ防止試験 － ＪＩＳＴ８１０１

医療・福祉・保安用
品

427 保安用品等構造試験 ＪＩＳＴ８１０１ ＪＩＳＴ８１０１

427 ＪＩＳＴ８１３１ ＪＩＳＴ８１３１
427 ＪＩＳＴ８１３３ ＪＩＳＴ８１３３

医療・福祉・保安用
品

428 安全帽等機械的試験 － ＪＩＳＴ８１３１

428 ＪＩＳＴ８１３３ ＪＩＳＴ８１３３
医療・福祉・保安用

品
429 保安用品難燃性等試験 － ＪＩＳＴ８１３１

429 － ＪＩＳＴ８１４１
429 － ＪＩＳＴ８１４７

医療・福祉・保安用
品

430 保護めがね等耐久性試験 － ＪＩＳＴ８１４１

430 － ＪＩＳＴ８１４７
医療・福祉・保安用

品
431 保護めがね等機械的試験 － ＪＩＳＴ８１４１

431 － ＪＩＳＴ８１４７
医療・福祉・保安用

品
432 保安用品等光学的特性試験 － ＪＩＳＴ８１４１

432 － ＪＩＳＴ８１４７
医療・福祉・保安用

品
433 ゴム製品耐久性試験 － ＪＩＳＴ９１０６

医療・福祉・保安用
品

434 車いす機能試験 ＪＩＳＴ９２０１ ＪＩＳＴ９２０１

434 － ＪＩＳＴ９２０３
医療・福祉・保安用

品
435 車いす強度･耐久性試験 ＪＩＳＴ９２０１ ＪＩＳＴ９２０１

435 － ＪＩＳＴ９２０３
医療・福祉・保安用

品
436 降雨耐水性試験 － ＪＩＳＴ９２０３

436 － ＪＩＳＴ９２５２
医療・福祉・保安用

品
437 病院用ベッド強度・安定性

試験
－ ＪＩＳＴ９２０５

医療・福祉・保安用
品

438 昇降機能試験 － ＪＩＳＴ９２４１－２

438 － ＪＩＳＴ９２４１－３
438 － ＪＩＳＴ９２４１－４
438 － ＪＩＳＴ９２５２

医療・福祉・保安用
品

439 昇降耐荷重試験 － ＪＩＳＴ９２４１－２

439 － ＪＩＳＴ９２４１－３
439 － ＪＩＳＴ９２４１－４
439 － ＪＩＳＴ９２４１－５
439 － ＪＩＳＴ９２５２

日用品 440 防湿材料通気性試験 － ＪＩＳＺ０２０８
パルプ・紙・包装 441 粘着テ－プ試験 － ＪＩＳＺ０２３７

441 － ＪＩＳＺ１５２４
441 － ＪＩＳＺ１９０１

パルプ・紙・包装 442 包装材料透湿度試験 － ＪＩＳＺ０２３７
442 － ＪＩＳＺ１５２０

パルプ・紙・包装 443 シリカゲル乾燥剤試験 － ＪＩＳＺ０７０１
パルプ・紙・包装 444 容器気密・水圧試験 － ＪＩＳＺ１６０１

444 － ＪＩＳＺ１６０２
444 － ＪＩＳＺ１６０４
444 － ＪＩＳＺ１７１０

パルプ・紙・包装 445 容器落下試験 － ＪＩＳＺ０２０２
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（別紙１）

Ⅰ．工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条ただし書きに基づく１区分として扱う試験方法

分野名称
区分
№

試験方法の区分の名称 告示に定める試験方法（案）
告示に定める試験方法
（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

445 － ＪＩＳＺ１６０１
445 － ＪＩＳＺ１６０２
445 － ＪＩＳＺ１６５１
445 － ＪＩＳＺ１７１０

パルプ・紙・包装 446 容器積重ね試験 － ＪＩＳＺ１６０１
446 － ＪＩＳＺ１６０２
446 － ＪＩＳＺ１６５１
446 － ＪＩＳＺ１７１０

パルプ・紙・包装 447 フレキシブルコンテナ試験 － ＪＩＳＺ１６５１
パルプ・紙・包装 448 燈油用ポリエチレンかん試

験
－ ＪＩＳＺ１７１０

日用品 449 木材含水率試験 － ＪＩＳＺ２１０１
鉄鋼・非鉄金属 450 ブリネル硬さ試験 ＪＩＳＺ２２４３ ＪＩＳＺ２２４３
鉄鋼・非鉄金属 451 磁粉探傷試験 － ＪＩＳＺ２３２０－１
鉄鋼・非鉄金属 452 発泡漏れ試験 － ＪＩＳＺ２３２９
鉄鋼・非鉄金属 453 浸透探傷試験 － ＪＩＳＺ２３４３－１

放射線 454 指示値特性試験 － ＪＩＳＺ４３１２
454 － ＪＩＳＺ４３１４
454 － ＪＩＳＺ４３１６
454 － ＪＩＳＺ４３１７
454 － ＪＩＳＺ４３２０
454 － ＪＩＳＺ４３２３
454 － ＪＩＳＺ４３２４
454 － ＪＩＳＺ４３２５
454 － ＪＩＳＺ４３２９
454 － ＪＩＳＺ４３３０
454 － ＪＩＳＺ４３３３
454 － ＪＩＳＺ４３３５

放射線 455 照射後安定性試験 － ＪＩＳＺ４３１４
455 － ＪＩＳＺ４３２０
455 － ＪＩＳＺ４３２３
455 － ＪＩＳＺ４３３５

放射線 456 エネルギ－特性試験 － ＪＩＳＺ４３１２
456 － ＪＩＳＺ４３１４
456 － ＪＩＳＺ４３２０
456 － ＪＩＳＺ４３２３
456 － ＪＩＳＺ４３２４
456 － ＪＩＳＺ４３２５
456 － ＪＩＳＺ４３３０
456 － ＪＩＳＺ４３３３
456 － ＪＩＳＺ４３３５

放射線 457 対光安定性試験 － ＪＩＳＺ４３１４
457 － ＪＩＳＺ４３２０
457 － ＪＩＳＺ４３２３
457 － ＪＩＳＺ４３３５

放射線 458 温度・耐湿特性試験 － ＪＩＳＺ４３１２
458 － ＪＩＳＺ４３１４
458 － ＪＩＳＺ４３１６
458 － ＪＩＳＺ４３１７
458 － ＪＩＳＺ４３２４
458 － ＪＩＳＺ４３２５
458 － ＪＩＳＺ４３２９
458 － ＪＩＳＺ４３３０
458 － ＪＩＳＺ４３３３

放射線 459 遮へい能力試験 － ＪＩＳＺ４５０１
459 － ＪＩＳＺ４５６０
459 － ＪＩＳＺ４６０６
459 － ＪＩＳＺ４６０８
459 － ＪＩＳＺ４６１３
459 － ＪＩＳＺ４６１４
459 － ＪＩＳＺ４７０１
459 － ＪＩＳＺ４７０４
459 － ＪＩＳＺ４８１９
459 － ＪＩＳＺ４９０１

日用品 460 色彩試験 － ＪＩＳＺ８７２１
車両 461 反射・透過物体色試験 － ＪＩＳＺ８７２２
日用品 462 光沢度試験 － ＪＩＳＺ８７４１
電気 463 掃除機性能試験 － ＪＩＳＣ９１０８
窯業 464 光触媒材料空気浄化性能試

験
ＪＩＳＲ１７０１－１ ＪＩＳＲ１７０１－１
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（現行１５版）

JNLA試験方法区分一覧（案）

464 － ＪＩＳＲ１７０１－２
464 － ＪＩＳＲ１７０１－３
464 － ＪＩＳＲ１７０１－４
464 － ＪＩＳＲ１７０１－５

給水・燃焼機器 465 ろ過流量試験 － ＪＩＳＳ３２０１
給水・燃焼機器 466 除去性能試験 － ＪＩＳＳ３２０１
鉄鋼・非鉄金属 467 振動減衰特性試験 － ＪＩＳＧ０６０２

467 － ＪＩＳＫ７３９１
土木・建築 468 建材製品中のアスベスト含

有率測定方法
－ ＪＩＳＡ１４８１－１

468 － ＪＩＳＡ１４８１－２
468 － ＪＩＳＡ１４８１－３
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